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Resumen

La presente investigacion tuvo como finalidad establecer la secuencialidad o
contemporaneidad de los complejos El Bosque y La Selva en Nuevo Corinto (L-72 NC) y
analizar la produccion cerdmica elaborada entre el 300 a.n.e. al 700 n.e. desarrollada en el
sitio.

El material empleado fue recuperado de cuatro unidades de excavacidn ubicadas a lo largo
del sitio, tres de ellas fueron calas estratigraficas y una fue una trinchera. Para conocer la la
secuencialidad o contemporaneidad de la ceramica se utilizaron las tres calas estratigraficas
debido a que contaban con un registro estratigrafico extenso. Adicionalmente, se
analizaron macroscépicamente 1191 fragmentos para caracterizar a nivel tecnoldgico,
decorativo y morfofuncional la cerdmica de El Bosque y La Selva; ademas, se le aplico
Fluorescencia de Rayos X (FRX) a una muestra de 30 fragmentos para conocer la

composicion fisicoquimica de las pastas cerdmicas.

Los resultados indicaron que El Bosque y La Selva presentaron una distribucién
estratigrafica secuencial, ademds se identific6 un conjunto ceramico de Transicidn
traslapado entre ambos. El analisis macroscépico mostré diferencias en algunas
caracteristicas tecnoldgicas, decorativas y morfofuncionales de la cerdmica de El Bosque,
Transicién entre El Bosque y La Selva, y La Selva; mientras que la aplicacidon de FRX arrojo
diferencias estadisticamente significativas en la concentracién de silicio en las pastas de El

Bosque y La Selva.
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Capitulo 1. Presentacion

En 1978 Michael Snarskis presentdé la secuencia cultural para la Vertiente Caribe de Costa
Rica, la cual estaba compuesta por cuatro fases cronoldgicas secuenciales que fueron
definidas a partir de la cultura material, fechamientos por radiocarbono y patrones de
asentamiento. El planteamiento de Michael Snarskis (1975, 1978, 1981, 1983a, 1983b),
propuso la secuencialidad de las fases El Bosque y La Selva y la distribucidn traslapada de

algunos tipos ceramicos para los contextos en la region estudiada por él.

Como consecuencia de esta propuesta, surgio una discusion entre Luis Hurtado de Mendoza
y Ana Arias (1983a, 1983b) y Michael Snarskis (1978, 1983b) con respecto a la
secuencialidad o contemporaneidad de El Bosque y La Selva. Hurtado de Mendoza y Arias
(1983a, 1983b), con base en andlisis estilisticos, fechas de radiocarbono y patrones de
asentamiento, propusieron la contemporaneidad de estas dos fases debido a que los tipos
ceramicos compartian contextos a nivel espacial y temporal, por lo que propusieron que las
diferencias documentadas por Snarskis obedecian a variaciones socioculturales en el

espacio mas que a razones de indole cronoldgico.

Con base en lo anterior, esta tesis se llevd a cabo en el sitio arqueoldgico Nuevo Corinto (L-
72 NC) para establecer la secuencialidad o contemporaneidad de El Bosque y La Selva y

caracterizar la ceramica elaborada entre 300 a.n.e. =700 n.e.

Tedrica y metodolégicamente, el tema se aborda desde los conceptos de habitus (sensu
Bourdieu, 1991); tecnologia, técnica y elecciones tecnoldgicas presentados por Pierre
Lemonnier (1992) como parte de la antropologia de los sistemas tecnoldgicos; y las cadenas
tecnoldgicas operativas que se conforman de los resultados materiales de las practicas de

los alfareros.

En cuanto a la estructura del documento, en el Capitulo | se realiza planteamiento del tema

de investigacion: la justificacién, la pregunta de investigacion y los objetivos que guian el



trabajo. En el Capitulo Il se discutiran los antecedentes del area de estudio relacionados con
el tema: el contexto general del sitio Nuevo Corinto, las secuencias culturales propuestas
para la Vertiente Atlantica, asi como la discusién de la coetaneidad o secuencialidad de El
Bosque y La Selva. Posteriormente, en el Capitulo Ill se expondran los conceptos tedricos
que orientan la investigacién: habitus, tecnologia, técnica, elecciones tecnoldgicas vy
cadenas tecnoldgicas operativas. En el Capitulo IV se describird la propuesta metodoldgica,
la cual consiste en la definicién y seleccidon de la muestra, la descripcién de las unidades de
excavacion de donde se selecciond la muestra, la presentacién de las principales
caracteristicas de la ceramica de El Bosque y La Selva, asi como la descripcidn de los andlisis
macroscopicos y los analisis especializados que se aplicaron para el estudio de las pastas
ceramicas. En el Capitulo V se presentan los resultados del andlisis cerdmico, de la
estratigrafia de las unidades de excavacién utilizadas, la aplicacién de técnicas
especializadas para el estudio de las pastas cerdmicas de material procedente de Nuevo
Corinto (L-72 NC) y la revisién de ceramica del sitio Severo Ledesma (L-7 SL). Por ultimo, en
los capitulos VI y VIl se discuten los resultados obtenidos y se presentan las conclusiones y

recomendaciones de la investigacion, respectivamente.

1.1. Problema de investigacion

éCuales son los aspectos estratigraficos y tecnolégicos de la alfareria elaborada entre el 300
a.n.e. al 700 n.e. que permiten proponer la secuencialidad o contemporaneidad de El

Bosque y La Selva en Nuevo Corinto (L-72 NC)?



1.2.

Objetivos

General

Determinar los aspectos temporales y tecnolégicos de la alfareria elaborada en el sitio

Nuevo Corinto (L-72 NC) entre el 300 a.n.e. al 700 n.e.

Especificos

1.

Analizar la distribucion estratigrafica del material cerdmico en las unidades de
excavacion empleadas.

Caracterizar la cerdmica asociada a contextos de El Bosque y La Selva presentes en
el sitio Nuevo Corinto.

Comparar una muestra de la ceramica de El Bosque y La Selva registrada en los sitios
Nuevo Corinto, Severo Ledesma y Finca Numancia, con la finalidad identificar
similitudes y diferencias en los aspectos tecnoldgicos, decorativos y morfoldgicos.
Elaborar las cadenas tecnoldgicas operativas de la cerdmica asociada a contextos de
El Bosque y La Selva presentes en el sitio Nuevo Corinto.

Identificar las situaciones de cambio o continuidad en la produccién ceramica
durante El Bosque y La Selva a partir los indicadores arqueolégicos identificados en

Nuevo Corinto.



1.3. Justificaciéon

Debido a que la cerdmica es la evidencia mds frecuente en el registro arqueoldgico, este
resto material ha sido ampliamente empleado como marcador temporal y espacial, ademas
otras investigaciones han abordado aspectos relacionados con la manufactura (Arias et al.,
1989) y con los procesos de produccion alfarera (Herrera, 2001; Garcia y Arce, 2012;

Camacho, 2013).

Las diversas investigaciones desarrolladas en la regién (Kennedy 1968; Snarskis 1978;
Vazquez 2002; Vazquez y Chapdelaine 2008; Vazquez et al., 2010; Salgado et al., 2013; entre
otros) han generado importantes aportes a la arqueologia al ampliar el conocimiento sobre
las poblaciones que habitaron el Caribe de Costa Rica; sin embargo, ese conocimiento,
muchas veces se ha utilizado para realizar generalizaciones que impiden ver la variabilidad
del conjunto cerdmico, por lo que resulta necesario fortalecer las secuencias culturales
cronoldgicas y afinar las fases definidas, con la finalidad de poder construir una propuesta

acerca de la diversidad de la regién.

En un intento por aportar al estudio sobre la cerdmica, se buscé profundizar en los temas
relacionados con la secuencialidad o contemporaneidad y la produccién alfarera

desarrollada por las poblaciones que habitaron Nuevo Corinto durante El Bosque y La Selva.

La finalidad de conocer el orden estratigrafico de las unidades de excavacién, fue identificar
si el material de La Selva se superponia al de El Bosque y ver como se manifestaba el

conjunto cerdmico de Transicidn a nivel estratigrafico.

Para la seleccidn del sitio y de las unidades de excavacion se tomd en cuenta que en Nuevo
Corinto existen depdsitos culturales asociados a El Bosque y a La Selva, algunos de los cuales
presentan fechamientos radiocarbdnicos (Cuadro 1) y registros estratigraficos detallados,
ademas de la informacién obtenida a través de afios de investigacion que puede ser

utilizada para contrastar con los datos del presente trabajo.



Cuadro 1. Fechamientos de contextos El Bosque y La Selva de Nuevo Corinto

Unidad de Codigo Fecha C-14 Sigma Fase Contexto
excavacion g (a.p) CAL asociada
660-730 . . .
Beta- d.C Capa de ceniza y carbdn por debajo
2-2-8 333412 1310+30 240-770 La Selva del monticulo 5. Carbdn de un solo
fragmento.
d.C.
Beta- 250-400 Piso de ocupacion con ceramica de
2-1-15 33413 1710+ 30 d.C El Bosque El Bosque. Carbon de un solo

fragmento.

Fuente: Salgado et al., 2013:41; Garcia Rodriguez, 2016:93

Por otra parte, la importancia del estudio de las cadenas tecnoldgicas operativas radica en
entender al material cerdmico como un producto que implica la sucesion de etapas y
técnicas para su produccion (Espiro, 2012), construido socialmente y que estuvo de forma
activa en todos los &mbitos de la vida, en actividades rituales o en la vida cotidiana; por lo
cual es posible comparar diferentes grupos ceramicos para identificar los aspectos del
proceso productivo que cambian o permanecen en el tiempo, lo cual brinda informacién
acerca de las elecciones, pensadas o no pensadas, que tomaron los artesanos en la
elaboraciéon de la cerdmica, aunque, ciertamente, los cambios no ocurrieron de un
momento a otro, éstos se dieron de manera gradual, por lo que ciertos rasgos de un periodo

pudieron continuar o desaparecer en el periodo siguiente.

El estudio de la produccidn alfarera desarrollada por las poblaciones que habitaron Nuevo
Corinto durante El Bosque y La Selva contribuye a aclarar la discusidén en torno a la
secuencialidad o contemporaneidad de El Bosque y La Selva; comparar los aspectos
tecnoldgicos, morfofuncionales y decorativos de la ceramica para definir como la
produccién alfarera se fue transformando o cambiando a través del tiempo. En general, la
ceramica tuvo un aspecto fundamental en la vida de las poblaciones, y entre mas se pueda
conocer sobre su produccién, mas se va a entender de la vida, historia y transformaciones

gue sufrieron en el tiempo.



1.4. El contexto de Nuevo Corinto (L-72 NC)

El sitio se ubica en la propiedad de la familia Rojas Alvarado (Finca San Miguel) en el poblado
de La Unidn, distrito Gudpiles, cantdén Pococi, en la provincia de Limén, en la Regidn
Arqueoldgica Central-Vertiente Atlantica, Subregion Caribe Central. La finca tiene una
extension aproximada de 400 hectareas y en la misma se desarrollan actividades como la
ganaderia, reserva forestal y cultivo de banano, ademds se han construido casas y una
fabrica de hielo (Figura 1). Nuevo Corinto esta delimitado por el Rio Corinto al noreste y el
Chirripd al noroeste, asi como las carreteras hacia Rio Frio al suroeste y Guacimo al sureste;
Yy Su posicién, segun coordenadas Lambert, es 548 550 longitud oeste y 244 000 latitud
norte, hoja cartografica Gudpiles, escala 1:50 000 del Instituto Geografico Nacional (Aguilar

y Peytrequin, 2003; Salgado, 2013).

NUEVO CORINTOY

Figura 1. Ubicacion del sitio arqueoldgico Nuevo Corinto (L-72 NC).
Fuente: Adaptado de Acevedo (2016).



En 2013 se presentd el informe del proyecto “El sitio Nuevo Corinto (L-72NC): Una aldea
cacical”, por parte de Silvia Salgado y Mdnica Aguilar junto con John Hoopes (Universidad
de Kansas) y Patricia Fernandez (Fundacion de Museos del Banco Central). A través de la
excavacion de pozos, calas y trincheras, se amplié el panorama del sitio y se realizo la
delimitacion de sectores con diferentes componentes como la Montaia (disperso a lo largo
del sitio), El Bosque y La Selva (reconocidos en una amplia zona), y La Cabafia (localizado en
la parte central). Asimismo, se realizé el reporte de la fase La Unidn, que es considerada

como una transicién entre La Selva y La Cabafia (Salgado et al., 2013).

Por ultimo, en 2014 se presenté el proyecto “Investigaciones de las dimensiones
bioculturales en el proceso de cambio social en Nuevo Corinto (L-72 NC), Pococi, Gudpiles™,
dirigido por Silvia Salgado, Cristina Aguilar y Patricia Fernandez. Dentro de este proyecto se
realizaron tres temporadas de campo de arqueologia por parte de la Escuela de
Antropologia y actualmente se desarrollan investigaciones para trabajos finales de

graduacion.

1.4.1. Ocupacion del sitio
Como se muestra en el Cuadro 2, Nuevo Corinto experimentd procesos de cambio social al
menos durante 3000 afios, que condujeron a la conformacién de “sociedades con

diferencias sociales y politica institucionalizadas” (Salgado et al., 2013, p. 17).

Con respecto a la ocupacion del sitio, en La Montafa inicié una ocupacidon muy dispersa.
Los contextos de esta fase, posiblemente, fueron destruidos por las actividades de las
poblaciones que habitaron el sitio durante la fase El Bosque, lo que se ha sefialado como

una ocupacién continua entre ambas fases.

! Los resultados no se han publicado.



Cuadro 2. Caracteristicas de las fases de ocupacidon en Nuevo Corinto

Fase

Asentamiento

Contextos

Ceramica

Observaciones

La Cabaiia
(1100-15504d.C.)

En La Cabafia temprana, se desarrolla
un incremento del potencial simbdlico
y estratégico de la estructura
arquitectdnica, incrementando la
altura del Monticulo 1
aproximadamente a 28 m.

Domeésticos y
arquitectoénicos.

rasgos

Tipos asociados son Irazu Linea Amarilla, Cartago Roja
y Pavones Ordinario Cot Linea Negra, Parismina Finoy
Tosco, La Cabafia Fino y Tosco, Bere Rojo y Tayutic
Inciso.

Breve periodo de ocupacién.
Posible pérdida de relevancia de centro cacical
al inicio de la fase.

La Unidn
(700-1100d.C.)

Proceso de reestructuracion del
asentamiento y surgimiento de una
aldea nucleada como expresion
institucional de un poder desigual, con
elementos arquitecténicos actuales
(sociedad cacical).

Funerarios, domésticos y rasgos
arquitectoénicos.

Ollas, sartenes, platos, tecomates, escudillas, tazones.
Tayutic Inciso, Mercedes Linea Blanca, cerdamica de
engobe blanco y pasta gruesa no caracterizada hasta
el momento, son los mas representativos.

Alta presencia de cerdmica policroma de Gran Nicoya.

Ceramica con elementos del Complejo Madera
(Snarskis, 1978).

Se da la mayor ocupacion.

Niveles crecientes de especializacion ceramica
y litica.

Intensificacion y articulacion de practicas
sociales y culturales dirigidas a la expresion
material e ideoldgica de un poder cacical, como
la estatuaria.

La Selva
(300-7004d.C.)

Abandono de la
asentamiento.
Ocupacion se extiende desde el limite
SO hasta los alrededores de la zona del
Rasgo X y la calzada asociada,
mostrando una continuidad del uso de
estos dos rasgos desde El Bosque.
Proceso de mayor nucleacion en el
centro arquitecténico.

parte E del

Domésticos,
cementerio.

rituales y

Ollas, escudillas y platos con formas similares a los
comales.

Cerca del 67% de los materiales analizados,
excluyendo los cuerpos no decorados, son modos
diagnosticos de La Selva o transicion El Bosque/La
Selva.

Segunda fase con mayor

continuidad de restos culturales.
Presencia de capa de suelo café oscuro arenoso
y arcilloso, ademas de otro mas arenoso y de
color amarillo con poca cantidad de materiales.

extension y

El Bosque
(300a.C.—300d.C.)

Aumento notable de la poblacién e
intensificacion de la sedentarizacién.
Inicio del disefio arquitecténico.

Domeéstico, publico y ritual.
Primeros  trabajos  publicos
arquitectonicos.

Rasgo X (estructura rectangular
de piedra, conectada en un lado
con una calzada pequefia).
Cementerio.

Unidad habitacional
perteneciente a un caserio
disperso.

Formas de vasijas que abarcan las actividades del
manejo de los alimentos, y de indole ritual.

Alta frecuencia de vasijas con superficies cubiertas en
color naranja, presencia del tipo Molino Acanalado
(producido en el Valle Central).

Dispersién y densidad de materiales aumenta, siendo
la mas extensa, tanto en superficie como a
profundidad.

Se indica que “los primeros 40 o 50 cm bajo la
superficie son de suelo café oscuro con escaso
material cultural... producto de eventos de
inundacién que cubrieron la superficie de
ocupacion” (Salgado et al., 2013, p. 28).

Posible relacién con el Valle Central por medio
del camino que baja desde el sitio El Cardal en
el Volcan Irazu, hasta la zona de Nuevo Corinto

La Montafia
(1500-300a.C.)

Dispersos y con practicas que
requerian cierta movilidad territorial.
Posiblemente presentes en el SOy NE
del sitio, donde se concentra la mayor
evidencia.

Sin informacién

Se encuentra re-depositada en contextos posteriores,
incluyendo los de El Bosque, lo que muestra una
ocupacion continua que afectd los contextos La
Montafa.

Estratigrafia sugiere posibilidad de depdsitos
culturales bajo la superficie hasta 1 m 6 mas de
profundidad.

Fuente: Acevedo, 2016, p. 18



De acuerdo Salgado y colaboradores (2013), ciertos elementos sugieren que la construccién
de obras publicas inicié en El Bosque, las cuales continuaron siendo utilizadas hasta la
ocupacidon mas tardia de Nuevo Corinto. Estas obras publicas incluyeron un camino de
ingreso que a su vez se interpretd como drenaje y que conecta con el drea nuclear del sitio,
areas de cementerio sobre las cuales no se dio ninguna ocupacién posterior, un area
doméstica con una estructura con apisonados sin mayor elaboraciéon formando parte de
una aldea dispersa (Garcia Rodriguez, 2016), un piso de ocupacion en el Monticulo 1 que
fue construido colocando una base de cantos rodados seleccionados y sobre la cual se
dispuso un piso de arcilla de unos 5 cm de grosor (Gamboa, 2016) y en el Monticulo 5 una
ocupacion de El Bosque seguida por una linea de carbdon temporalmente asociada a La

Selva.

La evidencia sugiere que para La Selva ocurrié un proceso de mayor nucleacién en el centro
arquitectdnico, es probable que el desarrollo de esta fase en Nuevo Corinto fuera similar a
lo planteado por Snarskis (1978), es decir, que hubo cierta continuidad desde El Bosque la
cual también se reflejé en la continuidad de uso de rasgos arquitecténicos y en el material
ceramico; ademads, después de El Bosque, fue “la segunda con la mayor extension y

continuidad de restos culturales” (Salgado et al., 2013, p. 33).

Segun Salgado y colaboradores (2013), el desarrollo de la fase La Unién en Nuevo Corinto,
coincide con el planteamiento de Snarskis para la parte tardia de La Selva, debido a que
surge una aldea cacical. La formulacion de La Unidn representa un proceso de
reestructuracion que sufrié el sitio y el surgimiento de la aldea nucleada, asociado a la

consolidacién de cacicazgos.

En la parte inicial de La Cabafia, finaliza el proceso de construccion del Monticulo 1, ademas
se desarrolla un incremento del potencial simbdlico y estratégico de la estructura
arquitectdnica, incrementando la altura del Monticulo 1 aproximadamente a 28 m. La
excavacién del Monticulo 1 muestra el proceso de la construccién del mismo, inicialmente
(durante El Bosque) fue un contexto habitacional y a partir de La Selva cambié a una funcién

jerarquica, convirtiéndose en el monticulo principal hasta La Cabana (Gamboa, 2016).
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Las investigaciones realizadas en el asentamiento se han basado en modelo planteado por
Michael Snarskis (1978) para la Vertiente Caribe de Costa Rica, aunque Salgado vy
colaboradores (2013) plantearon una secuencia local de ocupacién (Cuadro 2) que muestra
la particularidad de los procesos que se desarrollaron en el asentamiento y que
desembocaron en cambios sociales, sin embargo, no se habia realizado una investigacion
que abordara la secuencialidad o contemporaneidad de El Bosque y La Selva en Nuevo

Corinto.



11

Capitulo 2. Antecedentes

2.1. Trabajos recientes sobre produccion ceramica en Costa Rica

Anayensy Herrera (2001) analizd el conjunto ceramico proveniente de contextos
domeésticos de cuatro sitios arqueolégicos ubicados en el Golfo de Nicoya, asociados
temporalmente a los periodos Bagaces y Sapoa, con el objetivo de describir y comparar las
tecnologias alfareras en grupos riberenos, centrando la discusion en los cambios

tecnoculturales en la produccién ceramica a través del tiempo.

Segln la autora (Herrera, 2001, p. 145) los grupos sociales que habitaron diferentes
entornos tuvieron expresiones sociales e histdricas particulares, las cuales podrian provocar
que algunos grupos accedieran a materias primas diferentes o alimentos que requerian una
preparacidn con caracteristicas de coccion o preparacion particulares, todos estos aspectos

sociales y tecnoldgicos se pudieron identificar en la ceramica de cada sitio.

Consecuentemente, definié que las elecciones culturales se dieron a partir de la estructura
del pensamiento, satisfaciendo las necesidades de uso y estéticas del grupo: los cambios
decorativos en la elaboracion de las piezas podian darse de forma rdpida, pero los cambios
tecnolégicos eran mas lentos y dificiles que ocurrieran, en muchos aspectos. Por ejemplo,
en algunos fragmentos se identificé el uso de desgrasantes como conchas o tiestos en las
pastas, ayudando a que las piezas no se dafiaran durante los choques térmicos, pero esta
técnica fue menos utilizada, por lo que se consideré como ensayos o propuestas que no
funcionaron o que no cumplieron los gustos culturales y se dejaron de utilizar (Herrera,

2001, p. 146).

Para Herrera (2001), los cambios tecnoldgicos fueron menores mientras existiera una
misma identidad cultural, la continuidad de la tecnologia alfarera fue observada en los
nucleos de coccidn, identificando una similitud en las técnicas empleadas para la coccion

de las piezas entre los sitios y a través del tiempo; ademas, cada sitio arqueoldgico mostro
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una tendencia temporal hacia el cambio tecnocultural expresada en la transformacion de

los diserios artefactuales.

La conclusion mas importante para Herrera (2001) fue el entendimiento de la dindmica
cultural en los grupos riberefios vista a través de la tecnologia alfarera, los periodos Bagaces
y Sapod se caracterizaron por la gran interaccion entre grupos que desde entornos

geograficos particulares expresan manifestaciones tecnoculturales propias.

La investigacion realizada por Fernando Camacho (2014) refuerza el planteamiento de
Anayensy Herrera (2001), ya que se orientd en abordar las formas en que las sociedades
humanas manufacturaron la cerdmica en momentos de cambios sociales importantes en la
Gran Nicoya, mediante el estudio comparativo de los cambios y continuidades en los
procesos de produccion ceramica a finales del Periodo Bagaces (300-800 d.C.) e inicios del
Periodo Sapoa (800-1350 d.C.) en dos sitios ubicados en la falda suroeste del volcdn Rincén

de la Vieja.

Para ello, implementd estudios comparativos y experimentales, abordando la manufactura
ceramica desde una perspectiva integral, analizando las pastas, técnicas y los posibles usos
de los artefactos, para conocer, de una forma mas completa, las sociedades humanas por

medio de los restos ceramicos (Camacho, 2014).

Las continuidades temporales identificadas por el autor fueron la técnica de manufactura,
los acabados de superficie, la cantidad de fragmentos decorados, el tipo de coccidn, el uso
extendido de arcilla blanca y el reconocimiento de una vajilla con caracteristicas muy
similares asociada con actividades propias de la vida doméstica que se desarrollé en la zona.
Mientras que los cambios correspondieron a la mayor diversidad de técnicas de
manufactura en Sapoa, la aparicion de nuevas herramientas para pulir y alisar superficies,
incremento en la cantidad de fragmentos con aditamentos cromaticos, disminucién en el
uso de la arcilla blanca e implementacién de otras arcillas no identificadas y aparicion de

formas mas eficientes (Camacho, 2014).
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Camacho (2014, p. 223) planted que las continuidades en la cerdmica, lejos de ser vistas como
falta de conocimiento, reflejaron las necesidades que tenian las poblaciones que los

manufacturaron.

En 2012, Sergio Garciay Marco Arce (2012), abordaron la produccién cerdmica enfocandose
en las dindmicas socioproductivas, tecnoldgicas y de posibles funciones vinculadas al grupo
ceramico Mercedes Linea Blanca del sitio Nuevo Corinto durante el lapso del 700 al 1200

n.e.

Mediante la reconstruccidon de los procesos de manufactura (Garcia y Arce, 2012, p. 156-
176) propusieron que las arcillas utilizadas en la elaboracion de la ceramica Mercedes Linea
Blanca provinieron de una misma zona de explotacidon ya que los datos petrograficos
indicaron el origen volcanico de las arcillas (con una particularidad especial en las esquirlas
de vidrio volcdnico), ademads, los datos de Fluorescencia de Rayos X indicaron que no
existian diferencias a nivel elemental ya que los fragmentos analizados presentaron

concentraciones similares en los elementos mayores y en los elementos traza.

Para transportar los productos o arcillas propusieron el uso de bolsos o canastos elaborados
en fibras vegetales y en algunos casos tenidos de color azul o rojo, ya que en las paredes de
algunos fragmentos lograron identificar fibras de gramineas tefiidas en estos colores, los
cuales se han visto en poblaciones indigenas actuales (Bribris, Malekus, Huetares y
Cabécares) donde elaboran este tipo de bolsos o canastas para transportar plantas, frutas,
verduras o cualquier tipo de cosas. Sobre las temperaturas de coccién utilizadas para en las
piezas Mercedes Linea Blanca, determinaron que la temperatura no superd los 573°C, ya
gue en la cerdmica analizada mediante Difraccion de Rayos X identificaron cuarzo a, el cual
se conserva en temperaturas menores a las mencionadas. Del mismo modo, las fibras
vegetales identificadas en las paredes de los fragmentos debieron conservarse durante el
proceso de coccion, por lo que las temperaturas no debieron ser tan altas como para lograr

desintegrar las fibras.

De las implicaciones sociales en la produccién ceramica, Garcia y Arce (2012) propusieron

qgue la produccion alfarera no se encontraba desligado de otros procesos de trabajo
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(agricultura, cesteria, otros); ya que para que se efectuara la produccion de la ceramica era
necesario tener “satisfechas” otras necesidades, y de la misma forma, la cerdmica permitiria

gue se pudieran llevar a cabo otros procesos de trabajo o practicas sociales del grupo.

2.2. Discusion sobre la contemporaneidad o secuencialidad de El Bosque y La Selva

En 1978, Michael Snarskis presentd su investigacidon doctoral titulada The archaeology of
the Atlantic Watershed of Costa Rica, cuyos objetivos fueron organizar los datos
arqueoldgicos de la Vertiente Atlantica de Costa Rica, establecer la prioridad de los patrones
de nucleos de cultura de los bosques tropicales sudamericanos entre los habitantes
indigenas del este de Costa Rica y, mostrar que la trayectoria del desarrollo cultural
prehistérico pudo ser producto de la adaptacién humana a ambientes homogéneos y

abundantes.

El material cerdmico fue obtenido mediante excavaciones realizadas por Snarskis (1975,
1978) en sitios arqueoldgicos de Linea Vieja y del Valle de Turrialba. El modo fue la unidad
basica conceptual del analisis, el cual representd un rango visible de variacion temporal de
atributos en la alfareria. La clasificacidn consistid en establecer modos cerdamicos
diagnésticos (forma, decoracién, acabado de superficie, asas y soportes) para cada fase,

aunque algunos continuaron en el tiempo (Snarskis, 1978).

Como resultado, Snarskis (1978, 1983b) establecié una secuencia cronoldgica cultural para
la Vertiente Atlantica, compuesta de cuatro fases arqueoldgicas, brindando informacion
arqueoldgica muy relevante acerca de la tecnologia litica y cerdmica, los patrones de
asentamiento de la zona, y de las técnicas empleadas para la construccién de las tumbas:
La Montafia (1000-100 a.C.), El Bosque (100 a.C.-500 d.C.), La Selva (500-1000 d.C.) y La
Cabafia (1000-1500 d.C.).

La informacion disponible sobre patrones de asentamiento de la fase La Montaina (1000-
100 a.C.), fue poca debido a la dispersién y escasez de sitios arqueoldgicos. La cerdmica de

La Montafia era predominantemente monocromatica, con decoracion plastica, punzonado,
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aplicaciones, escisidon e incision con pigmento rojo. La decoracion del complejo ceramico
Chaparrén incluyd lineas rojas pulidas zonadas por incisiones largas y se caracterizaba por

la presencia de un gran numero de tecomates con bordes rojos (Snarskis 1978, 1983a).

Durante El Bosque (100 a.C.-500 d.C.), se dieron una serie de cambios culturales producidos
por la intensificacién y mejoramiento de la agricultura, que desembocaron en la explosidon
demografica, con tendencia a la formacion de sociedades jerarquizadas y con diferenciacion
social, evidenciadas por una elite que consumia productos de “alto status”; los
asentamientos fueron dispersos, sedentarios y agricolas, con casas rectangulares
multifamiliares, construidas con cantos rodados y un poco elevadas del suelo. No obstante,
Maritza Gutiérrez y Luis Hurtado de Mendoza (1983) asociaron material de El Bosque a
estructuras circulares en el sitio Las Mercedes; mientras que, en Nuevo Corinto, Douglas
Garcia (2016) excavé un rasgo doméstico poco elaborado, con forma ovalada y apisonados.
Por su parte, las tumbas eran formas rectangulares, ovoides o de corredor. Finalmente, la
principal caracteristica de la ceramica fue el color rojo sobre el color de la pasta, entre las
formas que se registraron se pueden mencionar figurillas, sellos, tecomates, platos (Snarskis

1978, 1983a).

En La Selva (500-1000 d.C.) los sitios fueron mas grandes que en el periodo anterior, aunque
todavia dispersos, la diferenciaciéon social se profundizd. Probablemente, las formas de las
casas y tumbas eran rectangulares y, hacia el 800 d.C., las formas fueron redondas u
ovaladas. La ceramica reunid modos diagndsticos de periodos anteriores y modos que
iniciaron en este periodo y continuaron en periodos posteriores, presentado una
“subregionalizacién” de la cerdmica producida por la gran variacidn de estilos en un espacio
menor; las principales caracteristicas fueron las lineas de color purpura en patrones
geométricos sobre naranja, escision o incisién en el exterior del artefacto, pintura negativa,
adornos y patrones multiples de lineas blancas cepilladas, los vasos con soportes con efigies,

tripodes, huecos, largos y soportes conicos, fueron tipicos (Snarskis, 1978).

Durante La Cabafia (1000-1500 d.C.) los asentamientos fueron nucleados, constituidos por

pequefios circulos de casas agrupados en torno a un monticulo central mas grande con
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muros de contencidn circulares, en la zona central se encontraron calzadas, entierros de
alto estatus, y plazas; probablemente, los monticulos mds grandes fueron la residencia de
individuos de alto rango que ejercian un poder politico, militar y religioso. Los
enterramientos se ubicaron dentro o cerca de los grupos de monticulos y las formas
caracteristicas eran tumbas de piedra individuales, a menudo, cubiertas con lajas. En la
ceramica, la decoracién naranja purpura y las aplicaciones continuaron, mientras que el
motivo del felino se volvié mas comun. La forma diagndstica fue el tazén con soportes
tripodes en forma de cabezas zoomorfas, y hubo una disminucién en el uso de figurillas,
sonajeros y ocarinas; a pesar de esto, la cerdmica fue de inferior calidad técnica en

comparacion con la alfareria de otros periodos.

A partir de la propuesta de Michael Snarskis (1978), Luis Hurtado de Mendoza y Ana Cecilia
Arias (1983) realizaron un estudio en la zona de Guayabo de Turrialba en el que analizaban
las caracteristicas estilisticas de la cerdmica y los contextos en los que se encontré, fechas

de radiocarbono y patrones de asentamiento de la cuenca del Reventazoén.

Con base en una reevaluacidn de la clasificacién modal® de Snarskis (1978), de las fechas de
radiocarbono disponibles® (obtenidas por Kennedy, 1968; Stirling, 1969; Aguilar,1972;
Snarskis, 1978) y la informacién de los patrones de asentamiento (Kennedy, 1968; Snarskis,
1978), los autores propusieron que El Bosque y La Selva eran coetdneos ya que compartian
contextos a nivel espacial y temporal y que las diferencias en la cultura material eran
producto de elementos socioculturales, constituyendo dos expresiones sincrénicas del
mismo grupo cultural. Para reforzar su hipdtesis, emplearon el estudio de Findlow y

colaboradores (1979) acerca de las caracteristicas geograficas de los sitios arqueoldgicos

2 Los complejos cerdmicos no tenian una cantidad significativa de modos exclusivos para cada uno, aunque el
gue mas coherencia interna presentaba era El Bosque; la semejanza entre grupos de cada complejo seria
mayor en cuanto mas modos fueran compartidos, asi, los grupos deberian ser diferentes entre si para medir
la similitud interna y entre grupos, lo que no sucedia. Los estudios determinaron que El Bosque y La Selva eran
muy similares, sugiriendo contemporaneidad o un traslape considerable de los mismos (Hurtado de Mendoza
y Arias, 1983a, p. 285-286).

3 El rango de variacién de los complejos El Bosque y La Selva abarcaba un lapso muy amplio entre 140 a.C.—
610 d.C., excediendo el rango para El Bosque (100 a.C.-500 d.C.); por lo que propusieron un rango para La
Selva (160-700 d.C.) que evidenciaba un traslape cronolégico con El Bosque (Hurtado de Mendoza vy Arias,
19833, p. 288-289).
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localizados hacia el Este de Costa Rica; la tendencia de agrupamiento de los sitios
temporalmente ubicados entre 300 a.C.—1000 d.C., fue en lugares con condiciones que
facilitaron las actividades agricolas, en periodos anteriores y posteriores, otros factores
adquirieron mas relevancia. Lo notable, fue que dicho patrén se ubicé en tiempos que
incluyé El Bosque y La Selva, sin distinciones espaciales o temporales de los materiales de

ambos complejos (Hurtado de Mendoza y Arias, 1983a, p. 290).

A los planteamientos de Luis Hurtado de Mendoza y Ana Arias (1983a), Michael Snarskis
(1983b, p. 311-312) respondié que la distribucién de algunos de los tipos ceramicos se
traslapaba en El Bosque y La Selva, no obstante, el traslape no era tal como para afirmar su
contemporaneidad, y que igual situacién se dio entre La Selva y La Cabafa; ademas,
replanted la fecha de inicio de La Selva alrededor del 200-300 d.C. y su finalizacién entre
700 — 800 d.C. Snarskis en 1983a, le atribuye a la diversidad de la cerdmica de La Selva una
explicacion geografica, debido a la subregionalizacion de tradiciones estilisticas que resultd
en una gran variedad en menor espacio, situacién que no se dio en periodos anteriores o

posteriores.

En las labores de rescate arqueoldgico realizadas en el sitio Zapote-2, Victor Acuia (1984,
p. 95) propuso, como parte de los objetivos de investigacién, buscar alguna distincién entre
El Bosque y La Selva, debido al cuestionamiento, por Hurtado de Mendoza y Arias (1983a,
1983b), a la propuesta de Snarskis (1978), la cual parecia no sustentarse debido a la
presencia asociada de ceramica de ambos complejos en Zapote-2. Con base en la
identificacidon de ceramica de El Bosque y La Selva y la evidente asociacidn entre complejos
y con los rasgos arquitecténicos, Acuiia (1984) propuso que el sitio era unicomponente,
temporalmente ubicado en la parte mas tardia, de lo que anteriormente se denominaba, el
periodo Bicromo en Zonas ll, es decir, entre 0-500d.C. o un poco después; lo cual indicaba:
1) la contemporaneidad o una posible etapa transicional, y 2) que la distincion estilistica de

ceramica de El Bosque y La Selva no se debia a un fendmeno temporal.

En 1986, Francisco Corrales y Maritza Gutiérrez llevaron a cabo una evaluacidn en el area

principal del asentamiento y una zona funeraria del sitio arqueoldgico Williamsburg.
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Corrales y Gutiérrez (1986) distinguieron material de El Bosque, La Selva y La Cabafa,
recolectado de monticulos y areas funerarias, que mostraba un cambio gradual a través de
los tres complejos, lo que permitia hablar de una posible tradicidn cerdmica a lo largo del
tiempo. El drea funeraria presenté una predominancia de material asociado a La Selva y una
asociacion significativa entre El Bosque y La Selva, similar a la observada en Zapote-2. Sin
embargo, el planteamiento de Hurtado de Mendoza y Arias (1983) no se pudo abordar con
criterios mas soélidos debido a que la destruccidon del cementerio imposibilitéd Ila
reconstruccién del contexto de proveniencia de la cerdmica. (Corrales y Gutiérrez, 1986, p.

27, 30).

Igualmente, en 1986, Maritza Gutiérrez y Luis Hurtado de Mendoza realizaron una
evaluacidn técnica de dafios y posterior rescate arqueoldgico e investigacion en un darea
limitada del sitio Las Mercedes. Los resultados preliminares del trabajo permitieron a los
investigadores defender la posicion de Hurtado de Mendoza y Arias (1986) sobre la
coetaneidad de El Bosque y La Selva, a pesar de que la muestra obtenida se asocid, en su
mayoria, al complejo El Bosque y practicamente no se identific6 material de La Selva

(Gutiérrez y Hurtado de Mendoza, 1986, p. 11-12).

En el afio 2000, Felipe Sol realizé una prospeccién dentro y fuera de la Reserva Biolégica La
Selva de la Organizacién para los Estudios Tropicales (OET) en Sarapiqui para “caracterizar,
en forma general, sistemas de explotacién de recursos naturales de los grupos humanos
prehispanicos en un bosque tropical lluvioso de tierras bajas, tomando en cuenta los
aspectos temporal, espacial y funcional dentro de un marco de referencia geografico,
cultural y biolégico” (Sol, 2000, p. 1); para la interpretacion del material cerdmico
recolectado, tomd en cuenta la discusidn sobre la posicion cronoldgica traslapada de los

complejos El Bosque y La Selva.

A pesar de que Sol (2000) menciond que para uno de los sitios asociado a El Bosque la
ceramica fue similar a la del Valle Central y dificil de diferenciar de la del periodo siguiente,
su propuesta sustentd la posicidn de Snarskis (1978) sobre la secuencialidad de El Bosque y

La Selva ya que la evidencia mostré: 1) sitios multicomponentes con ceramica de distintas
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calidades para cada complejo, 2) diferencias en los patrones de uso de la tierra, y 3) falta de
informacién que sustentara que los modos cerdmicos asociados a El Bosque y La Selva

correspondian a un mismo periodo.

Hurtado de Mendoza y Troyo (2008, p. 23) examinaron el propdsito simbdlico de los
conjuntos arquitecténicos de la cuenca media del Reventazén entre el 200 a.C.-1300 d.C.
Los complejos El Bosque y La Selva fueron integrados en un periodo o fase denominado
Integracién Cacical — I, que se extendia entre el 200 a.C. — 800 d.C., debido a que, de acuerdo
a la revision de la ceramica y fechas de radiocarbono, la mayor cantidad del conjunto
ceramico de Guayabo correspondia a El Bosque y La Selva, lo que asociaron al mayor
desarrollo sociopolitico y la monumentalidad del sitio (Hurtado de Mendoza y Troyo

2008:35-36).

En 2015, a partir de la recalibracidn de las fechas recolectadas por Michael Snarskis (1978)
y de la utilizacion de fechamientos de otros autores (Castillo, 2013, 2014; Chavez, 2012;
Naranjo, 2014; Salgado et al., 2013; Vazquez, 2002; Vazquez y Obando, 2002), recolectados
en diferentes regiones y asociados a contextos de El Bosque y La Selva, Luis Hurtado de
Mendoza volvié a referirse a la contemporaneidad de los complejos El Bosque y La Selva
agrupandolos, junto con el complejo Madera, en el periodo de Integracion Cacical y en la

fase Cacical-l (Hurtado de Mendoza 2015, p. 60).

La relevancia de esta discusion se centra en que ambas posiciones pueden ser contrastadas
a la luz de los resultados obtenidos mediante el analisis del material ceramico, de la
estratigrafia de las unidades de excavacién y los fechamientos obtenidos en Nuevo Corinto;
asimismo, evaluar aspectos relacionados con la tecnologia alfarera contribuira a ampliar la
informacidn para las fases en cuestion y permitira determinar cudles fueron los elementos
de la cerdmica que continuaron, cambiaron o desaparecieron, generando un panorama mas

especifico de la posicidn cronoldgica de las fases El Bosque y La Selva en Nuevo Corinto.
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Capitulo 3. Marco conceptual

Para abordar el estudio de la tecnologia alfarera desarrollada durante El Bosque y La Selva
en Nuevo Corinto, resultd necesario plantear un marco tedrico conceptual que permitiera
acercarse o conocer a los artesanos que elaboraron los artefactos, las técnicas y el
conocimiento empleados y las personas que los usaron. De esta manera, se tratd de
entender la tecnologia cerdmica de forma integral, y no solo enfocada en los aspectos

decorativos o formales del artefacto.

A continuacién se definen las principales herramientas tedrico-conceptuales que se
emplean para abordar el tema de la produccion ceramica durante El Bosque y La Selva; asi,
se desarrollan los conceptos de habitus (sensu Bourdieu 1991); tecnologia, técnica vy
elecciones tecnoldgicas presentados por Pierre Lemonnier (1992) como parte de la
antropologia de los sistemas tecnoldgicos; y las cadenas tecnoldgicas operativas que son

parte de los resultados materiales de las prdacticas de los artesanos alfareros.

3.1. Habitus

Uno de los conceptos centrales para comprender la conservacion o desaparicion de
estructuras en la produccion ceramica, la interaccidn y las relaciones que se desarrollan
entre las diversas estructuras sociales y los sujetos o agentes es el concepto de habitus

propuesto por Pierre Bourdieu (1991, p. 86) como:

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de
existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas vy
transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como
estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores vy
organizadores de practicas y de representaciones que pueden ser
objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propdsito consciente de

ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para
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alcanzarlos, objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser para nada el
producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello,
colectivamente orquestadas sin ser el producto de la accidn organizadora de

un director de orquesta.

Es decir, son las disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas (que
adquieren forma a través de las mismas prdcticas sociales y por ello pueden ser cambiadas
y manipuladas) que actian como estructuras estructurantes que generan, dan forma y
organizan a las prdcticas sociales distintas y distintivas, sus principios generadores y la
percepcion que tienen los sujetos sobre dichas practicas, ademas de sus representaciones
gue pueden adaptarse de manera objetiva a las metas sin que ciertos fines supongan
propdsitos conscientes ni el caracter deliberado de ciertas operaciones necesarias para
lograrlos, ademas son objetivamente "reguladas" y "regulares" sin que sean el producto del

acatamiento a reglas determinadas (Bourdieu 1991, p. 89; 1997:20).

Este concepto es producto de la historia social en la que los sujetos, de manera dindmicay
reflexiva, se desenvuelven como agentes de su propia creacidn; su utilidad es considerable
dado que enfatiza el sistema, socialmente construido, de elementos cognitivos vy
motivadores que se dan fuera del “libre albedrio” de los miembros individuales que integran
la sociedad, permitiéndoles reproducir los principios sociales a través de las disposiciones
gue han aprendido e interiorizado, y que permite generar improvisaciones y cambios
regulados a través de las cuales los sujetos pueden percibir la transformacion, reproduccion
y los ajustes de las demandas de caracter social en las estructuras (Dobres y Hoffman, 1994;
Dietler y Herbich, 1998). Son esquemas individuales de disposiciones internas e
inconscientes que estan definidas por y definen al sistema social y que por medio de ellos

los individuos perciben y actuan en el mundo (Garcia Roselld, 2010).

El habitus permite a Bourdieu relacionar lo objetivo con lo subjetivo, entendiéndose por lo

objetivo a la posicidn en la estructura social ya establecida, y lo subjetivo como la forma en
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que el individuo interioriza, percibe y actia en el mundo objetivo o en la estructura social

(Safa, 2002).
Segun Patricia Safa (2002), el habitus se puede entender como:

a) Unsistema de disposiciones duraderas que funcionan por transferencia en los diferentes
campos de la practica y que son eficaces en cuanto a esquemas de clasificaciéon que
orientan la percepcidn y las practicas mas alla de la conciencia y el discurso.

b) Estructuras estructuradas, en cuanto el proceso mediante el cual lo social es
interiorizado en los individuos, y logra que las estructuras objetivas y las subjetivas
concuerden.

c) Estructuras con predisposicién a funcionar como estructurantes, es decir, como principio

de generacidn y estructuracion de las practicas y las representaciones.

Junto al concepto de habitus propuesto por Pierre Bourdieu, se destacan los aportes de la
Teoria de la Estructuracioén (Giddens, 1979, 1984) que profundiza la relacién entre la accidn
individual y la estructura social. Giddens propone que la creatividad y la innovacion le
permiten al sujeto, fortalecer y/o transformar las reglas ya establecidas de la estructura
social debido a que el individuo no siempre es consciente de ciertos aspectos de sus
acciones; el conocimiento de las normas sociales que aplican los sujetos o agentes a las
situaciones a partir de diferentes estrategias es incompleto, y cominmente no existe una
union directa entre las acciones resultantes y ciertas consecuencias que generan. Ademas
de estos puntos, en la acciéon de los sujetos actuan otros agentes, grupos, afiliaciones o
comunidades, el medio ambiente y el contexto espacial, los precedentes historicos vy
sociales que los condicionan, y las relaciones de poder establecidas en el espacio social

(Dobres y Hofmann, 1994; Garcia Roselld, 2010).

Tomando los planteamientos tedricos de Pierre Bourdieu (1990a, 1990b, 1991, 1997), las
tecnologias y las cadenas operativas se pueden situar dentro del esquema de interaccién
de doble direccidn que se da entre los agentes y las estructuras sociales. Esto se debe a que
la actividad frecuente de las personas en la manufactura y el uso de los objetos, genera

practicas que constituyen el proceso tecnolégico el cual estructura, mediante el ejercicio
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diario, a los agentes, y estos, a su vez, los esquemas sociales y las visiones del mundo; y del
mismo modo, los esquemas sociales y las visiones de mundo van a estructurar a los agentes
y a los objetos en su produccién y uso (Garcia Rosellé, 2010). Por otro lado, la tecnologia se
conforma a través del habitus que se refleja en la accién practica, las percepciones
culturales y en los limites de la decisidn tecnoldgica que se da en los procesos tecnoldgicos
y éstos, como patrones de actividad social, se forman por el habitus y la interaccién entre
el objeto, el agente y la estructura, lo que supone el desarrollo de patrones de elecciones
tecnoldgicas que llegan a ser percibidos como naturales al asociarse a patrones similares de

eleccién que se dan en otras categorias de la estructura (Garcia Rosell6 2010, p. 87).

Si las reglas y representaciones que permiten que se desarrolle un comportamiento cultural
adecuado se transmiten de una mente a otra a través de las generaciones, deben existir
dispositivos que le permitan al principiante o al observador descifrar el contenido de la
informacién sensorial obtenida mediante la observacion de las acciones y del
comportamiento realizados por los profesionales, y reconstruir las reglas y las
representaciones en su mente (Ingold, 2008, p. 05). En este sentido, el razonamiento y la
practica guiada y recurrente de las tareas que requieren determinados gestos y posturas le
van a permitir al principiante obtener el conocimiento practico necesario para la
elaboracion de los artefactos ceramicos, sin que esto suponga que el artesano impone
modelos mentales sobre los materiales durante el proceso de produccién, por lo que se
debe pensar en que es el compromiso activo y sensorial el que le va a permitir al practicante
manufacturar artefactos ceramicos en la practica, y no un grupo de artesanos compartiendo

habitus (Ingold, 2000, 2008; Pérez Pieroni, 2010).

3.2. Antropologia de la tecnologia

A través de las actividades y las relaciones sociales, las personas crean el mundo en el que
viven de manera simbdlica y material, por lo que los diversos procesos de produccién y los
resultados finales, se conciben como “estructuras materiales a través de las cuales se

percibe y se responde al mundo” (Dobres y Hoffman, 1994, p. 215).
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Las tecnologias no son entes abstractos, ni objetos y medios que las sociedades emplean
para actuar sobre el ambiente fisico (Lemonnier, 1984, 1992). M4s bien, la tecnologia debe
entenderse como una produccién social en si misma, que no presenta ningun tipo de
distincién con respecto a las demas producciones socioculturales, que abarca
simultaneamente la interaccion social (la division del trabajo), sistemas de creencias (mitos
de origen , relacidn con el paisaje fisico y cultural) y el conocimiento practico de las técnicas
y su ambiente, que permiten a los sujetos percibir y responder al mundo, y que involucra
todos los procesos de la accidén sobre la materia, es decir, los movimientos deliberados del
cuerpo sobre la materia (Lemonnier, 1992, 2004; Dobres y Hoffman, 1994). Son “la
expresion material de la actividad cultural”; asimismo, los fendmenos sociales ejercen
influencia sobre los sistemas tecnoldgicos por medio de las representaciones sociales de las
tecnologias y, junto con las limitaciones fisicas que presenta el mundo material disponible,
son responsables de la formacion y transformacién de los sistemas tecnolégicos

(Lemonnier, 1992, p. 02).

Partiendo de lo anterior, la produccién ceramica es un elemento constituyente de la
tecnologia de una sociedad debido a que es una produccidn social y cultural que involucra
acciones tecnolégicas sobre la materia, no solo desde la materialidad y las operaciones
involucradas en el proceso de produccién sino también desde los usos dados hasta las ideas,
los saberes tradicionales y los aspectos simbdlicos que los grupos sociales tienen sobre la

alfareria (Pérez Pieroni 2013, Shanks y Tilley 1987).

Dentro de las tecnologias se encuentran las técnicas que se pueden definir como "cualquier

accion tradicional eficaz"*

gue emplean materiales o el mundo fisico (tomando en cuenta
pensamientos o gestos religiosos o magicos excluidos del dominio tecnoldgico),
herramientas, gestos y el conocimiento particular (Mauss 1979 [1935], p. 169; Lemonnier,
1984). Partiendo de esto, para que una accion sea tecnolégica, debe “involucrar al menos

una intervencidn fisica que conduzca a una transformacion real de la materia, en términos

4 Con accién se refiere a los movimientos deliberados del cuerpo, con tradicional a la herencia de los
movimientos del pasado que son aprendidos de manera distinta por las personas, y con eficaz se refiere a que
el gesto busca algun resultado fisico (Lemonnier, 1992, p. 05).



25

de las leyes actuales del mundo fisico”, por lo que cada técnica estd compuesta por cinco

elementos bdsicos interrelacionados (Lemonnier, 1992, p. 05-06):

1. Materia: es el material sobre el cual actia una técnica.

2. Energia: mueve los objetos y transforma la materia.

3. Objetos: a menudo se llaman artefactos, herramientas o medios de trabajo. Estas son
"materiales" que se usan para actuar sobre la materia.

4. Gestos: que mueven los objetos involucrados en una accién tecnoldgica. Estos gestos se
organizan en secuencias que, a efectos analiticos, pueden subdividirse en
"suboperaciones" o agregarse en "operaciones" y luego en "procesos tecnoldgicos".

5. Conocimiento especifico: es el resultado de las posibilidades percibidas y las elecciones
individuales y sociales (llamadas representaciones sociales) que modelan cada accidn
tecnoldgica. Puede ser expresado o no por los actores, consciente o inconsciente y se

compone del saber-cémo (know-how) o habilidades manuales.

Otro aspecto que se asocia a las tecnologias son las elecciones tecnoldgicas que son
establecidas por criterios que no son del todo materiales. Estas juegan un papel relevante
en la conceptualizacién de las técnicas y la construccidn del conocimiento especifico de los
grupos sociales, debido a que son ellos mismos los que, consciente o inconscientemente,
deciden aceptar y/o rechazar, producto del “actuar con el mundo”, las respuestas
tecnoldgicas y los procedimientos técnicos® que se obtienen y desarrollan en contacto
directo con los materiales al interior de cada grupo o que se obtienen por medio de la
observacion o la imitacion de otros grupos, lo que demuestra que las preferencias culturales
distintivas se expresan en las tecnologias y las elecciones tecnolégicas (Lemonnier 1986,

1992; Dobres y Hoffman, 1994; Ingold, 1990; Killick, 2004).

En términos generales, las variaciones en cualquiera de los cinco elementos constitutivos
de una técnica proporcionan un punto de partida para entender las tecnologias
desarrolladas en las sociedades y para identificar las preferencias culturales distintivas tanto

en las tecnologias como en las elecciones tecnolégicas; sin embargo, las variaciones que

> Que cumplen con los requerimientos minimos de cada tarea.
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ocurren en las “operaciones estratégicas” son particularmente interesantes debido a que
estas operaciones no pueden ser retrasadas, canceladas o sustituidas sin que se altere o
ponga en peligro el proceso de produccidon o el resultado final por lo que las elecciones
tecnoldgicas tomadas en estas operaciones son las que van a permitir identificar la
tecnologia particular de una sociedad (Lemonnier, 1992; Dobres y Hoffman, 1994), y que se

pueden llamar tradiciones tecnolégicas (Espiro, 2012, p. 55).

3.3. Cadena tecnoldgica operativa de la ceramica

Término acufiado por André Leroi-Gourhan en la década de 1960 para reconstruir las etapas
secuenciales involucradas en la produccidn de artefactos (Leroi-Gourhan 1993; Farbstein,
2011). Se entiende como el estudio de secuencia de operaciones que componen el proceso
de produccién de los artefactos arqueoldgicos, desde la obtencién de la materia prima hasta

el desecho del material fabricado (Lemonnier 1986; Leroi-Gourhan 1993).

A partir de la revisidon bibliogréfica se reconocen las operaciones basicas de las cadenas

operativas (Figura 2):
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Figura 2. Operaciones basicas de la cadena tecnoldgica operativa

Obtencidn de las
materias primas

Preparacion de la
materia prima

CADENA
TECNOLOGICA
OPERATIVA

Formado de las piezas

Acabado de superficie

Decoraciéon

Secado
Decoracidn post-coccién
Coccidn
Acabados de superficie post-
coccién
Uso

Basado en Calvo Trias y colaboradores 2004; Herrera 2001; Garcia Rosell6 2010; Hernandez 2010; Espiro
2012; Makowski Hanula y Oré Menéndez 2013; Pérez Pieroni 2013.
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Obtencion de las materias primas: Es la primera operacion de la cadena tecnoldgica
operativa y supone la busqueda y selecciéon de las fuentes de las materias primas tales como
la arcilla para elaborar las piezas, los antiplasticos o inclusiones (materiales no arcillosos) y
los pigmentos para decorar las piezas (Calvo et al., 2004, p. 81; Rice, 1987, p. 43-44). Dean
Arnold (1985) plantea que, con base en informacién recolectada en grupos alfareros de
diversas regiones del mundo, en términos generales, las mayores distancias recorridas por
los artesanos son para obtener los pigmentos, mientras que las menores distancias se

recorren para los desgrasantes y las arcillas.

Preparacidon de la materia prima: En algunas ocasiones la arcilla puede ser usada en su
estado natural, sin embargo, es usual que la arcilla se prepare con el fin de aumentar la
manejabilidad de la misma y proveer otras cualidades después de la coccién de las piezas
relacionadas con su funcién y uso. Esta operacion consiste en la limpieza de las impurezas®
de arcilla, la adicién de las inclusiones y el agua y su amasado (Shepard, 1985; Rice 1987).
En el amasado se da la mezcla de las inclusiones, el agua y la arcilla, y permite homogenizar
la masa y eliminar posibles espacios de aire. Si bien el amasado puede realizarse con las
manos o los pies, cuando se manejan grandes cantidades de arcilla, inclusiones y agua se

amasa con los pies (Herrera, 2001)

Método de formado de la pieza: El método de formado de las piezas involucra habitos
motores usualmente aprendidos en la nifiez y requiere repeticion de los gestos y practica
constante (Gosselain 2000; Herndndez 2010). Las técnicas de formado incluyen el modelado
manual, los rollos (y sus variantes), las placas dobladas, el moldeado y el torno, aunque es
frecuente que se empleen varias técnicas para elaborar una pieza (Shepard 1985; Rice 1987;
Orton et al.,, 1993; Garcia Roselld, 2010). Estas técnicas ocasionalmente dejan marcas
caracteristicas en las superficies que pueden ser estudiadas para inferir los gestos del
artesano durante el proceso de formado, no obstante, estas marcas pueden ser borradas

en operaciones posteriores (Rye, 1981; Garcia Roselld, 2010; Pérez Pieroni, 2013).

6 Por tamizado, suspensién, levigacién, por molienda, entre otros. (Shepard, 1985; Rice, 1987).
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Acabados de superficie: Corresponden a las modificaciones realizadas en la superficie de
los artefactos con propdsitos tecnoldgicos o funcionales; asimismo, los acabados de
superficie pueden dejar marcas caracteristicas ademds de ocultar aquellas que se
produjeron durante el modelado. Entre las técnicas de acabado de superficie se pueden
mencionar el raspado, el engobe, el alisado, el pulido y el bruiiido (Shepard, 1985; Orton et

al., 1993; Pérez Pieroni, 2013).

Decoracion: Con base en la definicién de Prudence Rice (1987), la finalidad de la decoracién
es realzar o embellecer la superficie de los artefactos ceramicos mediante técnicas que
desplazan, penetran, agregan o eliminan material de la superficie para cumplir funciones
utilitarias o simbdlicas. Entre las técnicas se pueden mencionar la incisién, el entresacado,
las impresiones, la pintura, el modelado, pueden cubrir total o parcialmente las superficies
y se aplican antes (cuando la pasta esta en dureza de cuero o seca) o después de la coccién

(Shepard, 1985; Rice, 1987; Herrera, 2001; Garcia Rosellé, 2010).

Secado: El proceso de secado de las piezas ceramicas debe ser cuidadoso ya que un proceso
inadecuado puede provocar deformacién, quiebre o grietas en las vasijas o ciertos
problemas durante la coccidon. De esta manera, si el secado es muy rapido, las vasijas se
pueden romper o resquebrajar; igualmente si son colocadas directamente al sol o en el
viento sin volverlas, se pueden romper. Las variables ambientales de temperatura,
velocidad del viento y humedad relativa inciden en el secado, mientras que el tiempo y el
clima pueden tener un profundo efecto en éxito de la produccién ceramica; el tamano de
la pieza también tiene un efecto importante ya que entre mas grande la pieza, mayor serd
el tiempo requerido para secarse y mayores seran las probabilidades de que sufra quiebres,
resquebrajamientos o deformacién (Arnold, 1985, p. 62, 70). La informacién etnografica
constituye un importante recurso a la hora de indagar sobre el proceso de secado de las
piezas. Garcia y Arce (2012, p.151), mediante entrevistas a alfareros indigenas Malekus,
Huetares y Cabécares, mencionan que el periodo de secado de las piezas oscila entre 1 a 2
dias en época seca y de 3 a 6 dias en época lluviosa, evitando secarla directamente al sol

para que la pieza no se resquebraje ni se quiebre, mientras que segun informacion de Doris



30

Stone (1949, p.19 en Arnold, 1985, p.69) para los Borucas de Talamanca el tiempo que

puede durar un a pieza en secarse oscila entre quince dias a un mes.

Coccion: Es el ultimo paso de la secuencia de produccién, ademds de ser el mas arriesgado,
ya que si las temperaturas no se mantienen estables las piezas pueden reventarse (Herrera,
2001). La aplicacién de calor transforma quimicamente la arcilla y da como resultado un
producto duro y durable que ha perdido la plasticidad original. A través del producto
terminado, la coccién puede abordarse, en cierta medida, desde el color y presencia de
nucleos en la pasta, debido a que éstos pueden brindar informacién relacionada con la
atmdsfera de coccidn, su variabilidad y enfriamiento, aunque no indican las temperaturas

alcanzadas durante la operacidn (Pérez Pieroni, 2013).

Uso: La funcidn para la que fue pensada el recipiente pudo ser diferente al uso dado. No
obstante, para hablar de uso o funcién de las vasijas, es necesario conocer los elementos
tecnolégicos y morfoldgicos que permitan realizar inferencias al respecto y pensar en la
relacién la funcion prevista por el artesano y las elecciones tecnolégicas (Rice 1987; Skibo
2013). Los elementos morfolégicos corresponden a la forma del recipiente, diametro y
direccion del borde (accesibilidad al contenido), presencia o ausencia de asas u otros
elementos que faciliten el manejo o transporte de la vasija (la portabilidad o
transportabilidad), forma de la base del recipiente y presencia o ausencia de soportes o
bases anulares (estabilidad del recipiente) y huellas de uso. Y los tecnoldgicos a los acabados
de superficie e inclusiones (la resistencia al choque térmico, la eficacia de enfriamiento,
resistencia a la abrasion. Skibo 2013). También debe tomarse en cuenta que 1) el tamafio
del orificio es proporcional a la cantidad de contenido que se modifica, 2) el servicio de
liquidos o soélidos se correlaciona con las formas del borde exverso, 3) los recipientes
utilizados para transportar liquidos tienen un pequefio orificio de didmetro, 4) las vasijas
gue requieren acceso a los contenidos durante el uso tendran un orificio lo suficientemente
grande para facilitar el acceso y 5) el tamafio del orificio es inversamente proporcional a la

duracién del tiempo de almacenamiento (Smith, 1985, p. 305 en Skibo, 2013, p. 30-31).
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A pesar de que lo anterior describe la secuencia de gestos y acciones técnicas de la cadena
operativa, debe incluir, ademads, aspectos relacionados con “el conocimiento tecnolégico
necesario, las alternativas técnicas posibles, el saber-hacer, las decisiones, juicios técnicos
y elecciones, y rutinas de aprendizaje, prdctica y uso, concebidas desde perspectivas de
habitus”; y debe entenderse desde una posicidon en donde todos los componentes de la
cadena operativa, desde los recursos naturales utilizados hasta el objeto social vy
culturalmente estructurado, sean concebidos socialmente a través del sujeto y la practica

diaria (Garcia Roselld, 2010).

Segln menciona Garcia Roselld (2010) la cadena tecnoldgica operativa debe abordarse
desde una posicidn que relacione, secuencie e integre los actos técnicos que la componen
debido a que las operaciones de la misma son como “mallas indispensables e
interdependientes” y pierden el sentido al ser abordadas desde la identificacidon, de manera

aislada, de los actos técnicos que la componen.

En este sentido, la tecnologia cerdmica es un producto construido a través de las elecciones
tecnolégicas tomadas por la sociedad, abarcando las técnicas y procedimientos
involucrados en la elaboracion de la mismas, y los usos y concepciones que la sociedad le
otorga; por lo que queda inserta en el contexto social debido a que se enmarca dentro de
las estrategias productivas del grupo que la elabora (Lemonnier, 1992; Garcia Rosello,
2009). De esta manera, la ceramica se concibe como un fendmeno social que refleja la
dimensién social a través de las decisiones tomadas por los alfareros como miembros de
cada sociedad; asi, las elecciones tecnoldgicas se pueden manifestar a través de las
variaciones de los diferentes elementos de la tecnologia de la cerdmica; es decir, cada una
de las operaciones de la secuencia de produccion ocurren mediante las elecciones técnicas
que hacen los sujetos (Herrera, 2001). Los trabajos de Gosselain en Africa (1992, 1999,
2000), son un buen ejemplo de esto ya que documentan que algunas operaciones de la
secuencia de produccion, como el modelado, no son conceptualizadas en términos de
elecciones pensadas, decididas y realizadas por los artesanos sino como la Unica opcién
posible en el proceso de manufactura, las cuales involucran procesos psicomotores que

fueron adquiridos mediante la instruccién y la practica frecuente.
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Por otra parte, resulta necesario mencionar que los diferentes pasos de las cadenas
tecnoldgicas operativas no comparten una fluidez técnica similar o procesos similares de
interaccion social por lo que pueden presentar diferentes velocidades de cambio a través
del tiempo al ser desigualmente afectados por distintos factores durante la transmision
técnica o la préctica, de esta manera, aquellas operaciones que son mas visibles, como la
formay la decoracién, responden a diversos estimulos y necesidades sociales e ideoldgicos
y pueden ser modificados o influenciados por otras personas en diferentes niveles por lo
gue son mas susceptibles al cambio, variando rdpida y facilmente; al contrario, la
preparacion de la materia prima, el método de formado’ y la coccidon de las piezas se
caracterizan por una notable estabilidad al ser los pasos que menos cambian debido a que
las decisiones tomadas por el alfarero en la manufactura de las piezas no estdn
influenciados por factores externos, por lo que la ejecucién de las mismas estaria mediada
por aspectos culturales y sociales (Gosselain, 1992, 2000; Roux, 2003; Garcia Roselld, 2010;

Hernandez, 2010; Calvo Trias y Garcia Roselld, 2011; Pérez Pieroni, 2013).

A nivel arqueoldgico, Garcia Rosellé (2010, p. 118) plantea que la interpretacion de la
secuencia de fabricacidn y uso de los artefactos se basan en el analisis de las evidencias
materialmente observables y de los cambios fisicos y quimicos experimentados por el
objeto, producto de la ejecucién de dichas acciones, por lo que se debe conocer
detalladamente la secuencia operativa desde una perspectiva dinamica debido a que la
reconstruccién arqueoldgica de las cadenas tecnoldgicas operativas se realiza desde una
perspectiva estatica, es decir, desde la materialidad; asimismo plantea que la secuencia de
produccién no surge de la nada, ya que es el producto de un proceso rutinario y repetitivo
de aprendizaje que involucra desde la eleccidon de las operaciones técnicas de manufactura
y de uso hasta el espacio social donde se lleva a cabo el proceso, todo esto condicionado
por las estructuras ideoldgicas, econdmicas y sociales en las que se inserta la cadena

operativa, es decir, cada operacién del proceso de produccidn tiene varias alternativas y los

7 Operacién relacionada con héabitos motores, usualmente, aprendidos en la nifiez e internalizados por medio
de la practica constante, lo que la hace muy estable y no suele presentar cambios a través del tiempo
(Hernandez, 2010, p. 197)
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artesanos deciden cual seleccionar (Lemonnier, 1986; Gosselain, 2000), aunque las
decisiones que tomen los artesanos se relacionan con las diferentes estructuras y no
necesariamente con alternativas escogidas en las diferentes etapas del proceso de

produccién (Hernandez, 2010, p. 197).

De esta manera, las cadenas tecnoldgicas operativas no reflejan, exclusivamente, el proceso
que implica la transformacién de la arcilla cruda en artefactos de arcilla cocida, mas bien
responde a las interacciones de aspectos como el aprendizaje, la rutina, el habitus, y los
espacios sociales con las diferentes estructuras del individuo, del grupo y de la comunidad
en la que se inserta el proceso productivo, y se constituyen como estructuras estructuradas
y estructurantes por los procesos sociales y técnicos que se desarrollan a lo largo de la

fabricacidn y el uso de los objetos (Garcia Roselld, 2010; Calvo Trias y Garcia Roselld, 2011).

Siguiendo a Cobas y Prieto (1998, 2001) y a Hernandez (2010), en la cadena operativa se
enlazan aspectos de caracter descriptivo, analitico y explicativo que permiten establecer,
graficamente, las diferencias o similitudes en el proceso de produccién completo de la
ceramica, entendiendo de una manera mas adecuada cdmo cambia la cultura material y
cémo el cambio se relaciona con la interaccion social de los artesanos con otras personas,

estructuras, ideologias, tecnologias, ideas y formas de consumo.

En sintesis, la adquisicion del conocimiento tecnoldgico®, para desarrollar las cadenas
tecnoldgicas operativas, se da a través de la observacién y la practica, lo cual va en sintonia
con el concepto de habitus planteado por Bourdieu (1990, 1991a, 1990b, 1997). La cadena
tecnoldgica operativa constituye un elemento util a nivel analitico e interpretativo ya que
resume el proceso de produccién de los artefactos ceramicos, engloba todas las instancias
y circunstancias que determinan ese proceso, y, por lo tanto, sintetiza las elecciones
tecnolégicas que se suceden en la elaboracion de un artefacto cerdmico, logrando asi
detallar los patrones de regularidad formal y concretar las variantes dentro del modelo

definido (Prieto, 1999, p. 76).

8 Como parte de la tecnologia, de las técnicas y de las elecciones tecnolégicas.
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Capitulo 4. Propuesta metodoldgica

La propuesta metodolégica que se presenta, consta de cuatro secciones; la primera
comprende los criterios utilizados para la selecciéon de los contextos arqueoldgicos de
donde provino la ceramica analizada; la segunda consiste en la descripcion de las variables
y del analisis macroscépico realizado al material; la tercera y la cuarta seccién corresponden
a la aplicacidn de Fluorescencia de Rayos X (FRX) y al analisis estratigrafico de las unidades

de excavacion, respectivamente.

4.1. Seleccidn de las unidades de excavacion de Nuevo Corinto
Para la seleccidon de los contextos arqueoldgicos, se determind que éstos debian presentar

tres caracteristicas principales:

1. Estratigrafia: debian presentar estratos claros y definidos asociados a las fases El Bosque
y/o La Selva.

2. Temporalidad: que presentaran conjuntos ceramicos o fechamientos absolutos de El
Bosque, La Selva y/o Transicional (El Bosque-La Selva).

3. Funcionalidad: la evidencia de los contextos debia presentar similitud en cuanto a las
actividades que se llevaron a cabo, en este caso, de caracter doméstico; con el fin de

garantizar, en lo posible, la homogeneidad de la funcionalidad del material.

A partir de estas caracteristicas, se escogieron cuatro unidades de excavacién (Cuadro 3),
ubicadas a lo largo del sitio (Figura 3), que fueron realizadas en el marco del proyecto
arqueoldgico El sitio Nuevo Corinto: una aldea cacical (2013). Aunque fueron ejecutadas por
otros investigadores para cumplir objetivos diferentes a los del presente trabajo y a pesar
de que las dimensiones de las excavaciones fueron diferentes entre si, su utilidad radico en

gue cumplieron con los criterios arriba mencionados.
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Cuadro 3. Unidades de excavacién segun criterios de seleccién

Unidades de . . . ,
.. Fechamiento/ Temporalidad Estratigrafia Contexto
excavacion
Relativo. Material ceramico . -
2-2-7 Cinco estratos Domeéstico

La Selva

Estrato 7 debajo de

. linea de carbon
Absoluto asociado a La Selva. .
2-2-8 . L fechada, precede la Doméstico
Material ceramico El Bosque .
construccion del

Monticulo 5

Relativo. Material ceramico El Cinco estratos. I Il
2-3-2-2-1SE ’ material proviene de los Relleno,

Bosque y La Selva i i6
quey \% estratos 4y 5 pisos de ocupacién

Absoluto asociado a La Selva. . . .
2-1-15 . .. Excavacion horizontal Domeéstico
Material ceramico El Bosque

4.1.1. Descripcion de las unidades de excavacidn seleccionadas

4.1.1.1. Cala2-2-7

Ubicada al noreste de la plaza 1 (Figura 3), se excavd durante la temporada de campo de
2010 por John Hoopes, con el objetivo de identificar la estratigrafia, recuperar los artefactos
liticos y ceramicos asociados, obtener muestras para andlisis de radiocarbono y fitolitos, y
aclarar sila zona donde se ubicé la excavacion era de caracter doméstico o funerario, debido
a la presencia de fragmentos de cuerpos no decorados con carbdn en las paredes (Hoopes

et al.,, 2012).

Se excavaron doce niveles artificiales de 10 cm vy se identificaron cinco estratos (Figura 4).
En los primeros seis niveles, se presentd una cantidad considerable de material y el suelo
era café oscuro, arenoso y arcilloso; a partir del nivel 7, la cantidad de ceramica disminuyo
con respecto a los niveles anteriores y el suelo se torné mas arenoso y de color amarillo

(Salgado et al., 2013; Hoopes et al., 2012).



198
21
U2s sy 2188
m
210 196 187
209
- 186
Trinchera 2-1-15—-—-—-‘;:‘. 1
Trinchera 14 206 194 105
208
204 193 184
03

16

Cala 2-2-7 L, L Trinchera 16 - Trinchera 13

Cala 4
Cala 6

perfil Geolégico 3
Perfil Geoldgico 2
Trinchera 11

Cala 2-2-8

~“Trinchera 20

“ Trinchera 18

B~ 12
Extension, 4 Trinchera

Trinchera 9 / g&
Trinchera 17 f e &
&/// W ‘ ; RO TN ,*'J tension
Al AR R e o 7 Reieneite Cala 2-3-2-2-1-SE
Trinchera 194 1 - RN W/ Arinchera 1
Trinchera 73| =8 i ,& (A “Trifichefa 2 @ Unidades de excavacion
Cala 3 Y = ) ORGP rinehera 3
Trinchera 6 @\ / NESH ;r:ng:era g
X { rin¢hera
Cala 2 N7 ‘ 0 50 100 200
| L 1 1 )
- perfil Geolégico 1 \ Metros
SITUADO EN LOS MARGENES DE LOS RIOS CORINTO Y CHIRRIPO Proyecto Nuevo Corinto (L-72NC): una aldea Cacical Mapa topografico, elaborado por:
SITIO ARQUEOLOGICO PROVINGIA | CANTON DISTRITO UCR-VI N* 219-A9-169 Oaniel Rojes Pérez
NUEVO CORINTO L-72 NC LIMON pococl QUAPILES Detalle finales: PLOTEC

Figura 3. Mapa topografico de Nuevo Corinto (L-72 NC) con la ubicacién de las unidades de excavacidn.
Fuente: Modificado de Salgado y colaboradores (2013, p. 20).
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La ceramica era, predominantemente, de La Selva (300 — 700/800 n.e.), presentando
distintas formas como ollas de varios tamafios, escudillas y platos similares a comales; y se
identificaron fragmentos ceramicos con carbon en las paredes, lo cual indicaba una posible

zona de procesamiento y/o consumo de recursos (Salgado et al., 2013, p. 34).
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Figura 4. Perfil oeste de la cala 2-2-7
Fuente: Redibujado de Hoopes, 2011.

4.1.1.2. Cala2-2-8

La cala 8 se localizé en el Monticulo 5, aprovechando un posible hueco posiblemente
causado por el huaquerismo en la parte superior del rasgo arquitectdnico, y fue excavada
durante la temporada de campo de 2010 con el fin de documentar la estratigrafia del
monticulo, ayudar a su conservacion y evitar la erosién del monticulo (Salgado et al., 2013,

p. 34).
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Dibujado por Kendra Gamboa (2019) a partir de Salgado vy
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El trabajo inicid con la limpieza del hueco, que tenia una profundidad cercanaa 1.1 m, y se
excavaron catorce niveles arbitrarios de 10 cm. Cerca de los 2.5 m se reveld una linea de
carbdn (Figura 5) de la que se extrajo una muestra que se feché por AMS en 660-730d.C. y
CAL 740-770 d.C. (Cuadro 1). Segun Salgado y colaboradores (2013, p. 41), la linea de
carbdén, marcé el evento de preparacién del terreno para la construccion del Monticulo 5y
bajo ella se excavo el estrato 7 (niveles 10 al 14). Este estrato precedid la construccion del
monticulo y evidencié la probable actividad doméstica en el centro nucleado, ya que se
encontraron restos liticos trabajados y vasijas con diametros mayores de 20 cm y escudillas

a una profundidad aproximada de 3 m (Salgado et al., 2013).

4.1.1.3. Cala 2-3-2-2-1-SE

La unidad 2-3-2-2-1-SE se ubica en el Monticulo 1y fue excavada en la temporada 2015 por
Kendra Gamboa como parte del trabajo de campo para obtener la maestria en
Antropologia, con el objetivo de recopilar cualidades y caracteristicas de los rasgos
arquitectdnicos para identificar posibles atributos sociales y ver el cambio social en el
transcurso evolutivo de la obra arquitectdnica.Se excavaron un total de 22 niveles

arbitrarios de 10 cm (hasta llegar a 260 cm.b.s.) y se identificaron cinco estratos (Figura 6).

La utilidad de esta unidad de excavacién radicd en que presenté un registro estratigrafico
minucioso, con informacion de los niveles y los estratos identificados y de la secuencia de
ocupacion del monticulo, del cual se puede obtener datos para contribuir a la discusiéon

sobre la secuencialidad o contemporaneidad de El Bosque y La Selva.
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Fuente: Dibujo cedido por el proyecto “Tiempo y espacio en la conformaciéon de los procesos
sociopoliticos en Pococi, en las tierras bajas del Caribe: la ocupacién amerindia del asentamiento
Nuevo Corinto y su entorno”. Dibujado por Kendra Gamboa (2019) a partir de Salgado y

colaboradores (2013).
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4.1.1.4. Trinchera2-1-15

La unidad 2-1-15, fue excavada entre el 2011-2012 por Douglas Garcia como parte del
trabajo de campo para obtener la maestria en Antropologia. Durante una prospeccion
sistematica mediante pozos de cateo, se detectd un drea con varios niveles de arcilla o tierra
compacta, por lo que se decidio realizar una ampliacién y una trinchera de excavacién en
ese sector. El objetivo principal de esta unidad fue determinar el piso de ocupacién que se
habia identificado en 2010-2011, por lo que se realizé una excavacidn horizontal dividida

en cuatro subcuadros (A, B, C, y D), que cruzaban de norte a sur y de este a oeste.

Se realizé un fechamiento de una muestra de carbdn con resultados de 2 Sigma CAL de 250-

400 d.C., lo cual se correlaciona con El Bosque (300 a.C. - 300 d.C.) (Garcia, 2017, p. 93).

N
110 - ‘ Simbologia BEmeIRG
:ig : <> Roca @ Suelo compacto (piso de ocupacion) @
oS (1) Capa hamica (5) Capa arenosa amarilla
150- @ Capa negra oxidada @ Capa gris con rocas x@)
@ Capa de relleno D No excavado

Figura 7. Dibujo del perfil norte de la cala 2-2-15
Fuente: Garcia, D. (2013)

Como se observa en la Figura 7, Garcia (2017) identificd seis capas de sedimentos. La
primera correspondio al suelo humico, la segunda a una capa negra oxidada, la tercera fue

de relleno, la cuarta fue el suelo compacto o piso de ocupacién, la quinta una capa de
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relleno de arena amarilla (estrato culturalmente estéril del sitio) y la Ultima fue una capa de

rocas

Con respecto a la funcionalidad, se identificaron, mediante las huellas de uso y tratamiento
de superficie, un 93% de la ceramica que posiblemente fue utilizada para preparar y servir
alimentos, tecnolégicamente elaboradas con buena resistencia térmica y mecanica, aptas
para ser expuestas directa o indirectamente al fuego, asimismo preparar alimentos sin ser
expuesto al fuego y ademads para transportar liquidos a distancia. El otro 7%, de acuerdo a
su composicion mineraldgica y acabados de superficie, eran aptos para almacenar granos o

liquidos (Garcia, 2017, p. 105).

4.2. Distribucion estratigrafica

La finalidad fue identificar si el material de La Selva se superponia al de El Bosque y ver como
se manifestaba el conjunto cerdmico de Transicion a nivel estratigrafico. Para ello se utilizé
la informacion disponible sobre cada contexto arqueoldgico (dibujos de perfiles,
descripcién de estratos y niveles, analisis cerdmicos previos) y los resultados el andlisis
macroscopico de la ceramica de la presente investigacion. Conviene mencionar que se
utilizaron las cuatro unidades de excavacién, descritas en el apartado anterior, debido a que

contaban con un registro estratigrafico claro.

4.3. Andlisis macroscopico de la ceramica de Nuevo Corinto

Se realizd con la intencién de complementar los datos obtenidos mediante la revisién de la
distribucidn estratigrafica de la alfareria en los contextos arqueoldgicos utilizados. Los datos
se sistematizaron en Microsoft Excel, el cual permitié generar tablas dinamicas, cruces de

datos, graficos, y un adecuado control de los datos.

Para el andlisis macroscépico, se utilizd el material cerdmico fragmentario con un area
mayor a 2cm?, procedente de las cuatro unidades de excavacion, para asi tener una muestra

(1191 fragmentos) que permitiera elaborar las cadenas tecnoldgicas operativas y distinguir
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la variabilidad y/o continuidad de las caracteristicas tecnoldgicas, morfofuncionales y
decorativas de la cerdmica en los periodos de tiempo definidos. Ademads, se establecieron
una serie de variables macroscépicas para analizar las caracteristicas tecnoldgicas,
decorativas y morfofuncionales de la cerdmica, lo cual brindé datos que permitieron
elaborar las cadenas tecnolégicas operativas e identificar las elecciones tecnoldgicas de los

artesanos, las cuales se reflejaron en las diferencias y similitudes entre El Bosque y La Selva.

4.3.1. Variables tecnoldgicas

Las variables tecnoldgicas incluyeron los elementos que se identificaron como el resultado
de la aplicacién de una o varias técnicas en la manufactura de las piezas ceramicas;
arqueoldgicamente son indicadores que pueden ser comparados y contrastados entre si.
Su conjunto permitid determinar cdmo fueron manufacturados los objetos, desde la

preparacion de la materia prima hasta la coccidn.

4.3.1.1. Inclusiones

La arcilla es un material plastico, sin embargo, entre mas fino es el tamafio de la particula
mayor es su plasticidad (Rice, 1987, p. 59). Naturalmente, la mayoria de las arcillas
contienen materiales no plasticos adicionales al componente mineral arcilloso; en arcillas
primarias, estos materiales pueden ser fragmentos de la fuente de la cama de roca
subyacente, mientras que en las arcillas secundarias o sedimentarias es mdas amplia la
variedad de materiales incorporados en la arcilla debido al proceso de trasporte y de los
diferentes ciclos de erosion. Otra fuente de inclusiones en la arcilla, son los materiales
agregados, intencionalmente, por el ceramista durante la preparacion de la materia prima
(también llamados temperantes o desgrasantes), asimismo se pueden mencionar aquellos
materiales que son incorporados con el agua o los que se recogen por las superficies y
herramientas de trabajo. Ademas de materiales de origen geoldgico, se puede agregar
material organico seco como concha, hueso, estiércol, plantas, entre otros; estos materiales

cambian el comportamiento de las arcillas, y asi arcillas hUumedas o pldsticas se convierten
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en pastas trabajables. Las inclusiones, ya sean naturales o agregadas deliberadamente,
reducen la cantidad de agua sostenida en la mezcla por lo que el encogimiento que sufre la
pasta durante el proceso de secado es reducido; de esta manera, entre mads inclusiones
menor sera la plasticidad de la arcilla y mayor la dificultad para trabajarla (Orton, et al.,

1993, p. 115).

Tomando en cuenta lo anterior, se analizaron el orden, la forma (esfericidad alta y baja),
tamafio y cantidad y reaccién al acido clorhidrico (HCI al 10 %) de las inclusiones, ademas
de la textura de la matriz; esto brindard informacidn acerca de las decisiones y tradiciones
tecnoldgicas de los artesanos a la hora de preparar la materia prima y de manufacturar los
artefactos ceramicos durante El Bosque y La Selva en Nuevo Corinto. Los analisis de todos
los componentes de las inclusiones se realizaron con una lupa de 20 aumentos (20X), la lupa
Celestron Handheld Digital Microscope Pro de 20 a 200 aumentos (20-200X) y cuano no se
pudo observar e identificar a simple vista, se utilizé el estereoscopio Leica M205C de 16

aumentos (16X).

Orden: se refiere al rango de tamainos de las inclusiones alrededor de su promedio, el
indicando el nivel de homogeneidad en su tamafio (Orton y Hughes 2013: 76, 281). Brinda
informacién sobre la posible preparacién de las materias primas debido a que cuando la
arcilla es recolectada, los alfareros deben prepararla, ya sea eliminando de materiales no
deseados, agregando materiales o amasando, para obtener una arcilla apta para la
elaboraciéon de cerdmica (formado) y que cumpla con las propiedades deseadas en el

producto final (resistencia térmica y mecanica, porosidad) conforme a la funcién pensada.

Para estimar el orden de las inclusiones se utilizo la tabla de ordenamiento de las inclusiones

de Barraclough (1992) publicada por Orton y Hughes (2013. Figura 8).
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Escala para el ordenamiento de las inclusiones

Muy bueno

Figura 8. Escala de ordenamiento de las inclusiones.
Fuente: Orton y Hughes 2013

Reaccidn al acido clorhidrico: La reaccidon que puedan tener las inclusiones al HCl al 10%
brinda informacién acerca del aprovechamiento de materias primas o de la forma en que
las arcillas fueron preparadas; de esta manera, materiales carbonatados o de origen marino

o estuarino presentes en las arcillas, reaccionaran con HCl al 10%.

Tamaiio y cantidad: Como se mencioné anteriormente, tanto el tamafio como la cantidad
de las inclusiones afectan la plasticidad de las arcillas; asi, ambas caracteristicas proveen
datos acerca de la posible preparacion de las arcillas por parte de los alfareros. Para
determinar el tamafio y cantidad de las inclusiones se empled el grafico de estimacion de
porcentaje de inclusion de Mathew, Woods y Oliver (1991) presentada por Orton, Tyers y
Vince (1993. Figura 9).
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Tamafio en milimetros
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Figura 9. Estimacioén porcentual del tamafo y cantidad de las inclusiones.
Fuente: Orton, Tyers y Vince, 1993

4.3.1.2. Color de pasta

Los factores basicos que determinan el color de la arcilla son la composicién quimica y
mineraldgica, y la temperatura y duracién del proceso de coccidn; e independientemente
del hecho que no existe una relacidon simple entre el color de la arcilla cruda y la arcilla
guemada, el color de las pastas cocidas es un indicador sencillo y directo para determinar
aspectos relacionados a la coccion de los artefactos ceramicos; el efecto mas llamativo de
las condiciones de coccion (temperatura, oxidacion) radica en el brillo del color de la pasta:
en la coccién con atmdsferas oxidantes se producen colores claros en los nucleos, mientras
gue aquellos con atmaésfera reductora presentan colores negros o grises (Shepard, 1976, p.

103).
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La determinacién del color de la pasta se realizd mediante la observacion de los cortes
transversales de los fragmentos ceramicos y se utilizé la Munsell Soil Color Charts (1994)

para registrar los colores.

4.3.1.3. Coccion

La atmésfera de coccidn tiene un efecto significativo en el color de las pastas de un artefacto
cocido. Determinar la atmdsfera de coccion de la ceramica es posible gracias a la variacion
del color de la pasta de los fragmentos, ya que dicha variacidn se asocia con una buena o
mala coccidn de las piezas cerdmicas. (Orton et al., 1993, p. 133). De esta manera, se definen

dos tipos de atmédsfera de coccion:

Atmosfera oxidante (oxidacion completa): el color de la pasta es uniforme, relacionado a
un buen tipo de coccién. En ambientes donde hay una adecuada y constante circulacién de

aire dentro del horno se crea un ambiente oxidante.

Atmosfera reductora (oxidacion incompleta): la mala coccidn, cantidades insuficientes de
oxigeno, las bajas temperaturas o periodos cortos de coccién generan en la pasta del
fragmento ceramico nucleos de color negro o gris y margenes difusos con tonos encendidos
o en el color de la pasta, causador por la oxidacién incompleta durante la coccién (Rice
1987). A esto se puede agregar el grosor de las paredes, ya que las anchas pueden favorecer

la aparicion de nucleos.

4.3.1.4. Texturade la matriz
Forma en que se presenta la arcilla cocida, puede producirse por el aprovechamiento de

distintas fuentes de materia prima o por la receta seguida por el alfarero o la alfarera.

4.3.1.5. Método de formado
Existe un amplio rango de técnicas de formado de los artefactos ceramicos, y en el proceso

de manufactura pueden combinarse diversas técnicas:
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Modelado: Esta técnica consiste en realizar una apertura en un trozo de arcilla con los
dedos vy el pulgar, y luego apretar la arcilla entre el pulgar y los dedos o entre ambas manos,
repetitivamente, para adelgazar el trozo de arcilla y modelar la forma deseada. En la
literatura (Shepard, 1976; Rice 1987), se usa el término pinching para referirse al modelado
de recipientes pequenos que se pueden sostener en la mano, como técnica primaria, o para
formar las bases de los recipientes mas grandes que se construyen con otra técnica
primaria, como técnica secundaria. Para la construccion de artefactos mas grandes se usa
el término drawing; en este caso, una gran cantidad de arcilla se coloca sobre un soporte y
el alfarero la modela con estiramientos que permitan adelgazar y elevar las paredes de la
pieza, acentuando el movimiento vertical (Rice, 1987, p. 125; Orton et al., 1993, p. 118). En
algunos fragmentos de vasijas arqueoldgicas, se pueden identificar las variaciones en el
grosor de las paredes de los artefactos que no se homogenizaron de manera adecuaday las
huellas de los dedos de los alfareros que ejercieron presion durante el modelado (Herrera,

2001, p.52).

Placas dobladas: en la elaboracion de la ceramica, dos placas de arcilla se unen apretando

el borde. (Orton et al., 1993, p. 118). En la fractura, se evidencia la unién de las dos placas.

Rollos: es una de las técnicas mas comunes de elaboracion de la ceramica. Se forman tiras
o rollos de arcilla (cuyo diametro es, usualmente, dos o tres veces el espesor deseado del
recipiente), y se colocan una sobre otra para establecer la forma, el tamafio y la altura del
recipiente. La técnica tiene tres variantes: anillos individuales de arcilla que se superponen
para formar el cuerpo de la vasija; por segmentos, que es una variante de la construccion
por anillos, en la que cada circunferencia esta compuesta por varios segmentos en lugar de
un solo anillo; y, enrollamiento espiral, que consiste en la construccion del artefacto con
tiras de arcilla que van formando una espiral. Por otra parte, el orificio del recipiente se
prepara al final con un rollo mayor o agregdndose cuando ha sido modelado por aparte

(Rice, 1987, p. 127).

La unién de los bordes se realiza con alguna herramienta, con los dedos o con agua, y
generalmente, se borra por la aplicacidn de tratamientos de acabado posteriores. Resulta

facil reconocer esta técnica cuando las uniones de los bordes son deficientes o se pueden
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entrever debido a que las superficies de las vasijas no se acabaron bien (Rice, 1987, p. 128;

Herrera, 2001, p. 52).

Métodos combinados: es comun que a la hora de elaborar un artefacto se empleen
diferentes técnicas de manufactura; dicha combinacién de técnicas puede ser visible en
diferentes partes de la pieza. Por ejemplo, el cuerpo de algunas vasijas es construyen por la
técnica de rollos mientras que para los bordes se emplean técnicas como el modelado o las

placas dobladas.

4.3.1.6. Presencia de huellas de trabajo

La presencia de posibles huellas de trabajo, tales como las lineas dejadas por el pulido en la
superficie, permitird identificar posibles particularidades del artesano y decisiones
tecnoldgicas durante el proceso de produccidn de la cerdmica, lo que brindard informacién

acerca de la forma de hacer la ceramica en El Bosque o La Selva.

4.3.2. Variables decorativas

Decoracidn significa embellecer o realzar un recipiente a través de la aplicacion de diversos
tratamientos a las superficies de los recipientes, asimismo, la decoracién puede cumplir una
variedad de funciones utilitarias y simbdlicas, y, en ocasiones, mejorar la utilidad de los
artefactos ya que modifican su forma en vez de la superficie. La gama de tratamientos
decorativos es amplia y abarca aquellos que cubren total o parcialmente la superficie del
recipiente, los que son aplicados antes o después de la coccidn, las técnicas plasticas y
aplicaciones de color, ademds de las decoraciones que consisten en agregar o quitar
elementos a la superficie. Por esto, se distinguen dos categorias decorativas principales: las
que desplazan o penetran en la superficie (punzonado, inciso, esgrafiado, estampado y
modelado), y las que agregan material en la superficie (pastillaje, pintura). Resulta necesario
destacar que estas categorias decorativas no son excluyentes entre ellas, por lo que es

frecuente diferenciar varios tipos de decoracién en una vasija (Rice, 1987, p. 144).
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4.3.2.1. Pastillaje

Consiste en modelar la arcilla fresca para formar diversas decoraciones, generalmente
botones y tiras de diferentes tamanos, que son aplicadas sobre la superficie de los
artefactos. En la ceramica que presenta este tipo de decoracién, es comun observar las
uniones donde se adhirié el pastillaje al artefacto y las huellas de los dedos de los artesanos

que las fabricaron (Herrera, 2001, p. 58).

Las técnicas decorativas basadas en la unidn incluyen la colocacion de pequefios apliques o
elementos modelados o moldeados y la adicidn de incrustaciones decorativas. Para obtener
mejores resultados, el material del recipiente y del pastillaje deben estar aproximadamente
en el mismo estado de humedad, ya sea de cuero duro o pldstico. La superficie del
recipiente donde se apoya la decoracién puede ser rehumedecida y rugosa, o el pastillaje
puede ser unido por cementacidn, y se utiliza una pequena cantidad de suspensién fluida

de arcilla para promover la adhesiéon (Rice, 1987; Orton et al., 1993).

En lugar de estos pequefios elementos, los pastillajes también pueden ser grandes y
complejos adjuntos modelados que no son sélo ornamentales sino también funcionales. Los
soportes de los vasos (pies o bases) y asas pueden tener una forma elaborada, a menudo
en forma natural o de efigie, y unidos al recipiente. Estos elementos pueden ser modelados

a mano o formados en moldes.

4.3.2.2. Pintura

Consiste en aplicar, total o parcialmente, pigmentos minerales u orgdnicos en la superficie
de los artefactos cerdamicos. Los colores minerales se pueden aplicar antes o después de la
coccion, mientras que los organicos deben aplicarse después debido a que se oxidan
frecuentemente y desaparecen durante el quemado. La aplicacién de los pigmentos puede
realizarse de una vez o hacer trazos y luego rellenarlos, con herramientas hechas con pelo
o piel de animal, plumas, o fibras vegetales (Rice, 1987, p. 148; Balfet, Fauvet-Bethelot y
Monzdén, 1992, p. 131). Otra técnica es la pintura negativa que consiste en aplicar un

recubrimiento protector (por lo general organico) en algunas partes de la superficie,
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colorear el resto de la superficie y retirar la capa protectora durante la coccion; el resultado
de este proceso sera disefios elaborados con pintura, tipicamente negra obtenido manchas
posteriores a la coccién (Shepard, 1976, p. 206; Rice, 1987, p. 149). Para registrar los colores

de la pintura se utiliza la Munsell Soil Color Charts de 1994.

4.3.2.3. Punzonado
El punzonado se realiza cuando la arcilla aun esta humeda con instrumentos apilados o
puntiagudos como canas, uiias, o palos, y a menudo implica un cierto desplazamiento de la

arcilla (Rice, 1987:145).

4.3.2.4. Estampado

Es la accidén de presionar un instrumento sobre la superficie cuando la arcilla esta aun
plastica (Balfet, Fauvet-Bethelot y Monzén, 1992:107). En esta técnica hay ciertas
distinciones que dependen del objeto y el método usados para decorar: 1) en la impresion
sencilla se imprime algun objeto sobre la superficie de arcilla para crear un patrén el cual
se puede ejecutar con cdscaras, cafias, mazorcas de maiz, dientes o huesos animales, los
dedos vy las uiias, pedazos de estera, textiles, y otros; 2) la otra técnica consiste en estampar
un patrén repetitivo, de caracter unitario con motivos idénticos en la superficie del

artefacto ceramico (Rice, 1987:145).

4.3.2.5. Inciso

La incisidn es la accion de entallar la arcilla cruda, produciendo material sobrante a lo largo
del trazo y exceso de material al final de la ejecucién y del trazo; es una de las técnicas
decorativas mas variables ya que la apariencia va a depender de la humedad de la arcilla,
de la textura de la pasta, del tamafio del instrumento, y del dngulo, direccion y presion del
instrumento. Los disefios incisos se pueden realizar con instrumentos de diferentes de
puntas afiladas, redondas, finas o gruesas (Rice, 1987, p. 146; Balfet, Fauvet-Bethelot y
Monzdén, 1992, p. 101).
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4.3.2.6. Esgrafiado

En ocasiones puede confundirse con el inciso, pero el esgrafiado se realiza cuando la
superficie arcillosa esta seca o cocida por lo que no hay desplazamiento ni exceso de
material cuando se estan ejecutando el trazo para crear un patrén decorativo. Cuando el
esgrafiado se realiza en superficies con engobe, es posible apreciar el contraste de colores
entre el color del engobe y la pasta (Rice, 1987, p. 146; Balfet, Fauvet-Bethelot y Monzdn,
1992, p. 105).

4.3.2.7. Modelado

Este tipo de decoraciéon modifica el relieve y espesor de la arcilla en estado plastico al
desplazar la materia para formar los elementos decorativos. En las piezas con decoraciones
modeladas es frecuente reconocer las huellas de los dedos del artesano (Balfet, Fauvet-

Bethelot y Monzén, 1992, p. 15).

4.3.2.8. Patron bruiido

Disefio caracteristico de lineas brillantes yuxtapuestas a lineas sin brillo (Rice, 1987, p. 138).

4.3.3. Variables morfofuncionales

Segun Rice (1987, p. 208), en términos generales, la cerdmica cumple tres funciones
principales: almacenar, transformar o procesar y transferir o transportar. De esta manera,
el artesano toma en cuenta tales funciones a la hora de elaborar los artefactos: si los
contenidos seran frios o calientes (o si se aplicara calor cuando durante el uso), liquidos o
secos, la frecuencia de las transacciones del contenido, la duracién de los episodios de uso,

principalmente del almacenamiento, y la distancia durante el transporte.

Siguiendo lo anterior, podria suponerse que hay relacién entre la forma de los recipientes
y la funcién o el uso, sin embargo, no siempre es asi, ya que la relacién entre la forma y la

funcién de los artefactos depende de las decisiones que tomen los artesanos y los usuarios
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de los productos alfareros y de su tradicion cultural, ademas de que una forma podria tener
diferentes usos, o un propdsito podria ser realizado por diversas formas (Shepard, 1976, p.

224; Herrera, 2001, p. 52).

Cada categoria de uso de las vasijas requiere una diferente combinacidn de atributos de
formay composicion para lograr un producto que satisfaga sus necesidades especiales. Pero
muchas vasijas tienen multiples usos, por lo tanto, los disefios de las vasijas deben
adaptarse a la demanda conflictiva de diferentes usos dentro de los limites impuestos por

los recursos disponibles.

4.3.3.1. Grosor maximo y minimo de las paredes

El grosor de las paredes es una caracteristica tecnolégica que se puede asociar con la
funcionalidad de los artefactos (Rice, 1987; Orton et al., 1993). Para medir el grosor de las
paredes se emplea un calibrador o Vernier; y para agruparlas, se parte de la propuesta
metodolégica de Anayensy Herrera en la que establece paredes delgadas (0.1-0.5 cm),

medianas (0.6-1 cm) y gruesas (1.1 cm)

4.3.3.2. Engobe

El engobe es una suspension de arcilla en agua que se aplica, como una capa delgada, en
las piezas ceramicas antes de la coccién con la intencidn de alterar el color, la texturay la
permeabilidad de las superficies de la arcilla con la que se elaboraron los artefactos, la
consistencia de sus mezclas dependerd del tipo de mineral de la arcilla, el tamafio de la
particula y el grado de dispersidn de la arcilla; y dependiendo de la composicion mineral de
las arcillas con las que se elabora el engobe, asi sera el color después de la coccidn. La
aplicacion del engobe debe cumplir con varios requisito técnicos: primero, debe adherirse
bien al cuerpo de la vasija para evitar que se descame o resquebraje; segundo, el
endurecimiento del engobe debe situarse dentro del mismo rango de temperatura que el

cuerpo; y tercero, el poder de cobertura del engobe debe ser suficiente para que permita
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ocultar la arcilla a la que se esta aplicando (Shepard, 1976, p. 67-68; Fournier, 1996, p. 13,
Schiffer, 1990).

Los engobes pueden ser aplicados mediante tres técnicas: 1) sumergiendo el artefacto en
el engobe para obtener una cobertura uniforme, rellenando las irregularidades de la
superficie (dipping); 2) vaciando o chorreando el engobe en la superficie de vasijas muy
grandes para ser sumergidas o en las piezas que el engobe sélo es aplicado en el interior
(pouring); y 3) aplicando el engobe con las manos, pafios, plantas y piel de animales (Rice,
1987, p. 150). Para el registro y la descripcion de los colores de los engobes, se utiliza la

tabla Munsell Soil Color Charts (1994).

4.3.3.3. Acabado de superficie

El acabado de superficie se refiere a las técnicas aplicadas, con propdsitos tecnolégicos o
funcionales (afectando la permeabilidad de las superficies), para modificar y mejorar la
superficie de los artefactos, eliminar irregularidades (huellas de dedos, uniones de los rollos
o de secciones de la pieza, marcas dejadas por el borde del soporte, entre otros) que
quedaron de la manufactura de la pieza, mejorar la textura, dar brillo a las superficies y/o
modificar el color; aunque, la técnica empleada y la etapa durante la cual se realiza
dependera de la funcionalidad del recipiente y de si presenta o no decoracidn (Shepard,

1976, p. 65; Rice, 1987, p. 163).
Las técnicas aplicadas para dar el acabado de superficie incluyen:

Alisado: permite al alfarero eliminar las imperfecciones resultantes de la formacidn de las
vasijas y crear superficies mads finas y regulares. Para alisar las superficies se emplean
herramientas suaves como la mano del alfarero, tela, cuero, entre otras, y se realiza cuando
la arcilla esta fresca, seca o rehumedecida. El acabado final serd una superficie mate debido

a que las particulas de la arcilla no estéan alineadas o compactadas (Rice, 1987, p. 138).

Pulido: el pulido consiste en frotar la superficie de los artefactos para compactarlas,
redistribuir las particulas y cerrar los poros produciendo brillo en los recipientes. Para pulir

las superficies se emplean herramientas lisas y duras como piedras, madera o cuero, y se
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realiza antes de la coccidn cuando la superficie esta dura y ligeramente himeda, ni
demasiado humeda porque la arcilla se recoge en el instrumento con que se estd puliendo
ni demasiado seca porque las particulas no se empaquetaran y la superficie permanecera
mate. Es posible que en ocasiones los instrumentos que se emplearon para pulir dejen

lineas en la superficie (Shepard, 1976, p. 123-124; Rice, 1987, p. 138; Herrera, 2001, p. 55).

Bruiido: Frotar la superficie seca con un objeto duro y liso (tal como piedra, hueso, cuerno,
o semillas), permite que las particulas mas finas de la arcilla se compacten y reorienten

logrando una superficie muy lustrosa (Rice, 1987, p. 138).

Raspado: Se realiza cuando el recipiente estd himedo o en una etapa suave de dureza de
cuero para eliminar las imperfecciones superficiales de la ceramica. El raspado se puede
realizar con herramientas de bordes suaves como hueso, calabazas, piezas de cafa, cdscaras
o ciertas herramientas de piedra; en caso de que las herramientas se manipulen
perpendicularmente, en la superficie pueden quedar ciertas huellas o fracturas que indican
la direccion del movimiento. Las arcillas que tienen grandes inclusiones presentan cicatrices
lineales hechas de las particulas que se arrastraron, mostrando la direccién de movimiento

de la herramienta y produciendo una superficie dspera (Rice, 1987, p. 137).

4.3.3.4. Forma del recipiente y diametro y orientacion del borde

Los recipientes ceramicos tienen tres componentes esenciales: el orificio, el cuerpo vy la
base. Dichos componentes son significativos en términos elaboracién, decoracién y funcién
y uso de la vasija, a la vez que sus proporciones determinan la forma de la vasija (Rice, 1987,

p. 212).

El cuerpo de la vasija se define como la porcidn que se ubica entre el orificio y la base, e
incluye el didmetro maximo o la regidn con el mayor volumen. El orificio tiene una relacién
con la funcionalidad del artefacto ya que si es mayor al didmetro maximo del cuerpo, es
llamado como un orificio o vasija abierta o sin restriccidn, y si es menor que el didmetro
maximo, se describe como orificio o vasija cerrada o con restriccién, asimismo el orificio

puede tener cuello (restriccion en la apertura de la vasija, que empieza sobre el punto de
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maximo didmetro del cuerpo, y puede afectar las proporciones de la vasija) o collar
(empieza en el punto de maximo didmetro y no reduce significativamente la apertura del
orificio relativa al didmetro del cuerpo). La base es la parte mas baja de la vasija que toca la
superficie, y aunque no la toque, aun es llamada base (Rice, 1987:212-214; Balfet, Fauvet-
Bethelot y Monzdn, 1992, p. 19). La orientacion y la medicion del didmetro del borde se
realizan con la tabla de circulos concéntricos y permiten conocer la forma de la vasija y el
tipo de orificio. De esta manera, y en tanto el fragmento asi lo permita, las vasijas pueden
ser reconstruidas de forma hipotética y descritas morfoldgicamente; entre las formas sin
restriccion se pueden mencionar las escudillas simples y compuestas, platos, y cuencos;
mientras que las formas con restriccidn incluyen ollas y tecomates. Otros elementos que se
toman en cuenta en las formas son cuerpos decorados y no decorados, asas, soportes, y

tapas.

4.3.3.5. Presencia de huellas de uso

La presencia de huellas de uso esta determinada por las funciones principales que se le da
a la ceramica en contextos domeésticos; por esta razon, la determinacién del posible uso y
funcién de los artefactos se da por la presencia de huellas de uso identificables en la
superficie de los fragmentos ceramicos analizados. Las principales huellas de uso son el

ahumado, el hollin, los desprendimientos y el desgaste de las bases (Herrera, 2001, p. 67).

Ahumado: el color de la superficie puede transformarse o modificarse por la exposicion de

los artefactos al fuego y al humo durante la preparacion o coccién de los productos.

Hollin: consiste en productos carbonizados adheridos a las paredes o base de la vasija

durante la coccion.

Desprendimientos: son mas evidentes en el labio o borde la vasija, consiste en separaciones
de algunas partes de la superficie por los movimientos de ciertos objetos dentro de los

recipientes durante la preparacion, coccion y servido de los productos (Rice 1987).

Desgaste: las bases de los recipientes pueden desgastarse por el continuo contacto con las

superficies.
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4.3.4. Analisis estadistico

Para conocer si existian, o no, diferencias temporales o espaciales en las caracteristicas
tecnolégicas, decorativas y funcionales de la ceramica de los conjuntos cerdmicos
estudiados (cada uno de diferente temporalidad: El Bosque, Transicidn?, La Selva), se realizd
un analisis estadistico de los datos obtenidos mediante la revisién macroscépica de la
alfareria de Nuevo Corinto. El andlisis sobre cada caracteristica macroscépica de la
ceramica’® llevd asociada una hipdtesis nula (Ho) a probar, la cual consistio en que no existia
un efecto de la temporalidad sobre la ceramica; ademas se establecieron dos segmentos de
analisis (tecnologia y la funcionalidad) con sus respectivos estadisticos de prueba (Chi-
cuadrado®! 2, Valor-P? y la significancia'3); estos datos fueron analizados por el estadista
Anthony Aguilar, utilizando el lenguaje y entorno de programacién libre para analisis

estadistico y gréafico “R”14.

El estudio estadistico establecié el analisis de tres conjuntos cerdmicos, recolectados en
cuatro unidades de excavacion, las cuales, fueron clasificadas de acuerdo a su ubicacidn
dentro o fuera de los monticulos elevados. De esta manera, aquellas unidades que se
ubicaron en dichas estructuras fueron denominadas como “excavacién en el monticulo”, a
este grupo pertenecieron la cala 2-2-8 (Monticulo 5) y la cala 2-3-2-2-1-SE (Monticulo 1);
mientras que las que se ubicaron fuera de los monticulos se clasificaron como “excavacién

fuera del monticulo”, dentro de este grupo se ubicaron la cala 2-2-7 y la trinchera 2-1-15.

° El conjunto alfarero denominado “Transicidn” se refiere a la cerdmica que presenta caracteristicas
compartidas (tecnologia, decoracidn, y forma) de El Bosque y La Selva, en la seccidén de Resultados se amplia
la definicion y caracterizacion.

10 Cada caracteristica analizada se utiliz6 como variable independiente dentro de un modelo lineal
generalizado y una funcion de enlace logit, debido a que la naturaleza de las caracteristicas estudiadas fue
categodrica o cualitativa; asimismo, el estudio de la temporalidad de cada conjunto ceramico se tomé como
factor fijo dentro de cada estructura, al encontrarse anidado dentro de la estructura.

11 prueba de independencia de Chi-Cuadrado, con un nivel de confianza del 95% definido como regla para la
toma de decisiones dentro de la hipdtesis planteada para cada caracteristica.

12 Se establecio en un 5%, es decir, 0.05.

13 Nivel de significancia que conduce a rechazar la hipdtesis nula. Un resultado es estadisticamente
significativo cuando es poco probable que haya sido ocasionado por el azar.

14 software libre que permite analizar estadisticamente los datos y generar diagramas y diferentes tipos de
graficos.
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4.4. Revision de material en el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR)

La finalidad de comparar, a nivel general, la cerdmica de Nuevo Corinto con la de Finca
Numancia y Severo Ledesma fue identificar similitudes y diferencias entre el material de
Nuevo Corinto con parte de la ceramica que Michael Snarskis (1978) utilizé para establecer
los complejos El Bosque y La Selva. Se revisé el material de los sitios arqueoldgicos Finca

Numancia (L-40 FN) y Severo Ledesma (L-7 SL) en el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR).

La razén de la escogencia de Finca Numancia, fue que, a pesar de haber realizado,
Unicamente, dos unidades de excavacidn, este sitio produjo la mejor estratigrafia registrada
por Michael Snarskis (1978, p. 188). Por su parte, el sitio arqueolégico Severo Ledesma fue
seleccionado debido a que presenté gran cantidad de material de El Bosque, asociado a
contextos domésticos y funerarios, lo que permitié a Snarskis (1978) definir el complejo El

Bosque.

Figura 10. Estrategia metodoldgica para la revision de ceramica en el MNCR
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La estrategia metodoldgica que se siguid para la revision y analisis del material de Severo
Ledesma’ consisti6 en seleccionar cajas con contextos de excavacién; una vez
seleccionadas, se revisaron las bolsas para seleccionar o descartar el material, de acuerdo
a la presencia exclusiva de ceramica asociada a El Bosque; finalmente, se procedid a
fotografiar, analizar y dibujar la cerdmica (Figura 10). Las variables analizadas fueron: forma
del fragmento; diametro del borde (de acuerdo a los modos de Snarskis, 1978); engobe;
acabado de superficie; decoracion (de acuerdo a los modos de Snarskis, 1978); tipo de
coccion; color de la pasta; textura de la matriz arcillosa; cantidad, esfericidad y orden de las
inclusiones. Ademas, siempre que fue posible, se registrd el nivel y la operacién de cada

fragmento.

4.5. Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X

La Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X (FRX) es una técnica de analisis, con caracter
no destructivo!®, que permite la determinacién cualitativa y la concentracién absoluta de
los elementos quimicos que conforman una determinada matriz, en este caso, una matriz

ceramica.

La identificacidn de los elementos encontrados en una matriz se logra por el fendmeno de
fluorescencia de los rayos X, el cual consiste en la emisién de rayos X caracteristicos de cada
uno de los elementos que han sido ionizados internamente por la radiacién
electromagnética (rayos X), en un punto escogido de un objeto, con el fin de detectar la
intensidad de las emisiones de cada fotopico y medir la concentracidon de los elementos
detectados. Se aplican rayos X que provocan la excitacidon de la nube de electrones vy,
simultdneamente, la expulsién de electrones en el &tomo, lo cual crea espacios vacios en

los orbitales mas bajos que serdn ocupados por electrones que caen de orbitales mas

15 E| analisis realizado a la alfareria de Severo Ledesma (APENDICE A) fue menos detallado que el de Nuevo
Corinto (APENDICE B). Los datos recolectados se sistematizaron en Microsoft Excel, el cual permitié generar
tablas dindamicas, cruces de datos, graficos, y comparar los datos obtenidos con los de Nuevo Corinto.

16 |La emisidn de rayos X se presenta Unicamente durante el tiempo en que la muestra es sometida a la
irradiacién de un tubo de rayos x; esta irradiaciéon no modifica ni la estructura ni la composicién quimica de la
matriz, por lo que la muestra analizada permanece inalterada luego de la irradiacion.
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elevados, a la vez que se emite una radiacion de energia que equivale a la diferencia de
energia entre los orbitales involucrados; cada elemento tiene una radiacién caracteristica,

lo que permite identificar los elementos quimicos que componen el material analizado.

4.5.1. Procedimiento

La aplicacidon de FRX implicé desde la seleccién de la muestra hasta el embalaje de las
muestras irradiadas. La preparacién e irradiacién de las pastillas de ceramica, la
cuantificacidon de la composicion elemental y el almacenaje final fueron realizados por el
personal y asistentes del Centro de Investigacion en Ciencias Atdmicas, Nucleares y

Moleculares (CICANUM) de acuerdo con los procedimientos establecidos (APENDICE C).

4.5.1.1. Seleccién de la muestra
Para el analisis por FRX, se seleccionaron 30 fragmentos de las cuatro unidades de

excavacion y de las fases en cuestién (Figura 11), efectuando los siguientes pasos:

Figura 11. Criterios de seleccidn de los fragmentos a irradiar con FRX
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1. Conteo de los tiestos: se realizé fragmento por fragmento, usando como referencia las
fotos y el formulario de andlisis.

2. Determinacion de la cantidad de fragmentos a irradiar: debido a la diferencia en Ia
cantidad de material por unidad de excavacién, cada una de las cuatro excavaciones
(Cuadro 4).

3. Ordenamiento consecutivo del material: se realizd una lista, en Excel, de acuerdo con
el orden consecutivo por fragmento (Columna A) y por nivel (Columna B) del formulario del
analisis macroscopico.

4. Ordenamiento aleatorio de las listas: para realizar la lista aleatoria, se tomé la lista con
el orden consecutivo de los fragmentos, y a cada nivel se le asignd un color, para identificar
los niveles una vez realizado el ordenamiento aleatorio. Posteriormente, se agregd otra
columna (Columna C) que tuviera como valor la funcién =Aleatorio()!”; a continuacion, se
seleccionaron las columnas A, By C y se escogid la opcidon Datos>Ordenar. En la opcidn
Ordenar por, se eligié la Columna Cy el Criterio de Ordenacion fue de menor a mayor.

5. Seleccién y descarte: siguiendo el orden de la lista aleatoria se seleccioné o descarté
material de acuerdo a su tamano y nivel de excavacién, de esta manera, los fragmentos
debian tener un tamafio igual o mayor a 3cm x 5cm, y se descartaron todos aquellos que
provinieran del Nivel 1 debido a la bioturbacién. Asimismo, se establecié que debian

analizarse fragmentos asociados a El Bosque, Transicion y La Selva (Cuadro 4).

Cuadro 4. Distribucién de fragmentos seleccionados por temporalidad y unidad de

excavacion
Excavacion El Bosque Transicidon La Selva Total
2-2-7 3 - 7 10
2-1-15 6 1 1 8
2-3-2-2-1-SE 2 1 4 7
2-2-8 5 - - 5
Total 15 3 12 30

17 Esta funcidn presenta un niimero entre el 0y el 1, con varios decimales y con un valor aleatorio, el cual
cambia cada vez que la tabla se modifica.
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4.5.1.2. Elaboracidon de las pastillas
Se prepararon 30 pastillas®® siguiendo, en lo posible, el orden y codificacion asignado a las

30 muestras. El procedimiento consistié en:

1. Limpieza de la superficie de los tiestos: se realizé con un Mototool con un disco de corte
de diamante (SC545) para evitar la contaminacion del instrumento utilizado para pulir y de
la superficie del fragmento.

2. Pulido de un drea superficial: se pulid un area superficial aproximada de 2mm de
profundidad, para eliminar toda la capa correspondiera a la superficie.

3. Corte del fragmento: se corté el area pulida con un Mototool con un disco de corte de
diamante (SC545).

4. Molienda: el fragmento pulido y cortado se colocé en un mortero pequefio para molerlo
manualmente y evitar la pérdida de material.

5. Pesaje: consistié en medir, en una balanza analitica de cuatro decimales de precisién,
un papel encerado para conocer y registrar su masa; seguidamente, el material molido se
depositod en el papel hasta alcanzar una masa que excediera la masa del papel por 1,1500 gr,
tomando en cuenta que, para conocer la masa de la muestra, debid sustraerle, al valor
indicado por la balanza, el valor registrado para el papel. El exceso de tiesto molido se
reservo, previendo la posible pérdida al momento de la compactacién de la pastilla.

6. Preparacién de la pastilla: para la compactacion del material se utilizé un troquel.
Primero se colocd la pastilla metalica de base, luego se deposité el total del contenido en el
interior del troquel y, por ultimo, se colocd otra pastilla metdlica para presionar el material;
una vez montado el troquel, se aplicé una presion de 6 toneladas con una prensa hidraulica,
por 5 minutos.

7. Pesaje final: se pesdé la masa final de la pastilla prensada usando la misma balanza

analitica, reportando el valor final de la pastilla.

18 Una pastilla por fragmento.
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Adicional a la elaboracion de las treinta pastillas, se realizaron otras dos pastillas de
estandares NIST®®, con los materiales de Referencia Estandar 88b (caliza Dolomitica) y 688

(Roca Basaltica).

4.5.1.3. Irradiacion

Fue realizada en el Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X del CICANUM. El sistema de
irradiacion consistio en un tubo de rayos X Mini-X de Amptek que opera entre 10-40
kilovoltios y entre 5-200 microamperios, con un blanco de plata (Ag) cuya radiacién impactd
la muestra en un angulo de 132,5 grados. La radiacién caracteristica de cada uno de los
elementos de la matriz estudiada, asi como la dispersidon (Compton y Rayleigh)? de la
radiacidon primaria se recibié en un detector XR-100 CR marca Amptek, acoplado a un
procesador digital con fuente de poder. La sefial se recogié en una computadora la cual se

opera el programa ADMCA para desplegar el espectro de rayos X.

4.5.1.4. Cuantificacidon de la composicion elemental

En cada espectro de rayos X dispersivo en energia se identificaron los fotopicos
correspondientes a los elementos respectivos; la identificacion se operd unicamente con la
energia de emisién de los rayos X propios de cada elemento, caracterizados por las
emisiones K, y Kg?!. Para cuantificar los elementos, se requiridé contar con un material de
referencia apropiado y relacionado con el tipo de muestra estudiada; para el presente
estudio de muestras de ceramica, se utilizd el estandar del Organismo Internacional de
Energia Atdmica (SL-1), que fue el apropiado para el andlisis de esta matriz. Con el material
de referencia, se calculé la Cantidad Minima Detectable (CMD) del sistema de FRX, para el

tipo de muestra analizada, es decir, el sistema de rayos X sélo analizé concentraciones de

19 National Institute of Standards and Technology, NIST por sus siglas en inglés. Oficina Nacional de Normas,
Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos de América.

201 3 radiacion Compton es la radiacién primaria dispersada por la muestra y la radiacién Rayleigh es la no
dispersada.

21 Kg presenta una intensidad diez veces menor que Ka.
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elementos que fueran superiores a la CMD y cuando no fue posible observar fotopicos, el
valor de la concentracion se reporté como no detectable (ND). Utilizando el programa de
analisis AMPTEK, FRX-FP (Pardmetros fundamentales), se logré determinar la concentracion
de los elementos de interés en porcentaje o en mg/Kg, asi como la desviacidn de estandar

asociada en porcentaje o en mg/kg.

4.5.1.5. Almacenaje de la muestra
Una vez irradiadas, las pastillas se almacenaron en una bolsa plastica, separada por
compartimentos; en la superficie de cada compartimento, se anoté el cédigo y la masa de

la pastilla.

4.5.2. Procesamiento de los datos

Los datos obtenidos mediante la irradiacion de las pastillas fueron analizados
estadisticamente por el Dr. Matthieu Ménager, utilizando el lenguaje y entorno de
programacion libre para andlisis estadistico y grafico “R”, con el fin de agrupar los datos,
conocer el promedio de los valores de los grupos, la desviacion estandar, entre otros;
ademads de realizar andlisis de varianza (ANOVA, método estadistico empleado para
comparar las medias o promedios de dos o mas poblaciones), la prueba-T (utilizado para
determinar si habian diferencias significativas entre las medias de los grupos) y el Valor-P
(nivel de significancia que conduce a rechazar la hipétesis nula??, el nivel de significancia se

establecid en un 5%, es decir, 0.05).

22 La hipétesis nula es una suposicidon que se utiliza para negar o afirmar un suceso en relacién a uno o mas
parametros de una muestra.
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Capitulo 5. Resultados

5.1. Distribucion estratigrafica del material cultural
Como se muestra a continuacion, el estudio de la distribucién estratigrafica de la ceramica
en las diferentes unidades de excavacidn mostro la superposicién del material asociado a
La Selva, sobre el de El Bosque; asimismo, se identificd un conjunto cerdmico Transicional,
traslapado entre ambos, que compartia caracteristicas tecnoldgicas, decorativas vy

morfoldgicas de El Bosque y La Selva.

5.1.1. Cala 2-2-7
Conformada por once niveles arbitrarios de excavacion y seis estratos (Cuadro 5), se asocio

culturalmente a La Selva, debido a la predominancia de cerdmica de dicha fase.

Cuadro 5. Distribucidn estratigrafica de la ceramica por temporalidad, cala 2-2-7

Estrato Fases Total
Nivel .S. T li
(cmb.s.) ivel (cmb.s.) LM EB TRA LS LU | Nivel Estrato emporalidad
1(0-10) 1(0-10) - 4 - 48 2 54 54 La Selva
2 (10-20) - 3 1 90 1 95
2 (10-40) 3 (20-30) 1 - 1 34 - 36 212 La Selva
4 (30-40) - - 2 78 1 81
5 (40-50) - - - 68 - 68
3 (40-70) 6 (50-60) - - - 49 - 49 135 La Selva
7 (60-70) - - - 18 - 18
8 (70-80) - 1 7 10 - 18 L
Transicion
4 (70-110) 9 (80-90) - 4 3 1 - 8 42
(5a-5b) 10 (90-100) - 10 2 - 13
El Bosque
11 (100-110) - 3 - - - 3
6(110) 12 (110) - - - - - 0 0 Culturalmente estéril
Total 1 25 16 397 4 443

El estrato 1 (Nivel 1, 0-10cmb.s. 54 fragmentos) correspondié a la capa de suelo superficial

y rica en materia organica la cual registré un conjunto con alfareria de El Bosque (cuatro
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tiestos), La Selva (48 tiestos) y dos fragmentos asociados La Unién (Cuadro 5). Los tipos
ceramicos?? identificados fueron El Bosque Anaranjado Morado, Anita Morado Fino, La

Selva Arenoso Aplicado y Tayutic Inciso.

El estrato 2 (10-40 cmbs; niveles 2, 3 y 4. 212 fragmentos) correspondio a una capa de suelo
café oscuro de textura arenosa-arcillosa. En correspondencia con la informacion del Cuadro
5, fue el que registré mayor cantidad de material; y ademds de ceramica de La Selva (202
fragmentos), se identificé de La Montafia (un tiesto, nivel 3), El Bosque (tres tiestos, nivel
2), Transicién entre El Bosque y La Selva (4 fragmentos, niveles 2, 3 y 4) y La Unién (2
fragmentos, en niveles 2 y 4). Los tipos ceramicos identificados fueron Bosque Rojo sobre
Agamuzado, Anita Morado Fino, Selva Arenoso Aplicado, Zoila Rojo y Roxana Morado sobre

Anaranjado Brillante.

El hecho de que los estratos 1 y 2 fueran tan heterogéneos a nivel temporal, se explicaria
por la accion de los distintos eventos naturales y antrdpicos que han tenido lugar en el

asentamiento a través del tiempo, favoreciendo la perturbacién de los contextos.

En el estrato 3 (40-70 cmbs; niveles 5, 6 y 7. 135 fragmentos) el suelo se tornd mas arenoso
y de color amarillo y la cantidad de ceramica fue menor con respecto al estrato 2 (212
tiestos). Un rasgo a destacar del estrato 3 (40-70 cmb.s.) es que, en todos sus niveles
presentd exclusivamente material de La Selva, con los tipos cerdmicos Anita Morado Fino,
Selva Arenoso Aplicado, Roxana Anaranjado Morado Brillante y Zoila Rojo; sin embargo,
conforme se profundizaban los niveles, el material disminuyd, en el nivel 5 (40-50 cmbs) se
registraron 68 fragmentos, en el nivel 6 (50-60 cmbs), 49 tiestos y en el nivel 7 (60-70 cmbs)

18 tiestos.

3 Un tipo cerdmico se puede considerar como un grupo de atributos especificos escogidos por los
profesionales en arqueologia o como un grupo de objetos similares; asimismo la tipologia es un sistema de
clasificacion basado en los atributos tecnoldgicos, decorativos o morfofuncionales que presentan los
artefactos ceramicos (Contreras, 1984, p. 328). Para una descripcién mas detallada de la ceramica, revisar el
apartado Caracterizacion del conjunto cerdmico de Nuevo Corinto del presente trabajo.
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Figura 12. Temporalidad por estrato, cala 2-2-7
Fuente: Redibujado por Nazareth Solis 2019, a partir de fotografia tomada por Dr. John
Hoopes 2011.

Posteriormente, en el estrato 4 (70-110 cmb.s.) la cantidad de ceramica fue menor que la
de los tres estratos anteriores y conforme se profundizaba la excavacidn, disminuyé la
cantidad de fragmentos de La Selva y Transicional y aumenté el material El Bosque, con
respecto a los estratos superiores. De acuerdo al Cuadro 5Cuadro 6, en el nivel 8 (70-80
cmbs) se registraron 10 fragmentos de La Selva, siete Transicionales y uno de El Bosque; en
el nivel 9 (80-90 cmbs) se registré un fragmento de La Selva, tres Transicionales y cuatro de
El Bosque; en el nivel 10 (90-100 cmbs) predomind la ceramica de El Bosque (10 fragmentos)
con respecto a la de Transicién (2 tiestos) y La Selva (1 tiesto); y en el nivel 11 (100-110
cmbs) fue exclusiva la presencia de El Bosque (tres fragmentos). Los tipos identificados
fueron Molino Acanalado, Bosque Rojo sobre Agamuzado, Anita Morado Fino y La Selva
Arenoso Aplicado. Los estratos 5a y 5b (90-110 cmb.s.) correspondieron a dos manchas de

tierra, mas oscura que la del estrato 4, ubicadas dentro dicho estrato; sin embargo, fue
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dificil determinar el material ceramico de los niveles 10y 11 que provenia de los estratos 4,

5a o 5b, por lo que todo el material se incluyd en el estrato 4.

Finalmente, el estrato 6 (Nivel 12, 110-120 cmb.s.) fue una capa de suelo arenoso, grueso y
de color amarillo la cual correspondié al estrato culturalmente estéril de Nuevo Corinto por

lo que no se recolecté material.

De acuerdo a la informacion suministrada en la Figura 12, en la cala 2-2-7, durante La Selva,
existié una preferencia por el uso de artefactos de los tipos ceramicos Anita Morado Finoy
Selva Arenoso Aplicado, evidenciada en la presencia recurrente en nueve niveles, el mas
profundo en el Nivel 10 (90-100 cmb.s.). En adicién, hubo también un uso de ceramica
asociada a los tipos Zoila Rojo y Roxana Anaranjado Morado Brillante, aunque menos
recurrente. Mientras que los tipos para El Bosque fueron el Molino Acanalado, con incisos
acanalados, tiras de pastillaje formando acanalados y pintura morada, con diferentes tipos

de pasta; y el Bosque Rojo sobre Agamuzado con diversidad de formas y decoraciones.

A pesar de que la cala 2-2-7 fue mayoritariamente de La Selva (397 fragmentos — 89.6%), en
el estrato 4 fue posible identificar un cambio en el material ya que disminuyé el de La Selva
y aumenté el de El Bosque (25 fragmentos 5.6%); ademas presentd el conjunto cerdmico
Transicional (16 fragmentos — 3,6%) traslapado entre El Bosque y La Selva; asi como también

se identifico la superposicidon estratigrafica de La Selva sobre El Bosque (

Figura 12), lo que evidenciaria que la ocupacién de dicho contexto arqueoldgico

probablemente inicié en El Bosque y continud en La Selva.

Aunque se carezca de fechas absolutas para esta unidad, en los niveles inferiores del estrato
4 el material sufrié un cambio significativo, al disminuir el de La Selva y aumentar el de El
Bosque, el cual reflejé la superposicidn estratigrafica del primero sobre el segundo. Con
base en lo anterior se establece que la ocupacién del contexto arqueoldgico expuesto en la

unidad 2-2-7 probablemente inicié en El Bosque y continud en La Selva.
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5.1.2. Cala 2-2-8
En esta cala se excavaron ocho estratos y 20 niveles arbitrarios de 10 cm de profundidad
(Cuadro 6, Figura 13). El trabajo en el estrato 1 (0-110cmbs. 21 fragmentos) inicié con la
limpieza del relleno de un posible hueco hecho por huaqueros de una profundidad cercana

allm.

El estrato 2 (110-180 cmbs; niveles 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 657 fragmentos) correspondié a un
suelo café oscuro que se asocié temporalmente a La Unién, debido a la identificacién de
una importante cantidad de ceramica de dicha fase (200 tiestos; niveles 2, 3, 5, 6 y 7) en
comparacion a los conjuntos de otras temporalidades como La Montafa (dos tiestos,
niveles 3y 5), El Bosque (dos tiestos, nivel 7) y La Selva (nueve fragmentos, nivel 7). También
se identificd una capa de tierra quemada de la que se extrajo una muestra para que se feché
por AMS (BETA-333411) con resultado calibrado a 2 sigma de 980-1030 d.C. (Salgado et al.
2012:50) la cual se relaciond con el proceso de preparacién del terreno y para la

construccion de nuevos niveles en el monticulo,

El estrato 3 (180-240 cmbs, nivel 9. 386 fragmentos) fue un suelo oscuro con una capa de
rocas. En este estrato se identificd ceramica de El Bosque (9 fragmentos), La Selva (70
fragmentos) y La Unién (17 tiestos); la capa de rocas (190-240 cmbs), ubicada
inmediatamente por debajo del nivel 9, se asocié a posible tumba y de ella no se obtuvo

ceramica (Cuadro 6).

Cerca de los 2.4 m, se reveld una linea de carbdn de la que se extrajo una muestra que se
fechd por AMS en 660-730 d.C. y CAL 740-770 d.C., la cual marco el evento de preparacion

del terreno para la construccién del monticulo durante La Selva (Salgado et al 2013:41).

Bajo la linea de carbdn, se excavé el estrato 4 (240-290cmbs, niveles 10, 11, 12,13y 14. 230
fragmentos), temporalmente se asocié a El Bosque (187 fragmentos, niveles 10 al 14)
debido a la predominancia de este conjunto con respecto al Transicional entre El Bosque y
La Selva (15 tiestos), al de La Selva (26 fragmentos) y al de La Unidn (dos fragmentos). Este
estrato precedid la construccion del monticulo y evidencié la presencia de probable

actividad doméstica en el centro nucleado durante El Bosque, ya que se encontraron restos
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liticos trabajados, vasijas con didmetros mayores de 20 cm y escudillas a una profundidad

aproximada de 3 m.

Cuadro 6. Distribucidén estratigrafica de la cerdmica por temporalidad, cala 2-2-8

Estrato Nivel Fases Total Temporalidad
(cmb.s.) (cmb.s.) LM EB TRA LS LU LC NI | Nivel Estrato
Nivelacion Relleno
1(0-110) (0-110) - - - - 13 - 8 21 21 La Unién
2 (110-120) - - - - 97 11 42 | 150
3(120-130 1 - - - 16 1 41 59
5 4 (130-140 - - - - - - - 0
(110-180) 5 (140-150 1 - - - 11 - 79 91 657 La Unidén
6 (150-160 - - - - 8 - 22 30
7 (160-170 - 2 - 9 66 250 | 327
8 (170-180 - - - - - - - 0
3 9 (180-190) - 9 - 70 17 - 290 | 386
(180-240) Piedras i i i i i i i 0 386 La Selva
(190-240)
Linea de carbdn
10 (240-250) | - 38 4 19 2 - - 63
4 11 (250-260) | - 8 3 1 - - - 12
(240-290) 12 (260-270) | - 91 6 3 - - - 100 230 El Bosque
13 (270-280) | - 39 2 3 - - - 44
14 (280-290) | - 11 - - - - - 11
5 (290 - - - - - - - 0 0 Basamento
Total 2 198 15 105 230 12 732 1294

El nivel 10 (240-250cmb.s.) se ubico entre la linea de carbdn y el estrato 4 por lo que fue el

mas mezclado, al identificarse alfareria de El Bosque (38 fragmentos), Transicional entre El

Bosque y La Selva (4 fragmentos), de La Selva (19 tiestos) y La Unidn (2 fragmentos). Los

tipos ceramicos identificados fueron Mercedes Linea Blanca, Selva Arenoso Aplicado, Anita

Morado Fino, Molino Acanalado, El Bosque Rojo sobre Agamuzado y Bosque Anaranjado

Morado.
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Tanto la linea de carbdon como la presencia de material tardio en el nivel 10 pudieron ser
producto del proceso constructivo del Monticulo 5, tal como lo plantea Gamboa (2016) para
el Monticulo 1, en la construccion de nuevos niveles en el monticulo 5, el piso de ocupacidn
existente debidé romperse, humedecerse con agua y quemarse, favoreciendo la formacion
de la linea de carbdn y como consecuencia de la construccion de la estructura, se produjo

una mezcla de conjuntos alfareros de distintas temporalidades.

En el nivel 11 (250-260cmb.s.), la cantidad de ceramica disminuyd considerablemente en
comparacion con el nivel 10; y se asocid a El Bosque (ocho fragmentos), Transicién (tres
fragmentos) y a La Selva (un fragmento). Los tipos ceramicos registrados fueron El Bosque

Anaranjado Morado, El Bosque Rojo y La Selva Arenoso Aplicado.

El nivel 12 (260-270 cmbs) fue el que presentd el conjunto cerdmico mas grande en el cual
se identificd material de El Bosque (91 fragmentos), Transicion (6 fragmentos) y La Selva (3
fragmentos); con respecto a los tipos ceramicos, se identificaron El Bosque Anaranjado
Morado, El Bosque Rojo sobre Agamuzado, El Bosque Rojo Molino, Acanalado y Ticaban

Tripode.

En el nivel 13 (270-280 cmbs) se registrd material de El Bosque (39 tiestos, tipos El Bosque
Anaranjado Morado, El Bosque Rojo sobre Agamuzado, Molino Acanalado), Transicién (2

tiestos) y La Selva (3 fragmentos, tipo ceramico La Selva Arenoso Aplicado).

Finalmente, en el nivel 14 (280-290cmbs.) la cantidad de material disminuyé con respecto
a los niveles superiores ya que se contabilizaron 11 fragmentos asociados exclusivamente,
a El Bosque. Los tipos fueron Bosque Anaranjado Morado, Bosque Rojo sobre Agamuzado

y Molino Acanalado.

El estrato 5 también se ubico debajo de la linea de carbdn, pero consistié en una capa rocosa
de lecho trenzado con sedimento color amarillo, sin material cerdmico que, de acuerdo con
la estratigrafia de Nuevo Corinto (Salgado et al., 2013), constituyd la capa culturalmente

estéril.
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La distribucidn estratigrafica de los tipos ceramicos en la cala 2-2-8 no evidencio la presencia
mas temprana de un tipo cerdmico determinado; sin embargo, la importancia de este
contexto arqueoldgico radicé en que el registro estratigrafico mostré una ocupacion
secuencial desde El Bosque hasta La Unidn, identificada en las diferentes etapas
constructivas del monticulo, los pisos de ocupacidn, los fechamientos absolutos disponibles
y los conjuntos ceramicos, ademas de que se identificd el conjunto cerdmicos Transicional

traslapado entre El Bosque y La Selva.

5.1.3. Cala 2-3-2-2-1-SE
En esta unidad fueron excavados 22 niveles arbitrarios y cinco estratos. Como se observa
en la Figura 14, el estrato 1 (0-30cmbs) correspondié al trabajo arqueoldgico realizado en
la temporada de campo de 2014 por lo que el material cultural fue recolectado previamente

(Gamboa 2016:125).

En el estrato 2 (30-60 cmbs. Niveles 1, 2 y 3. 1 fragmentos) se notd una mancha negra
(conformada por arena de rio, ceniza y piedras de un tamafio de 3 cm) que fue reduciendo
su tamafio conforme se profundizaba la excavacién y que, posiblemente, correspondio a la
huella dejada por el material que sostuvo el poste central utilizado para sostener el techo
que cubrié la estructura (Gamboa 2016: 125-127). El material ceramico recolectado

correspondid a la fase La Unidn (Cuadro 7).

El estrato 3 (60-130 cmbs, niveles 4 al 10. 72 fragmentos) presentd depdsitos de arcilla
naranja alternados con tierra con gran cantidad de ceniza (Gamboa 2016:128).
Temporalmente, se asocié a la fase La Unidn, (19 fragmentos) aunque también se identificé

ceramica de La Selva (10 fragmentos) y La Cabana (9 tiestos).

En el estrato 4 (130-200 cmbs, niveles 11 al 17. 89 fragmentos) se identificé un sedimento
oscuro “con presencia de arena de rio, ceniza y carbones muy pequefios” (Gamboa, 2016,
p. 129) y predominé la cerdmica diagndstica y no diagndstica de La Selva (66 fragmentos)
con respecto a la de El Bosque (7 fragmentos) y la Transicional entre El Bosque y La Selva

(16 tiestos). Los tipos ceramicos identificados fueron El Bosque Rojo sobre Agamuzado, La
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Selva Arenoso Aplicado, Anita Morado Fino, Roxana Morado sobre Anaranjado Brillante y

Zoila Rojo.

Cuadro 7. Distribucidn estratigrafica de la cerdmica por temporalidad, cala 2-3-2-2-1-SE

Estrato Nivel Fases Total Temporalidad
(cmb.s.) (cmb.s.) EB TRA LS LU LC NI |Nivel Estrato
1(0-30) |Trabajos 2014 | - - - - - - 0 0 La Cabafia
1 (30-40) - - - - - -
2 (30-60) 2 (40-50) - - - - - - - 1 Huella de poste
3 (50-60) - - - -1 - 1
4 (60-70) - - - 2 2 4 8
5 (70-80) - - - 3 3 3 9
Piso
6 (80-90) - -1 4 1 7| 13
3 (60-130) 7 (90-100) - - 4 3 2 4| 13 72 La Unién
8(100-110) | - - 2 4 1 6| 13
Piso
9(110-120) | - 2 1 - 6| 9
10(120-130) | - - 1 2 - 4| 7
11 (130-140) | - 1 12 - - - 13
12(140-150) | - 5 7 - - -] 12
4(130-10) | 13(150-160) | 5 - 11 - - - | 16
14 (160-170) | 1 3 10 - - - 14 89 La Selva
15 (170-180) | - - 13 - - - 13
16 (180-190) | 1 7 - - -1l 1
17 (190-200) | - 6 - - -/ 10
Piso
18 (200-210) |5 7 4 - - -] 16
5 (200-250) 19 (210-220) {5 2 2 - - - 9
20(220-230) |4 2 2 - - - 8 47 El Bosque
21(230-240) |5 3 - - - - 8
22 (240-250) |6 - - - - - 6
Total 32 30 84 19 10 34 209

El estrato 5 (200-250 cmbs, niveles 18 al 22. 47 fragmentos) correspondid a un sedimento

mas claro que el del estrato anterior “con un nuevo depésito de arcilla, seguida por rocas

medianas acopladas de forma tal que se determinaria una intervencion antrépica; bajo esta

capa que estaria conformando una plataforma o basamento, nuevamente se encuentra una

capa de arcilla de unos 2 a 5 cm de grosor, sobre rocas de gran tamafio” (Gamboa, 2016, p.

129-130).
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Aunque en este estrato el conjunto ceramico no fue exclusivo de El Bosque, éste si fue
mayoritario, y se observé una tendencia en la cual el material con caracteristicas
compartidas de El Bosque y La Selva (14 fragmentos) y el de La Selva (6 fragmentos)
disminuyeron conforme se profundizaba la excavacién. De acuerdo al Cuadro 7, en los
niveles 18 (16 tiestos), 19 (9 tiestos) y 20 (8 fragmentos) los tres conjuntos ceramicos
estaban mezclados, pero, a partir del nivel 19, se redujo | cantidad de material de La Selva
mientras que el de El Bosque aumentd. En el nivel 21 (8 fragmentos) se identificaron los
conjuntos ceramicos de El Bosque y La Selva; mientras que el nivel 22 (6 tiestos; base del
monticulo y de la excavacidn), registrd, unicamente, material de El Bosque. Los tipos
ceramicos del estrato 5 fueron El Bosque Anaranjado Morado, El Bosque Rojo sobre

Agamuzado, El Bosque Rojo y Ticabdn Tripode y La Selva Arenoso Aplicado.

La distribucion estratigrafica de la cerdmica en los estratos 4 y 5, mostré que la mayor
cantidad de fragmentos asociados a los La Selva se ubicaron sobre el piso de ocupacién;
mientras que los de El Bosque por debajo del piso. La presencia de ceramica mezclada de El
Bosque, Transicional y de La Selva en ambos estratos se explicaria al contextualizar este
espacio excavado como un relleno de construccion del Monticulo 1 y los estratos como
secciones alteradas por la presencia de pisos de ocupacién, los cuales fueron modificados
en diferentes etapas de la construccién de nuevos niveles del monticulo (Gamboa 2016), a
pesar de esto, fue posible identificar diferencias en la distribucién estratigrafica de los

materiales (Cuadro 7).

De igual manera que en la cala 2-2-8, es esta unidad de excavacidn se identificé el conjunto
ceramico Transicional traslapado entre El Bosque y La Selva; asimismo, en el registro
estratigrafico se identificd una ocupacién secuencial desde El Bosque hasta La Unidn,
registrada en las diferentes etapas constructivas del monticulo, los pisos de ocupacion, y

los conjuntos ceramicos.
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5.2. Caracterizacion del conjunto ceramico de Nuevo Corinto
Con la intencién de complementar los datos obtenidos mediante el estudio de la
distribucién estratigrafica, se analizaron las caracteristicas tecnoldgicas, decorativas y
morfofuncionales del conjunto cerdmico. La muestra analizada presentd diferencias en el
numero de fragmentos ceramicos por cada unidad de excavacién (Cuadro 8), de esta
manera, las unidades que mayor cantidad de material ceramica aportaron fueron la cala 2-

2-7 y la trinchera 2-1-15.

Cuadro 8. Frecuencias de la muestra ceramica seglin unidad de excavacién

Unidad de excavacidn Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
2-2-7 443 36,9%
2-1-15 393 32,7%
2-2-8 230 19,1%
2-3-2-2-1-SE 136 11,3%
Total 1202 100

La revisidn y clasificacion de la ceramica permitié establecer tres conjuntos ceramicos
principales (Cuadro 9), de los cinco conjuntos identificados: El Bosque, Transicion El Bosque-
La Selva, y La Selva. El material restante correspondié a ceramica posiblemente de La
Montafa y La Unién. Resulta necesario mencionar que este material no se menciona en el

resto del documento al no estar dentro del periodo de tiempo estudiado.

Cuadro 9. Distribucién de la muestra cerdmica segun temporalidad y unidad de excavacién

Temporalidad 2-1-15 2-2-7 2-2-8 2-3-2-2-1-SE Total
Unidn - 4 2 1 7

La Selva 10 397 26 74 507

Bosque-Selva 52 16 15 30 113

El Bosque 328 25 187 31 571
La Montana 3 1 - - 4

Total 393 443 230 136 1202




78

Las unidades 2-1-15 y 2-2-8 presentaron ceramica asociada, en lo fundamental, a El Bosque;
la cala 2-2-7 a La Selva, y la cala 2-3-2-2-1-SE presentd ceramica de El Bosque, La Selva y
Transicional, aunque, como se observa en el Cuadro 9, cada unidad de excavacidn presentd
una cantidad menor de material de otras fases, quizads producto de la ocupacion, la

bioturbacion o la alteracion por el saqueo.

Para finalizar, conviene destacar que se analizaron todos los fragmentos procedentes de los
cuatro contextos sin hacer distincion entre material diagndstico (bordes, asas, soportes,
bases y cuerpos decorados) y no diagndéstico (cuerpos no decorados), a excepcién de los
fragmentos con un drea menor a 2cm?, los cuales no se tomaron en cuenta en el trabajo de
laboratorio. Los datos serdn presentados de acuerdo a cada una de las variables descritas
en la propuesta metodoldgica, de modo que se puedan comparar los tres conjuntos

ceramicos de manera expedita.

5.2.1. Variables tecnoldgicas

5.2.1.1. Composicidn fisicoquimica de las pastas
El andlisis de FRX fue de utilidad para la presente investigacidn debido a que permitio
caracterizar las pastas de El Bosque, Transicidon y La Selva e identificar diferencias en la
composicidn quimica de las arcillas de El Bosque y La Selva. Los elementos que mayor
concentracion presentaron fueron el silicio (Si), hierro (Fe) y aluminio (Al), (Grafico 1), y en
concentraciones menores se identificé calcio (Ca), titanio (Ti), cromo (Cr), manganeso (Mn),
cobre (Cu) y estroncio (Sr. APENDICE D). A modo de comparacién con los datos de FRX
obtenidos para el tipo cerdmico Mercedes Linea Blanca mostraron algunas diferencias con
respecto a la ceramica de El Bosque, Transicién y La Selva (APENDICE D), de acuerdo a Garcia
y Arce (2012) los elementos que mayores concentraciones presentaron fueron potasio (K),
calcio (Ca), titanio (Ti), hierro (Fe) y manganeso (Mn), mientras que los elementos traza o
con concentraciones menores fueron cromo (Cr), cobre (Cu), zinc (Zn), rubidio (Rb),

estroncio (Sr) y zirconio (Zr. APENDICE E).
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Gréfico 1. Concentraciones de los elementos quimicos principales segln conjunto
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Inicialmente, el conjunto de muestras analizadas asociadas a El Bosque mostré una
distribucion bimodal?* de las concentraciones elementales de silicio, hierro y aluminio
(Grafico 2a); esto permitid demostrar, para El Bosque, la presencia de dos grupos de
muestras de composicidén diferente. Sin embargo, la mayoria de los analisis estadisticos
ocupan una distribucién unimodal (no bimodal) de los datos, por lo que el material de El

Bosque debid ser reagrupado en El Bosque 1y El Bosque 2 (Grafico 2b).

24 La moda se refiere al valor que se presenta con mayor frecuencia en un conjunto de datos; cuando se habla
de distribucién bimodal o con dos modas, se refiere a que, dentro de un grupo de datos, dos valores se
presentan con mas frecuencia que los demas elementos del conjunto.
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Gréfico 2. Concentracidn de silicio segln conjunto cerdmico
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Con los nuevos grupos, las distribuciones de los valores mostraron diferencias importantes
en los diferentes pardmetros estadisticos basicos (promedio, desviacién estandar). En
particular, la cantidad de silicio permitié discriminar los diferentes conjuntos cerdmicos

(Grafico 2).

Para comprobar que las diferencias fueran estadisticamente significativas, se aplico el
analisis de varianza (ANOVA) sobre las concentraciones de silicio; el cual permitid establecer
que las diferencias entre las distribuciones de los 4 grupos fueron estadisticamente
significativas. En efecto, la ANOVA presentd un Valor-P de 0.0106 muy por debajo de 0.05,
que proporciona una evidencia muy fuerte en contra de la hipétesis nula?®. Para apoyar este
resultado, se hizo una prueba-T, comparando los promedios de los grupos El Bosque 1y La
Selva). Por esto, se pudo identificar una diferencia estadistica significativa entre las

concentraciones del silicio (0.02275, por debajo de 0.05) de los 4 grupos.

A partir de los datos obtenidos, se identificd una diferencia en la concentracién de silicio en
las pastas de El Bosque 1y La Selva en Nuevo Corinto (L-72 NC), la alta concentracién de
silicio se produce por su dureza, ya que los materiales ricos en silice tienden a conservarse
mas debido a que resisten mejor a los cambios térmicos y fisicos (golpes y abrasidn,

producidos por el transporte de material).

De acuerdo a la composicidn fisicoquimica y al andlisis de los componentes principales
(PCA), el PCA 1 mostro valores maximizados de estroncio mientras que el PCA 4 presenté
valores maximizados en el manganeso y el silicio, con lo cual hubo un agrupamiento de los
datos de acuerdo al conjunto cerdamico identificado macroscépicamente como El Bosque,

Transicion y La Selva (Grafico 3).

25 La hipdtesis nula es que la composicion fisicoquimica de las pastas de las 30 pastillas irradiadas es igual. El
0.05 se refiere al 5% de error asociado y al 95% de confianza en la aplicacién de la técnica.
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Grafico 3. Conjuntos ceramicos de acuerdo a los componentes principales
Fuente: Elaborado por Dr. Matthieu Ménager, 2019.

De esta manera, la textura y el color de las pastas podrian reflejar estas diferencias en las
concentraciones de silicio y en el agrupamiento de los conjuntos de acuerdo al analisis de
los componentes principales. Asimismo, las diferencias entre la composicidn fisicoquimica
de la ceramica de El Bosque, Transicién y La Selva con respecto a la composicién del
Mercedes Linea Blanca sugeririan el posible aprovechamiento de diferentes fuentes de

arcilla a través del tiempo en Nuevo Corinto.

Los datos obtenidos a partir de la aplicacién de FRX no permitieron explicar por qué las
pastas eran diferentes quimicamente ni determinar la procedencia de las materias primas
utilizadas, aunque se podria plantear que los cambios se dieron por el posible agotamiento
de los depdsitos de arcilla, porque diversos factores impidieron el acceso a los mismos
(politicos, ambientales, religiosos), la funcionalidad y tamafio del artefacto elaborado, por
las preferencias o percepciones de los artesanos con respecto al tipo de arcilla empleada

(preparacion, trabajabilidad), entre otros
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5.2.1.2. Color de la pasta
Los principales colores de las pastas de la cerdmica (Cuadro 10) de El Bosque fueron el café
fuerte, café y amarillo rojizo. Por su parte, en la ceramica Transicional las tonalidades fueron
café fuerte, rojo amarillento, café y rojo. Con respecto a las pastas de La Selva, los colores

predominantes fueron el rojo amarillento y el café fuerte.

Cuadro 10. Colores de la pasta segln conjunto ceramico

Color de la pasta Cadigo Munsell El Bosque Transicion La Selva
2.5YR 4/8
2.5YR5/6
5YR 4/6
Rojo amarillento 5YR 5/6
5YR 5/8
7.5YR3/2
7.5YR3/3
7.5YR 4/3
7.5YR 4/4
7.5YR5/4
Café fuerte 7.5YR 4/6
7.5YR5/6
Amarillo rojizo 7.5YR 6/6

>

Rojo

>

Café

X X X[X X X X|X X X|X

X | X X X|X

Desde la comparacion y andlisis con la Tabla Munsell, los tres grupos cerdmicos presentaron
tonos variados (APENDICE F), pero en este nivel de la investigacién no fue posible definir si
estos tonos se deben a una diferencia en el uso de arcillas o cambios de tonos por la coccidon
u otro factor en la elaboracion de la pieza, lo que si es claro, es que existen frecuencias altas

en ciertos tonos segun la temporalidad.

5.2.1.3. Textura de la matriz arcillosa
De acuerdo al Cuadro 11, la alfareria El Bosque se caracterizé por presentar pastas de
textura fina compacta y muy fina compacta; las de la cerdmica de Transicion fueron la fina
compacta, fina arenosa, muy fina compacta y media compacta; mientras que La Selva

mostré matrices del tipo fina arenosa, fina compacta, media arenosa y media compacta.
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Precisamente, por la textura arenosa, las pastas tienden a desmoronarse con facilidad,

favoreciendo el desprendimiento del engobe y el deterioro de los recipientes.

Cuadro 11. Textura de la matriz arcillosa seglin conjunto cerdmico

Texturas de la matriz El _—
. Transicién  La Selva
arcillosa Bosque

Muy fina arenosa 7 3 17
Muy fina compacta 215 16 36
Fina arenosa 62 24 155
Fina compacta 258 46 125
Media arenosa 13 7 74
Media compacta 15 13 72

Gruesa arenosa - 1 9
Gruesa compacta 1 2 19

Muy gruesa compacta - 1 -
Total 571 113 507

5.2.1.4. Inclusiones
La importancia de inclusiones radica en que contribuyen a modificar la plasticidad de las
arcillas y su contraccién durante el secado y la coccidn (Rice, 1987; Orton et al.,1993, Skibo,
2013). En esta investigacion no se hace distincion entre las inclusiones contenidas de
manera natural en la arcilla y las que fueron agregadas intencionalmente debido a que esto

es dificil de determinar y se requeririan otro tipo de analisis (e.g. Petrografia).

Las inclusiones en las pastas de El Bosque mostraron un ordenamiento bueno, justo y muy
bueno; con un tamafio entre 0,5-1mm; presentes en porcentaje entre 10-20%; y no
reaccionaron al agregarles HCl al 10% (Figura 15a, APENDICE G, APENDICE H). Asimismo, se
identificaron clastos redondeados, recurrentes, de colores negro, rojizo y/o purpura, con
longitudes entre 2-3mm, presentes en un porcentaje menor al 5%, los cuales, al

desprenderse, dejaron un hueco o marca redondeada (Figura 15b).

En la ceramica Transicional, las inclusiones mostraron un ordenamiento de bueno a justo;
con un tamafio entre 0,5-2mm; presentes en un porcentaje de 10-20%; no reaccionaron al

agregarles HCl al 10% (Figura 15c, APENDICE G, APENDICE H). También se pudieron
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identificar inclusiones de formas subangulares, angulares y subredondeadas, de color
blanco, con un tamafio que oscilé entre 0,5-3mm de longitud y presentes en 10-20%; asi
como las mismas inclusiones redondeados identificadas en la ceramica asociada a El
Bosque, de colores negro, rojizo y/o purpura, con un tamafio entre 1-2mm, presentes en
un porcentaje menor al 5%, los cuales, al desprenderse, dejaron un hueco o marca

redondeada.

Figura 15. Ejemplos de pastas e inclusiones segln conjunto ceramico
A) Clastos morados, negros o rojizos recurrentes en la pasta de El Bosque. B) Espacio dejado
por los clastos desprendidos. C) Pasta Transicion. D) Pasta La Selva.
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Las de La Selva (Figura 15d, APENDICE G, APENDICE H) tuvieron un ordenamiento bueno,
justo y pobre; con tamafios entre 0,5-2mm; presentes en un porcentaje entre 10-20%; y no
reaccionaron al agregarles HCl al 10%. Asimismo, se observaron cristales de piriboles de un
tamafio entre 0,5-1mm de longitud, presentes en un porcentaje de 5-10% y de formas
subangulares y angulares. El tipo cerdmico Anita Morado Fino es una excepcion, debido a
que sus pastas se caracterizan por ser muy finas compactas, de color café amarillento claro
(7.5YR 6/4, 10YR 6/4), y sus inclusiones tienen un tamafo entre 0,5-1mm, presentes en un
porcentaje entre 5% al 20%, con formas redondeadas y subredondeadas, muy similares a

las de El Bosque.

Segln los datos descritos anteriormente, las inclusiones de los tres conjuntos alfareros
mostraron diferencias en el ordenamiento, tamafio, cantidad y forma; lo que sugiere que
los artesanos manipularon el contenido de las inclusiones en las arcillas para la elaboracién
de la ceramica de El Bosque y la del tipo Anita Morado Fino (asociado a La Selva,
probablemente de produccién no local), en contraste con las pastas de La Selva, que

presentaron pastas mas arenosas e inclusiones mas grandes y angulares.

5.2.1.5. Método de formado
Debido a la identificacion de surcos en algunas superficies, se sugiere que el método mas
recurrente en la elaboracién de la ceramica de El Bosque, la Transicional y de La Selva fue
el de rollos y en menor cantidad, el modelado; ademas, en algunos casos se identificaron
las técnicas de placas dobladas y métodos combinados como los rollos y modelado o las
placas dobladas y modelado (APENDICE 1). A pesar de la recurrencia del método de rollos,
no fue posible identificar la variante mas utilizada (anillos individuales, segmentos o

enrollamientos en espiral).
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5.2.1.6. Huellas de manufactura
Es posible que los artesanos alfareros dejaran marcas en las superficies de las vasijas, estas
huellas podrian brindar informacion sobre el proceso de manufactura (Cuadro 12, Figura
16). En la superficie externa de la ceramica de El Bosque se observaron lineas muy finas por
pulido mediante el uso de una lupa de 20X; lineas por la aplicacién del engobe, posibles
surcos por rollos, lineas por alisado, lineas por brufiido y marcas por la unién del cuerpoy
el cuello. En las superficies internas hubo mayor diversidad en cuanto al tipo de huellas
producidas en la elaboracion del artefacto ya que se identificaron lineas o marcas por la
ejecucion del alisado, lineas por pulido, lineas por la aplicacion del engobe, marcas por
adicién de material, posibles surcos de rollos, marcas por compactacién de arcilla himeda,

gota salpicada del engobe externo, huellas de dedos y lineas por brufido.

Cuadro 12. Huellas de manufactura segun conjunto cerdmico y superficie del fragmento

El Bosque Transicién La Selva

Huella de manufactura
Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior

Sin huellas 507 457 94 87 400 456
Lineas por pulido 52 23 13 8 84 26
Lineas por alisado 2 79 3 14 5 14
Lineas por la aplicacién de engobe 5 6 4 5
Surcos de rollos 3 1 - - 5 6
Lineas por bruiiido 1 1 - - - -
Marcas por la unién de cuerpo y 1 i i i 4 i
cuello
Marcas por herramienta - - - - 2 -
Huellas de dedos - 1 - - 1 1
Marcas por la adicién de material - 1 - - 1 -
Marcas por compactacién de arcilla
. - 1 - - - 1
himeda
Gota salpicada de engobe - 1 - - - 1
Marca de ufia - - - - - 1

Total 571 571 113 113 507 507
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En la superficie externa de la cerdmica con caracteristicas Transicionales, los fragmentos
mostraron lineas por pulido, lineas por alisado y lineas en relieve por la aplicacién del
engobe. En la interna se identificaron lineas por alisado, lineas por pulido y con lineas en

relieve por la aplicacién de engobe.

Figura 16. Huellas producidas durante el proceso de manufactura
A) Marca dejada por la inclusion en la superficie interna. B) Marca por inclusion. C) Lineas por la

aplicacion del engobe. D) Marca por la adicion de material. E) Huellas de dedos. F) Marca de uiia
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Por ultimo, en la superficie externa de la cerdmica asociada a La Selva, se identificaron lineas
por pulido, lineas por alisado, posibles surcos de rollos, lineas por la aplicacién del engobe,
marcas hechas por una herramienta, marcas por la union del borde con el cuerpo, huellas
de los dedos y marcas por la adicion de material. En la cara interna, los fragmentos
presentaron lineas por pulido, lineas por alisado, posibles surcos de rollos, lineas por la
aplicacion del engobe, marcas por compactacién de arcilla humeda, gota salpicada del

engobe externo, marca de uia y huellas de los dedos.

5.2.1.7. Tipo de coccion
Los tres conjuntos cerdmicos presentaron una distribucién similar en cuanto al tipo de
coccion: 351 (61%) con coccidn completa y 220 (39%) incompleta en El Bosque, 330 (66%)
con completay 171 (34%) con incompleta en La Selva, y 66 fragmentos (55%) con completa
y 53 (45%) con incompleta en la ceramica con caracteristicas compartidas de El Bosque y La

Selva (Grafico 4).

Grafico 4. Distribucién de la muestra ceramica segun conjunto ceramico y tipo de coccién
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La coccion completa (atmdsfera oxidante) implica la constante y adecuada circulacion del
aire y un buen control de las temperaturas y tiempos de coccidén, generando pastas sin
nucleos de oxidacién; mientas que los nucleos oscurecidos indican que los materiales
organicos de la pasta no se oxidaron, debido a una atmdsfera de coccidn con insuficiente

cantidad de oxigeno, cortos periodos de quemado o bajas temperaturas (Rice, 1987, p. 343).

5.2.2. Variables decorativas

De acuerdo a las variables decorativas mencionadas en la propuesta metodoldgica, los de
El Bosque (Figura 17) son técnicas de color y plasticas precoccién, que cubrieron
parcialmente la superficie del recipiente y agregaron o desplazaron material, aplicadas casi
en su totalidad en la superficie externa de los cuerpos de las vasijas (APENDICE J). En la
superficie externa, entre las que adicionaron material se encuentran la pintura morada, en
diferentes motivos, el reborde delimitando bicromo (zona con engobe y zona sin engobe,
pintura purpura y engobe naranja, zonas con pintura y zonas sin engobe), tiras de pastillaje
formando acanalado, botones y figuras de pastillaje y rebordes de cadena; mientras que
entre las que desplazaron el material se identificaron acanalado, el estampado de ruleta

dentada, el patrén brunido y el de carrizo.

Otras decoraciones observadas ocasionalmente fueron rebordes lisos, rebordes anchos,
esgrafiado, pintura blanca y pintura negra. Los colores principales de la pintura morada
fueron 10R 3/4, 10R 4/3. Dos fragmentos presentaron superficies internas decoradas con
pintura morada y uno con posible pintura roja, sin embargo, el estado de conservacién no
permitio identificar el disefio, el color de la pintura con la Tabla Munsell, ni asociarse con

alguno de los modos decorativos propuestos por Snarskis (1978).
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Figura 17. Decoraciones de El Bosque
a) Bosque Anaranjado Morado. b) Boque Rojo sobre Agamuzado. c) Pastillaje zoomorfo. d) Pintura

morada sobre tiras de pastillaje formando acanalado. e) Incisos f). Pintura morada y estampado de
carrizo. g) Estampado de carrizo. h) Estampado de ruleta dentada

Las decoraciones de la ceramica de Transicion (Figura 18), consistieron en técnicas que
agregaron o desplazaron el material que fueron realizados antes de la coccidn, cubriendo
parcialmente la superficie del recipiente. En la superficie externa, de los 118 tiestos de

Transicion, 90 (76%) no presentaron algun tipo de decoracidn, en nueve fragmentos (6%)
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se identificé el reborde delimitando bicromo, cinco (4%) con lineas verticales de pintura
morada, tres (3%) con decoraciones modeladas o pastillaje, tres (3%) fragmentos con
bandas horizontales de pintura morada sobre una tira de pastillaje ubicada alrededor del
cuerpo del recipiente. Otras decoraciones identificadas fueron la pintura morada, los
botones de pastillaje en el cuerpo del artefacto, esgrafiado, disefio similar al patrén
bruiido, gruesas lineas de pintura morada a lo largo del labio y en el interior, tiras de
pastillaje simulando acanalado y reborde liso; los cédigos de la pintura morada segun la
tabla Munsell fueron 10R 3/3, 10R 3/4 y 10R 4/3. Por ultimo, las superficies internas no

mostraron tratamientos decorativos.

Figura 18. Decoracion Transicional

Las decoraciones externas de La Selva (Figura 19) se destacaron por ser aplicadas previo a
la coccidn y por cubrir parcialmente la superficie y por ser mas variadas que las de El Bosque.
Entre las que adicionan material se encuentran la pintura morada, los rebordes de cadena,
lisos y los que delimitan bicromo, éstos dos ultimos destacados por la ejecucion descuidada
o tosca; ademds de bandas horizontales de pintura morada sobre una tira de pastillaje
ubicada alrededor del cuerpo del recipiente, similares a los rebordes delimitando bicromo.
También se incluyen las decoraciones correspondientes a lineas de pintura morada en el
borde o en el cuerpo de la vasija, las decoraciones modeladas, las tiras de pastillaje

simulando acanalados, el uso de pintura blanca, los botones de pastillaje aplicados en el



93

cuerpo o en el labio de la vasija, caras humanas estilizadas, adornos zoomorfos, pintura

negray pintura roja.

Entre las principales decoraciones que desplazaron material se encontraron el inciso
acanalado, el esgrafiado, punzonado; otras menos recurrentes fueron el entresacado,
estampado de ufa, de carrizo y de concha, impresiones de forma triangular e incisos
encerrando punzonado, los cédigos de la pintura morada segun la tabla Munsell fueron 10R
3/4, 10R 4/3 y 10R 4/4. Las decoraciones en la superficie interna fueron escazas, presentes
en 11 de 501 fragmentos. Con respecto a las técnicas que agregaron material, 5 tiestos
mostraron pintura morada lineal aplicada sobre el borde (horizontal) o en el cuerpo
(vertical), sin embargo, en tres fragmentos no se determind en color de la pintura con la
Munsell ni el disefio de la decoracidn debido al estado de conservacion de la misma; y en
uno se identificaron lineas paralelas de pintura negra negativa?®. De las decoraciones que

desplazaron material, dos fragmentos tenian lineas acanaladas muy sutiles.

En sintesis, sobre el material ceramico asociado a El Bosque en Nuevo Corinto, existio una
preferencia por el uso de pigmentos purpura sobre engobes de color naranja o rojo-naranja,
aplicados en la parte externa del cuerpo o cuello de la vasija, y en menor medida
decoraciones de pastillajes. Otro aspecto importante de mencionar es que las decoraciones
fueron ejecutadas con mucha destreza, algo que Snarskis (1984, p. 99) identificé en Severo

Ledesma y asocié al dominio de la tecnologia alfarera.

26 Snarskis (1984:104) menciona que los modos de pintura lineal en el interior de las escudillas y la pintura
negativa se asocian mas hacia la fase La Selva.
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5cm
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e

Figura 19. Decoraciones de La Selva
a) Fragmentos de Anita Morado Fino b) Estampado de ruleta dentada y pintura morada

sobre tiras de pastillaje alrededor del cuerpo. c) Pintura negativa. d) Esgrafiado. e-f) Botones
de pastillaje y pintura blanca en el exterior, lineas de pintura morada en el labio y en el
interior de la vasija
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A pesar de que algunos fragmentos presentaron decoraciones modeladas, estampado de
concha y de carrizo, tipicas de El Bosque, en La Selva su uso disminuyd considerablemente,
de igual manera, algunas se mantuvieron constantes como el acanalado y las lineas de
pintura morada sobre engobes naranjas; mientras que otras surgieron, como el
entresacado y las impresiones triangulares. Esto nos muestras como el conocimiento vy las
elecciones tecnoldgicas de los artesanos se fue modificando o transformando a través del

tiempo, posiblemente respondiendo a cambios a nivel politico, econédmico o social.

5.2.3. Variables morfofuncionales

5.2.3.1. Engobe
La ceramica asociada a El Bosque se caracterizé por tener superficies externas engobadas
de color naranja, el rojo y el rojo amarillento (Cuadro 13, Cuadro 14, APENDICE K). Las
superficies internas se caracterizaron por no tener engobe, aunque fue posible identificar
fragmentos con engobe interno. Los colores predominantes fueron el naranja, el rojo y el
café claro. A una gran cantidad de material no se le pudo determinar la presencia del
engobe o el color con la tabla Munsell debido a la presencia de hollin, ahumado o
decoraciones de pintura; mientras que otra parte de la muestra, se vio afectada por el

deterioro de las superficies (Cuadro 13).

Cuadro 13. Presencia de engobe segun conjunto ceramico y superficie del fragmento

El Bosque Transicional La Selva
Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior
Con engobe 425 211 68 32 276 144
Sin engobe 22 202 4 33 10 90
No se determina 7 97 1 29 8 143
Deteriorado 117 61 40 19 213 130

Total 571 571 113 113 507 507
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Cuadro 14. Colores del engobe segln conjunto ceramico y superficie del fragmento

El Bosque Transicién La Selva

Color del engobe Cédigo Munsell - - - ; - -
Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior

10R 4/3 X

Pdrpura 10YR 4/4 X

10R 4/6 X X

10R 4/8
Rojo 10R 5/8 RED

2.5YR4/6

>

2.5YR5/6
2.5YR5/8

>

X
X
2.5YR4/8 X X
X
X

>
X X |X X
>

Naranja

2.5YR3/4
Café rojizo 2.5YR4/4
S5YR 4/4

>
X X X|X X|X X
>

5YR 4/6 X X
Rojo amarillento 5YR5/6 X X X X
5YR5/8 X

7.5YR4/3
7.5YR 4/4
7.5YR5/4 X X
7.5YR5/6 X

Café

X X X X

7.5YR 6/4 X

Café claro
10YR 6/4 X

En la superficie externa e interna de la cerdmica Transicional fue predominante la presencia
de engobe, las superficies internas fueron las que mostraron mayor cantidad de fragmentos
sin engobe; por el hollin, ahumado o decoraciones de pintura, a una gran cantidad de
material no se le pudo determinar la presencia del engobe o el color con la tabla Munsell;
mientras que una parte significativa de la muestra analizada se vio afectada por el deterioro
de las superficies (Cuadro 13). Los colores predominantes en la superficie externa fueron el
naranja, el café rojizo y el rojo; los de la interna fueron el naranja, el rojo amarillento y el

café (Cuadro 14).

En la ceramica de La Selva, en ambas superficies fue predominante la presencia de engobe,
sin embargo, la interna presenté mayor cantidad de fragmentos sin engobe (Cuadro 13). La

aplicacion del engobe se realizd sin mucho cuidado, ademads, las pastas arenosas
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caracteristicas de este periodo favorecieron el desprendimiento y deterioro de los engobes.
El deterioro de los fragmentos, la presencia de hollin, ahumado y la aplicacién de
decoraciones de pintura, no permitieron determinar la presencia del engobe o el color con

la tabla Munsell a una gran cantidad de material.

El engobe externo y el interno mostraron diferencias en el color (Cuadro 14), de esta
manera, en la superficie externa los colores predominantes fueron el naranja, rojo
amarillento, el café y el rojo; mientras que en la interna los colores fueron el naranja, rojo

amarillento, el café y puarpura (en el tipo Anita Morado Fino).

5.2.3.2. Acabados de superficie
Como se muestra en el Cuadro 15, la superficie externa del material cerdmico de los tres
conjuntos presento el mismo orden de distribucién de los acabados de superficie: el pulido,
deteriorado (mal estado de conservacioén), alisado, no determinacion del acabado de
superficie debido a la presencia de hollin o pintura, y brufiido; cabe mencionar que ningln
fragmento presentd superficies sin algun tipo de acabado. En la superficie interna de toda
la ceramica, el alisado fue el acabado mas recurrente, seguido del pulido, deteriorado (mal
estado de conservacidn), no determinacidon debido a la presencia de hollin o pintura,

ausencia de acabado de superficie, y bruiido.

Una de las caracteristicas que se observd en la cara externa de la ceramica de El Bosque
(Cuadro 15), fue la presencia, casi exclusiva, del pulido; en la superficie interna el alisado y
el pulido fueron los acabados recurrentes. Lo anterior podria ser un indicador de la posible
funcién de las vasijas, la aplicaciéon de ciertos acabados de superficie optimizarian la
funcionalidad de las vasijas al permitir la permeabilidad o impermeabilidad de las
superficies, conservar las temperaturas o resistir el calor, incluso mejorarian la facilidad

para limpiarlas (Ledn, 1986; Skibo, 2013).
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Cuadro 15. Acabados de superficie externos segln conjunto cerdmico

El Bosque Transicidn La Selva
Acabado de superficie au . v

Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior

Bruiido 7 5 2 - 7 4
Pulido 426 213 66 42 268 154
Alisado 21 255 8 43 49 193

Sin acabado de superficie - 6 - 1 - 13
No se determina 13 34 2 10 16 36
Deteriorado 104 58 35 17 167 107
Total 571 571 113 113 507 507

La particularidad de los acabados de superficie presentes en la ceramica de El Bosque fue
la calidad en la ejecucién. Independientemente del acabado aplicado, éstos fueron muy
finos, contrario a los acabados del material Transicional y de La Selva, los cuales fueron

menos finos y con mas irregularidades.

5.2.3.3. Grosor de las paredes
A partir de las mediciones de los grosores, se establecieron tres categorias cualitativas para
agrupar las paredes: delgadas, aquellas con valores entre 0,1-0,5 cm; medianas 0,6-1 cmy

las gruesas con medidas iguales o mayores a 1,1 cm (Cuadro 16).

Cuadro 16. Grosor de las paredes segun temporalidad

Grosor de pared ElBosque Transicion La Selva

Delgada 227 23 53
Mediana 293 73 361
Gruesa 37 15 79

No se determina 14 2 14
Total 571 113 507

El material ceramico de El Bosque presentd vasijas con paredes delgadas y medias, en
relacion con la forma de los bordes, la predominancia fueron los platos hondos (R13) con

las paredes medianas y tazas tripodes con labio ligeramente curvo hacia afuera (R23). Una
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diferencia significativa fueron los cuerpos decorados, con una mayor frecuencia de paredes
delgadas, vinculadas a decoraciones de pastillajes delimitando bricromia, lineas verticales

de pintura rojo o marrén, acanalados y pintura morada.

Para los fragmentos Transicionales, predominaron las paredes medianas con una frecuencia
similar en todas las formas; para este caso, no se observaron particularidades o tendencias
hacia alguna forma de borde o decoracién. En La Selva predominaron las paredes medianas,

ademas no hubo asociacion entre el grosor de las paredes y el modo de borde.

5.2.3.4. Huellas de uso
Las huellas de uso es una de las variables mas importante para definir los posibles usos de
las vajillas o piezas arqueoldgicas, principalmente restos de hollin o ahumado, estos rastros
estdn asociados a la coccidon o preparacion de alimentos, por lo que se le prestd una

atencion particular a este tema durante el andlisis.

Cuadro 17. Huellas de uso segun temporalidad y superficie del fragmento

El Bosque Transicién La Selva
Grosor de pared - . ; - X -
Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior
Sin huellas 359 444 68 76 362 327
Ahumado 106 87 29 26 86 152
Ahumado y hollin 65 28 11 9 46 22
Hollin 41 12 5 2 12 5
Desgaste en la base - - - - 1 -
Carbodn - - - - - 1
Total 571 113 507

En ambas superficies de la ceramica de El Bosque y la Transicional se identificaron huellas
por ahumado, hollin, y ahumado con hollin; y en la superficie externa de La Selva los
fragmentos mostraron ahumado, hollin, ahumado y restos de hollin, y desgaste en la base;
mientras que en la interna se reconocieron ahumado, hollin, ahumado y hollin, y carbén

(Cuadro 17).
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Realizando una comparacion de los cruces de datos de huellas de uso externo por
temporalidad, se tiene que existe una diferencia en los fragmentos con hollin de El Bosque,
en la cual se presenté una tendencia mas alta (41 fragmentos) en relacién con las otras
temporalidades; esto podria deberse a practicas de uso diferentes a las realizadas en
contextos diferentes (de alto estatus, rituales, domésticos) o en temporalidades
posteriores. En el caso de los datos obtenidos de las huellas de usos internas de las vasijas
y realizando la comparaciéon del cruce de datos con la temporalidad, en este caso se
presenta una tendencia alta de fragmentos ahumados durante La Selva (152 fragmentos)

en relacion con las otras temporalidades.

En el caso de las piezas con huellas de uso externas e internas, se observd una tendencia
diferente entre El Bosque y La Selva, posiblemente durante la primera temporalidad las
piezas estaban siendo utilizadas para la coccion de alimentos, mientras que durante La Selva
se evidencié una mayor cantidad de fragmentos con ahumado en la parte interior, esto

podria indicar que durante estas temporalidades hubo un cambio en las practicas sociales.

Las tendencias observadas anteriormente podrian deberse a un cambio en el uso o practicas
de las personas en relacién a las piezas ceramicas, es posible que durante El Bosque se
estuvieran utilizando las piezas de forma mas recurrente para ser expuestas al fuego, es por
esto que se observan una mayor cantidad de fragmentos con restos de hollin en la parte
externa; pero durante La Selva se dio un cambio en esas practicas, donde se identificé una
mayor cantidad de fragmentos con ahumado en la parte interna, esto podria estar

relacionado al uso de ahumar las vasijas o a la coccién de ciertos alimentos.

5.2.3.5. Forma del recipiente, diametro y orientacién del borde
De acuerdo a los modos propuestos por Snarskis (1978), en el material de El Bosque (Figura
20) se identificaron 46 bordes, con una recurrencia alta en platos hondos (R13), tazas
tripodes con labio ligeramente curvo hacia afuera (R23), escudillas con quiebre y labio recto
no expandido (R17) y tecomates curvos hacia adentro (R19). Los didmetros de los bordes

fueron variados entre los 8 cm a 40 cm, pero los mas recurrentes entre los 12 cm a 20 cm,
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medianas a grandes; esto se observé en formas como R13. Una particularidad importante
que se observod en el analisis fue la ausencia de asas y bases anulares, Unicamente se
registraron soportes de forma soportes sélidos pequefios (S12), soportes soélidos vy

aplastados (S13), tripodes huecos de mediano a alto (S26) y tripodes sélidos altos (S3).

Figura 20. Reconstruccién hipotética de algunos ejemplos de la vajilla de El Bosque

Las formas asociadas a la Transiciéon entre El Bosque y La Selva (Figura 21), registraron
Unicamente 13 bordes, pero solo a 7 de ellos fue posible asignarle un modo de Snarskis
(1978). Las formas fueron el modo tecomate con labio biselado (R10), tecomate curvo hacia
adentro (R19), tecomate con labio abultado hacia el exterior (R20), bordes similares a R28,
olla con labio adelgazado (R30), plato poco profundo (R32) y escudilla o plato de labio recto
(R43). Los diametros de los bordes fueron variados entre los 12 cm a 22 c¢cm, con una
recurrencia similar, relativamente pequenas y medianas. Relacionado a estas formas de
vasijas, no se identificaron asas o bases anulares, Unicamente se registré un soporte con

forma soélido tripode largo (S7).
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Figura 21. Reconstruccién hipotética de algunos ejemplos de la vajilla Transicional

En el caso de La Selva (Figura 22) las formas mas recurrentes fueron los tecomates con el
labio expandido hacia el interior (R9), escudilla tripode con labio exverso (R39), plato poco
profundo (R32), escudilla o plato tripodes, de silueta compuesta y con labio ligeramente
curvo hacia afuera (R42), R19 (tecomate curvo hacia dentro) y olla con labio adelgazado
(R30), de acuerdo a las formas descritas por Snarskis (1978). Los diametros de los bordes
fueron variados entre los 10cm a 34cm, pero los mas recurrentes entre los 10cm a 14 cm,
relativamente pequenas y medianas; esto se observd en formas como R9 y R19 que son
tecomates pequenos. Ademas, se registré Unicamente el asa A9 (proyeccidén exversa con

hendiduras).

Figura 22. Reconstruccion hipotética de algunos ejemplos de la vajilla de La Selva
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Una particularidad importante para la Selva es la identificacion de bases anulares, las bases
analizadas fueron la base de forma de anillo de 1 cm de alto (SX1) y la base sélida entre 2 a
4 cm de alto (SX3). De los soportes se reconocié una mayor diversidad, con formas como
solidos tripodes y largos (S1), soportes conicos huecos (S10), soportes cdnicos en
disminucion (S21), soportes huecos de mediano tamafio con decoracién modelada de
cresta (S26), soportes huecos y cénicos con figura humana estilizada (S27) y soportes
huecos con cabeza efigie zoomorfa (S40). También se reconocié un soporte hueco con
forma piramidal (Figura 23), que no se reconocid en los modos propuestos por Snarskis
(1978) ni se habia registrado en la coleccién de Nuevo Corinto, con pasta de textura media

arenosa e inclusiones caracteristicas de La Selva.

Figura 23. Soporte piramidal

5.2.4. Analisis estadistico
Los datos del analisis macroscépico fueron analizados estadisticamente para identificar
posibles diferencias entre las caracteristicas de los tres conjuntos cerdmicos identificados
(El Bosque, Transicion y La Selva). Los datos se agruparon de acuerdo a las unidades de

excavacion, las cuales fueron clasificadas como “excavacién en el monticulo” y “excavacion
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fuera del monticulo”, dividiendo dos unidades dentro de cada tipo de estructura, como se

muestra en el Cuadro 18.

Cuadro 18. Fragmentos segun unidad de excavacion y tipo de estructura

Tipo de estructura

Unidad de excavacién - - Total
En el monticulo  Fuera del monticulo

2-2-8 228 - 228

2-3-2-2-1-SE 135 - 135

2-1-15 - 390 390

2-2-7 - 438 438

Total 363 828 1191

Dado lo anterior, la temporalidad (El Bosque, Transicion Bosque—Selva y La Selva) se tomé

como un elemento fijo dentro del analisis de cada estructura (Cuadro 19).

Cuadro 19. Fragmentos segun conjunto ceramico y tipo de estructura

Tipo de estructura
Total

Conjunto ceramico - -
En el monticulo  Fuera del monticulo

La Selva 100 407 507
Bosque-Selva 45 68 113
El Bosque 218 353 571
Total 363 828 1191

El estudio de las caracteristicas (Cuadro 20) se dividi6 en dos segmentos, que
correspondieron a la tecnologia y la funcionalidad, con sus respectivos estadisticos de

prueba (Chi-cuadrado?’ x?, Valor-P y la significancia).

27 Chi-cuadrado de independencia, con un nivel de confianza del 95% definido como regla para la toma de
decisiones dentro de la hipdtesis planteada para cada caracteristica.
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Cuadro 20. Estadisticos de prueba sobre el efecto de los conjuntos ceramicos en las
caracteristicas de estudio

Caracteristica en andlisis Estadistico (x2) Valor-p Significancia (a=0,10)

Atmadsfera de coccidn 9,0313 0,0603 NO

Orden de las inclusiones 95,4376 <0,001 Sl

Formado 30,2356 0,0168 S|

Tecnologia Engobe externo 83,1658 < 0,001 Sl

Engobe interno 117,9057 < 0,001 Sl

Superficie externa 85,1517 < 0,001 Sl

Superficie interna 59,8655 <0,001 Sl

. ) Huellas de uso externa 31,3863 0,0120 Sl
Funcionalidad )

Huellas de uso internas 42,0248 0,0003 Sl

Por lo tanto, se observd que la temporalidad no presenté evidencia estadistica del efecto
que tuvo sobre la atmosfera de coccidn Unica, es decir, se mantuvo de la misma forma en
los tres conjuntos ceramicos estudiados. No obstante, en la siguiente seccién se ampliard
las diferencias observadas en las caracteristicas que, si lograron rechazar la hipdtesis nula,
con la finalidad de entender de qué forma cambiaron entre los conjuntos cerdmicos y en

relacion a las estructuras elevadas o de suelo.

5.2.4.1. Orden
El orden de las inclusiones presentd una mayor tendencia hacia el orden bueno y justo
(Gréfico 5), en el caso de El Bosque, la prevalencia del ordenamiento bueno aumenté y se
distancid con respecto al material de Transicion y a La Selva; sin embargo, una
particularidad fue que, a nivel estadistico, el material de La Selva presentd una

predominancia de inclusiones con orden pobre y muy pobre.

Comparando los resultados estadisticos entre las estructuras elevadas y de suelo, persistid
una similitud para La Selva y Transicional, y en El Bosque existio una diferencia significativa
en el orden bueno y justo. La ceramica encontrada en las estructuras elevadas presentd una
tendencia alta para el orden bueno y una menor para el orden justo en relacién a las

unidades de suelo. Las diferencias en el orden de las inclusiones podrian indicar diferencias
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en la preparacién de las arcillas ocasionadas por el posible aprovechamiento de distintas
fuentes de materia primay por la necesidad de mejorar las arcillas y la funcionalidad de los

artefactos.

Grafico 5. Orden de las inclusiones segln conjunto cerdmico y tipo de estructura
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Probabididad

Transicional ol Transicional
Temporabdad

5.2.4.2. Método de manufactura
La tendencia mas alta en los tres conjuntos ceramicos fue la técnica de formado por rollos;
aun asi, para El Bosque se observd una diferencia entre ambas estructuras, ya que
estadisticamente se distinguié una diferencia sobre las categorias de rollos y modelado
debido a que la diferencia entre ellas disminuyd al pasar de estructuras elevadas a
estructuras de suelo (Grafico 6). Esto podria asociarse a la elaboracion de patillajes, figuras,

asas o soportes modelados en las piezas utilizadas en las unidades de suelo.
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Para la Transicion de El Bosque y La Selva, en las unidades de suelo se observd un
distanciamiento entre rollos y el modelado en la técnica de formado, mientras que en las

estructuras elevadas se identificd un efecto inverso al anterior.

Grafico 6. Método de formado segln conjunto cerdmico y tipo de estructura
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5.2.4.3. Engobe

Superficie externa

En el caso de La Selva, se mostrd una tendencia por el engobe externo deteriorado mientras
que los otros dos conjuntos ceramicos predominaron los fragmentos con engobe.
Comparando los resultados entre estructuras elevadas y de suelo, para El Bosque se
identificd una tendencia mas alta de fragmentos con engobe externo en las unidades de

suelo en relacidon a las elevadas; mientas que para La Selva la tendencia fue que las
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estructuras elevadas presentaron mas fragmentos deteriorados en relacion a las unidades

de suelo(Grafico 7).

Gréfico 7. Engobe externo segln conjunto cerdmico y tipo de estructura
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Superficie interna

Segun los resultados estadisticos (Grafico 8), mostraron que para La Selva y Transicién la
tendencia mas alta fue la presencia de fragmentos sin engobe interno en las estructuras
elevadas, mientras que las unidades de suelo presentaron mas fragmentos con engobe
interno. Al contrario, El Bosque mostréd que, en las estructuras elevadas, existié una
tendencia alta de fragmentos con engobe interno, mientras que en las unidades de suelo la
predominancia se encontrd en fragmentos sin engobe, pero con una diferencia menor en

relacion a fragmentos con engobe interno.
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Grafico 8. Engobe interno seglin conjunto cerdmico y tipo de estructura
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El cambio significativo entre las estructuras elevadas y de suelo con respecto a la presencia
o ausencia de engobe en los fragmentos ceramicos tuvo correspondencia en los tres
conjuntos ceramicos, y podria estar relacionado con el uso o manipulacidn de las piezas, ya
gue el engobe, ademas de la funcidn estética, afecta la funcionalidad del artefacto. Por ello,
las diferencias obedecerian al tipo de actividades desarrolladas (almacenaje,
procesamiento, coccién) y al contexto mismo (alto estatus, doméstico, ritual) donde éstas

se realizaron, las cuales fueron cambiando a través del tiempo.

5.2.4.4. Acabado de superficie

Superficie externa
En los tres conjuntos cerdmicos fueron predominantes las superficies pulidas y

deterioradas, obteniendo mayor importancia la primera (Grafico 9). La particularidad mas
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importante fue el cambio entre los conjuntos: en El Bosque las superficies pulidas fueron
mayoritarias, disminuyendo significativamente al pasar a la Transicién y La Selva. Lo
contrario se observd en los acabados de superficie deteriorados, para La Selva la tendencia
fue mas alta y disminuyd al pasar de la Transicién a El Bosque. Este es un indicador
estadistico que se asocia a una tendencia alta de fragmentos deteriorados para La Selva y

fragmentos pulidos para El Bosque.

Comparando los datos entre las estructuras elevadas y de suelo, las tendencias fueron muy
similares, la Unica diferencia fue para el conjunto de ceramico de La Selva proveniente de
las estructuras elevadas, ya que hubo un aumento en las superficies externas deterioradas

y en las unidades de suelo hubo un ligero aumento de superficies externas alisadas.

Grafico 9. Acabado de superficie externo segun conjunto cerdamico y tipo de estructura
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Superficie interna

En los tres conjuntos ceramicos fue predominante el alisado y el pulido, obteniendo mayor
importancia la primera (Grafico 10). Comparando los conjuntos ceramicos, en La Selva la
tendencia de superficies internas alisadas y pulidas fue mas baja, mientras que las
superficies deterioradas fueron mds abundantes que en El Bosque y Transicién; esta
tendencia de superficies internas deterioradas en cerdmica de La Selva fue la misma que se
observé en las superficies externas y responderia al deterioro ocasionado por textura

arenosa y friable de las pastas.

Gréfico 10. Acabado de superficie interno segun conjunto cerdmico y tipo de estructura
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La particularidad de los acabados de superficie presentes en la ceramica de El Bosque fue
la calidad en la ejecucion. Independientemente del acabado aplicado, éstos fueron muy
finos, contrario a los acabados del material Transicional y de La Selva, los cuales fueron

menos finos.
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Adicionalmente, los acabados de superficie cumplen funciones tecnoldgicos o funcionales
por lo que las diferencias entre las superficie externa e interna podria ser un indicador de
la posible funcidn de las vasijas, la aplicacidn de ciertos acabados de superficie optimizarian
la funcionalidad de las vasijas al permitir la permeabilidad o impermeabilidad de las
superficies, conservar las temperaturas o resistir el calor, incluso mejorarian la facilidad

para limpiarlas (Ledn, 1986; Skibo, 2013).

5.2.4.5. Huella de uso

Superficie externa

Segun los datos estadisticos obtenidos, en los conjuntos ceramicos se mantuvo una
predominancia en fragmentos sin huellas de uso (NO); no obstante, se observé una
tendencia mds alta en esta variable para La Selva en comparacion a los otros conjuntos

ceramicos (Grafico 11).

Grafico 11. Huellas de uso externas segun conjunto ceramico y tipo de estructura
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En la revisidn de los datos entre las estructuras elevadas y de suelo, la Unica diferencia
reconocible fue para el conjunto de El Bosque, en donde la relacién de las variables
ahumado vy sin huellas de uso (NO) fue mas corta en las estructuras elevadas que en las
unidades de suelo, y también se pudo identificar un ligero aumento de hollin en las unidades

de suelo.

Superficie interna

Los conjuntos cerdmicos mantuvieron una predominancia en fragmentos sin huellas de uso
internas (NO), lo cual podria estar asociado a usos en donde no se expuso la pieza al fuego,

como es el almacenaje o servir alimentos (Grafico 12).

Grafico 12. Huellas de uso internas segun conjunto ceramico y tipo de estructura
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A pesar de esta similitud, se identifico una diferencia particular entre los conjuntos
ceramicos, para El Bosque la tendencia fue mds alta en fragmentos sin huella de uso (NO) y
menor para el ahumado. En el caso de la Transicidn, para las estructuras elevadas la
distancia entre huella de uso interna ahumado y sin huella (NO) se acorté mientras que, en

estructuras de suelo, el efecto fue contrario.

5.3. Revision de material en el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR)

5.3.1. Finca Numancia (L-40 FN)
El sitio Finca Numancia no se incluyd en la investigacién porque gran parte de la cerdmica
no se pudo localizar en las bodegas del MNCR. Las cajas revisadas presentaron material
excavado en 1998 (el cual no correspondia con las fechas del trabajo de Snarskis) y en 1973,
sin embargo, el material excavado en 1973 no estaba completo, ya que solo habia cerdmica
de la Cala 1, faltaban varios niveles de excavacion (se identificaron bolsas de los niveles 1,
2,3,4,5,8,10y 11, y en su mayoria eran cuerpos no decorados, ademas se identificaron

algunos bordes deteriorados y una base anular).

En la revisidon de las bolsas, la Unica variable observable en la cerdmica fue la textura de la
matriz arcillosa, la cual se caracterizé por ser arenosa y desmenuzable, sin embargo, no se

realizé un analisis mas detallado del material.

5.3.2. Severo Ledesma (L-7 SL)
La seleccion del material enfrentd algunas dificultades debido a que no se contaba con un
inventario del material y las cajas debian seleccionarse de acuerdo a la informacion de la
etiqueta, por esto, fue necesario revisar el contenido de cada caja seleccionada para
identificar las bolsas con cerdmica de El Bosque y descartar aquellas con cerdmica mas
tardia. Posteriormente, se analizo, dibujé y fotografid la ceramica seleccionada, ademas se

fotografié material que no fue analizado pero que presentaba caracteristicas particulares.
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El andlisis de una muestra ceramica (Cuadro 21) de El Bosque proveniente de Severo
Ledesma, se enfocd en las variables mas importantes para establecer las caracteristicas
tecnoldgicas, formal y decorativa; para poder realizar una comparacién con la cerdmica de

Nuevo Corinto.

Cuadro 21. Muestra ceramica de Severo Ledesma segun unidad de excavacién

Unidad de excavacién Nivel Total %

Cd 44a-45b 1 13 2

M1 Cd 13 (0-50cm) 1 6 1

M1 C509-512 1 10 2

Mont C237-248 2 28 5

M1 C831-838 2 8 1

M1 C401-412 3 128 22

M1 C441-448 4 12 2

M1 Sin nivel registrado 75 13

M1 #2 Sin nivel registrado 73 13

M1 C22 Sin nivel registrado 15 3

M1 Cd 13-14-15-5 Relleno Sin nivel registrado 77 13

M1 Cd 18 (0-50cm) Sin nivel registrado 34 6

M1 Cd 28 Sin nivel registrado 24 4

M1 Cd7 Sin nivel registrado 26 4

M1 Cd8 Sin nivel registrado 15 3

M1 Hab. 5 Sin nivel registrado 18 3
Total 581 100%

Se examinaron las caracteristicas de color de la pasta, textura de la matriz arcillosa,
inclusiones (orden, esfericidad, cantidad y tamafo), tipo de coccidén, presencia o ausencia y
color del engobe, tipo de acabado de superficie, forma y didmetro del borde y decoracién

externa e interna segun los modos de Snarskis, 1978.

La ceramica analizada se caracterizd por tener pastas de color rojo amarillento (5YR 5/6,
5YR 4/6), café (7.5YR 5/4, 7.5YR 4/4) y café amarillento (7.5YR 5/6, 7.5YR 4/6); de matriz
arcillosa de textura muy fina compacta; las inclusiones no reaccionaron al agregarles HCI al
10% y mostraron un ordenamiento muy bueno, bueno y, en ocasiones, justo, con un

tamafio entre 0,5-1mm, presentes en porcentaje entre 10-20%; se identificaron clastos
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redondeados, de colores negro, rojizo y/o purpura, con longitudes entre 2-3mm, presentes
en porcentaje menor al 5%, los cuales, al desprenderse, dejaron un hueco o marca
redondeada. Ademas, no hubo distincion en cuanto al tipo de atmdsfera en la que se
cocinaron las vasijas, ya que, de los 581 tiestos analizados, se identificaron 306 (53%) con

atmosfera oxidante y 275 (47%) con atmodsfera reductora (presencia de nucleos de coccidn).

Las formas de las vasijas son abiertas y cerradas con diametros entre 8cm a 50cm,
correspondiendo con las que Snarskis (1978) propuso para El Bosque; entre ellas se
encuentran ollas-tecomate, tecomates, platos hondos, ollas con labio expandido, tazones
de silueta compuesta con labio expandido hacia el exterior, escudillas de silueta compuesta,
escudillas tripodes y platos hondos con y sin soportes. También se registraron bases
anulares con alturas de 1cm hasta 4cm, y soportes sélidos con formas cénicas, cilindricas,

de elipse o de hongo.

Las decoraciones externas (Figura 24) fueron aplicadas antes de la coccidon, cubriendo
parcialmente la superficie de las vasijas. Las que agregaron material fueron las lineas de
pintura purpura (10R 3/4, 10R 4/3), figuras zoomorfas, botones y tiras de pastillaje,
rebordes delimitando bicromo y rebordes planos y de cadena; y las que desplazaron el
material fueron los estampados de concha y de carrizo, el peinado con el filo de una concha

y los incisos y esgrafiados.

Algunos fragmentos mostraron decoraciones en la cara interna aplicadas previo a la
coccion, cubriendo parcialmente la superficie las cuales fueron el estampado de concha y
de carrizo, decoraciones modeladas, punzonado y aplicaciones de pintura morada. Dos

fragmentos presentaron decoraciones ejecutadas con pintura blanca (Figura 25).
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Figura 24. Decoraciones externas reconocidas en Severo Ledesma
a) Lineas de pintura roja y estampado de ruleta dentada. b) Botones de pastillaje. c) Tipo cerdmico
Bosque Rojo sobre Agamuzado. d) Decoracién modelada. e) Tipo ceramico Bosque Anaranjado
Morado. f) Estampado de ruleta dentada y estampado de carrizo.

Figura 25. Decoraciones internas reconocidas en Severo Ledesma
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Ambas superficies mostraron acabados alisados en las partes sin engobe, y pulido y bruiiido
donde si habia engobe; sin embargo, algunos fragmentos, como soportes y decoraciones,
no tenian acabados internos. Los principales colores de engobe fueron el rojo oscuro (10R

4/6, 10R 4/8), el naranja (2.5YR 5/6, 2.5YR 5/8) y el rojo (2.5YR 4/8)

Los tipos ceramicos reconocidos fueron el Bosque Rojo, Bosque Rojo sobre Agamuzado,
Bosque Anaranjado Morado y Ticabdn Tripode, aunque los mas recurrentes fueron el

Bosque Rojo sobre Agamuzado y el Bosque Anaranjado Morado.
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Capitulo 6. Discusion

6.1. ¢Secuencialidad o contemporaneidad?
El analisis de la distribucion estratigrafica, junto con la caracterizacion de la ceramica,
contribuyd a la discusion sobre la secuencialidad o contemporaneidad de El Bosque y La

Selva en Nuevo Corinto.

6.1.1. Distribucidn estratigrafica del conjunto ceramico
El analisis de la distribucion estratigrafica, junto con la caracterizacion de la ceramica,
contribuyd a la discusion sobre la secuencialidad o contemporaneidad de El Bosque y La

Selva en Nuevo Corinto.

En la cala 2-2-7, la mayor cantidad de ceramica se asocid a La Selva. Los estratos 1y 2
(niveles 1, 2, 3y 4) presentaron una frecuencia muy alta de material de La Selva mezclado
con una frecuencia muy baja de fragmentos asociados La Montafia, El Bosque, Transicién y
La Unidn, probablemente por la accién de factores tafondmicos diversos (inundaciones,
animales, ganaderia, otros); el estrato 3 (niveles 5, 6 y 7) fue exclusivo de La Selva; mientras
gue en el estrato 4-5a-5b se identificé ceramica El Bosque, La Selva y Transicidn, con una
tendencia hacia la disminucién La Selva y Transicion y aumento de El Bosque, el nivel 11,
presentd exclusivamente El Bosque (Cuadro 5), lo que sugeriria el uso continuo desde El

Bosque hasta La Selva.

La cala 2-2-8 mostrdé una secuencia de ocupacidon que inicié en El Bosque, la cual fue
delimitada por un evento constructivo fechado entre 660-730 d.C. y 740-770 d.C. (Salgado
et al., 2013:41), y continud en La Selva y La Unidn, esta ultima también estuvo delimitada
por un evento constructivo y ocupacional fechado con un rango calibrado de 2 sigma de

980-1030 d.C. (Salgado et al., 2013, p. 50).
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Por ultimo, la cala 2-3-2-2-1-SE, al igual que la unidad de excavacion 2-2-8, presentd una
secuencia de ocupacién que inicio en El Bosque y continud hasta La Unién o La Cabaiia, en
donde cada estrato representé cada periodo de ocupacién, cada uno de los cuales estuvo

delimitado por posibles pisos ocupacionales (Figura 14).

En los contextos arqueoldgicos analizados, los resultados mostraron que La Selva se
superpuso estratigraficamente a El Bosque, ademads que el material denominado como
Transicional (el cual presentaba caracteristicas tecnoldgicas, decorativas y morfoldgicas
compartidas de El Bosque y La Selva) efectivamente traslapaba estratigraficamente entre
ambos conjuntos. Si bien fue posible determinar dicha superposicién estratigrafica, los
datos disponibles no permitieron establecer una diferencia temporal en cuanto a el

surgimiento de los tipos ceramicos a lo interno de cada fase.

Igualmente, conviene aclarar que la presencia de un conjunto cerdmico Transicional no
significd la coetaneidad o contemporaneidad de El Bosque y La Selva, siendo que estos se
consideran secuenciales, mas bien evidencié los procesos de cambio paulatino y gradual
gue se gestaron, a través del tiempo, a lo interno de las poblaciones que habitaron Nuevo

Corinto.

Retomando la discusién entre Luis Hurtado de Mendoza y Ana Arias (1983a, 1983b) y
Michael Snarskis (1978, 1983b), la informacién disponible para Nuevo Corinto sustenta el
planteamiento de Snarskis sobre la secuencialidad de El Bosque y La Selva. Con esto se
sustenta el planteamiento de Salgado y colaboradores (2013, p. 42) sobre la secuencialidad
de El Bosque y La Selva y se complementa, con las calas 2-2-8 y 2-3-2-2-1-SE, la informacién
sobre el inicio del disefio arquitectdnico en El Bosque vy su reutilizacién durante La Selva y

fases posteriores.

6.2. Produccion ceramica
Desde el planteamiento de esta investigacidn, la alfareria es una expresidon material de la

actividad cultural que estructuré al artesano, al establecer pautas (modificables) que
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debieron seguirse durante todo el proceso de manufactura para garantizar el éxito del
producto final, y que fue estructurada por los artesanos que la elaboraron, las personas que
la consumieron, el contexto sociopolitico, la historia, sistemas de creencias, el medio

ambiente o la cultura de los grupos sociales en los cuales se desarrolld.

Esta dialéctica permitié implementar una serie de técnicas o acciones tradicionales eficaces
e involucraron intervenciones fisicas orientadas a la transformacion de la materia utilizada,
estas intervenciones estuvieron compuestas por cinco elementos bdsicos interrelacionados

(Lemonnier, 1992):

1. Materia: Incluye la arcilla para moldear y los pigmentos para decorar los recipientes, el
agua que contribuyd a brindarle plasticidad a las arcillas, las inclusiones que
contribuyeron a mejor las propiedades mecanicas y funcionales de las arcillas y de las
vasijas). Para el caso de Nuevo Corinto, las arcillas y las inclusiones de las pastas y los
pigmentos presentaron diferencias entre El Bosque, Transicién y La Selva.

2. Energia: durante la produccidn cerdmica, las personas encargadas debieron ejercer una
serie de acciones para mover los objetos y transformar la materia. Se mencionan la
obtencién y transporte de la materia prima, la cual quedd de manifiesto en las
diferencias composicionales en las pastas de El Bosque, Transicion y La Selva; la
p)urificacién de materiales organicos e inorganicos presentes en la arcilla (mayor
tamizaje de las arcillas recolectadas durante El Bosque); la preparacion de las recetas de
arcilla (mezcla de arcillas e inclusiones organicas e inorgdanicas); el amasado de las arcillas
preparadas para formar una masa uniforme y sin aire; el transporte y la colocacion
apropiada dentro de los hornos; la utilizacién del combustible (tipos de madera, fuego)
para la coccion que convirtid la arcilla en cerdmica.

3. Objetos: son las herramientas que se utilizaron para actuar sobre la materia. Las manos
del artesano para darle forma a los recipientes y a las decoraciones modeladas, el agua,
conchas y cafias para decorar las superficies, fragmentos de vasijas rotas usados como
pulidores, los hornos, las herramientas usadas para aplicar los pigmentos, los artefactos

redondeados, puntiagudos o triangulares con los que se realizaron los punzonados.
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4. Gestos: cada una de las acciones que movieron a los objetos involucrados en una accidn
tecnoldgica. Son dificiles de identificar en el registro arqueoldgico, pero se expresarian a
través de las huellas dejadas por los artesanos en las superficies de los objetos, como las
huellas de los dedos dentro de los soportes de La Selva o los surcos que quedaron a la
hora de suavizar los rollos, la direccion en la ejecucidn de ciertas decoraciones o las lineas
que se produjeron por la aplicacidon de los acabados de superficie identificados en los
tres conjuntos cerdmicos.

5. Conocimiento especifico: aunque el conocimiento es intangible, se manifiesta en el
producto final. Este conocimiento fue adquirido de manera consciente o inconsciente y
a través del él se expresaron los elementos percibidos, las elecciones individuales y
sociales y el habitus que modelaron cada accién tecnolégica conducente a elaborar
artefactos cerdmicos para satisfacer necesidades y resolver problemas de los individuos

y de las poblaciones que los utilizaron.

Estos elementos permitieron el desarrollo de la tecnologia cerdmicay, a través de la misma,
la expresidn de las particularidades culturales de los grupos sociales que la elaboraron. En
el caso de Nuevo Corinto, a través de la investigacién y el analisis exhaustivo de las
caracteristicas fisicas y quimicas de la ceramica, fue posible reconocer algunas de estas
expresiones particulares para las poblaciones que produjeron y utilizaron la cerdmica de El

Bosque, Transicional y La Selva.

La caracterizacién de la produccidn cerdmica de El Bosque, la Transicién y La Selva es la base
para entender la variabilidad cultural (expresada en la cultura material) de las poblaciones

gue habitaron el sitio.
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6.2.1. Caracterizacion del conjunto ceramico
Concibiendo a las poblaciones como un conjunto de individuos que son regidos de forma
dialéctica por una estructura, la cual puede cambiar y ser cambiada, si la estructura se

modifica también lo haran los individuos y sus practicas, y viceversa.

De esta manera, es necesario tener en cuenta que pequefios cambios a nivel social
(politicos, econdmicos, ideoldgicos, entre otros) pueden ocasionar grandes cambios a nivel
cuantitativo (aumento o disminucién de la produccion, escases de recursos) y cualitativo

(tecnologia, decoracién, morfologia).

A partir del analisis de las variables tecnolégicas, morfolégicas y decorativas, el presente
trabajo ha posibilitado apreciar la variabilidad de la tecnologia ceramica al caracterizar el
conjunto alfarero de El Bosque, La Selva y la Transicion entre ambas, al elaborar las cadenas
operativas y al identificar diferencias y similitudes entre los conjuntos ceramicos, a lo
interno del sitio Nuevo Corinto y con Severo Ledesma, como consecuencia de las elecciones

tomadas por las y los ceramistas en concordancia con el habitus.

6.2.2. Cadena tecnoldgica operativa

A través del analisis de las cadenas tecnoldgicas operativas se buscd “comprender las
transformaciones culturales experimentadas por una materia prima especifica para
reconstruir la organizacion de un sistema tecnoldgico” (Sellet, 1993, p. 106 [traduccidn
propia]), en este caso la produccién alfarera elaborada por las poblaciones de Nuevo

Corinto (L-72 NC) entre 300 a.n.e. — 700 n.e.

6.2.2.1. Obtencion de la materia prima
Los datos obtenidos por la aplicacion de FRX permitieron conocer la composicién de las
pastas de los grupos identificados. El Bosque 1 (ver los resultados de la Composicion

fisicoquimica de las pastas) y La Selva presentaron diferencias estadisticamente
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significativas en la concentracion de silicio, sin embargo, en la ceramica de Transicidn no

fue posible establecer estas diferencias debido al nimero reducido de muestras analizadas.

Diferencias en la textura de la matriz arcillosa también fueron notadas. Las principales
texturas de la ceramica del grupo El Bosque fueron fina compacta y muy fina compacta; las
de La Selva fueron fina arenosa, fina compacta, media arenosa y media compacta
(tendiendo a desmoronarse con facilidad); finalmente, las pastas de la ceramica de
Transicidon presentaron textura fina compacta, fina arenosa, muy fina compacta y media
compacta. Las diferencias texturales podrian asociarse o responder a las diferencias
composicionales arriba descritas; la correlacién de estas dos caracteristicas indicaria el

aprovechamiento de fuentes de materia prima diferentes.

De acuerdo a los planteamientos de Dean Arnold (1985, p. 32-54), debido a la dificultad en
el transporte de las inclusiones y arcillas para elaborar las vasijas (cuerpo, decoraciones
modeladas, asas, soportes, otros), las fuentes se encontraron cercanas al sitio, a una
distancia aproximada de 7km, para un fdcil aprovisionamiento; incluso los antiplasticos
pudieron obtenerse en un radio aproximado a 1km; sin embargo, la distancia recorrida para

la obtencidn de las arcillas utilizadas en engobes y pinturas pudo ser mayor.

Garcia y Arce (2012, p. 157) proponen que la arcilla pudo extraerse al piedemonte de la
Cordillera Volcanica Central debido a la presencia de vidrio volcanico en las pastas, sin
embargo, se requiere identificar fuentes cercanas al sitio y caracterizarlas quimica y
mineralégicamente para poder realizar asociaciones e inferencias sobre su posible
utilizacidn. Se propone que las inclusiones agregadas intencionalmente por los artesanos o
artesanas pudieron ser obtenidas de los rios Corinto, Chirripd u otros cercanos, debido a la
facilidad para acceder a los recursos y a la disponibilidad de los mismos, no obstante,

resultan necesarios analisis especializados para abordar dicha problematica.

Acerca de los pigmentos (engobes y pinturas), es probable que estos no se encontraran en
el entorno inmediato al sitio, y que fueran obtenidos por el intercambio o comercio con
otras poblaciones del Caribe Central o del Valle Central; la identificacion de evidencia de

organismos de arrecife e invertebrados marinos en ceramica de Nuevo Corinto asociada a
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El Bosque y su asociacién al intercambio con poblaciones mds cercanas al mar (Garcia
Rodriguez, 2016, p. 93-96) refuerza el planteamiento sobre el intercambio regional de

materias primas para la produccién cerdmica.

Como combustible, se sugiere que se utilizaron maderas que permitieran generar buenas
temperaturas y que resistieran mejor y por mds tiempo el proceso de coccidn. Garcia y Arce
(2013:174), con informacién etnografica, proponen el uso de Madero Negro (Gliricidia
sepium) y Guayabo (Psidium guajava) como posible combustible utilizado en la coccién de
la ceramica Mercedes Linea Blanca debido a que mantenian las temperaturas; sin embargo,
para generar un mayor conocimiento sobre este tema deben emplearse técnicas (analisis
antracolégicos, paleobotdnicos, de acidos grasos, otros) que permitan identificar las

materias primas utilizadas como combustible.

6.2.2.2. Preparacion de las materias primas

La preparacién de las materias primas afecta el rendimiento de las pastas durante la
fabricacidn y el uso de las vasijas, mediante la trabajabilidad o la facilidad de fabricacién,
las cuales se basan en la relacién entre la mineralogia de la arcilla, el contenido de agua, la
presencia de sustancias organicas y las inclusiones; de esta manera, el artesano la evalla
probando la capacidad de la arcilla para doblarse, no agrietarse y para mantener la forma
bajo presién, y la compensa agregando los elementos que considere necesarios (Skibo,
2013, p. 39-40). Gran cantidad de inclusiones implica una mejor resistencia al choque

térmico durante la coccion, pero deriva en mayor dificultad para moldear el artefacto.

El andlisis macroscépico identificé diferencias en el orden, tamafio y cantidad de las
inclusiones de los tres conjuntos. En la cerdmica de El Bosque, las inclusiones mostraron un
ordenamiento bueno, justo y muy bueno; con un tamafio entre 0,5-1mm; presentes en
porcentaje entre 10-20% y no reaccionaron al HCl al 10%. Asimismo, se identificaron clastos
redondeados, recurrentes, de colores negro, rojizo y/o purpura, con longitudes entre 2-
3mm, presentes en un porcentaje menor al 5%, los cuales, al desprenderse, dejaron un

hueco o marca redondeada. En la ceramica Transicional, mostraron un ordenamiento de
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bueno a justo; con un tamano entre 0,5-2mm; presentes en un porcentaje de 10-20%; no
reaccionaron al agregarles HCl al 10%. También se pudieron identificar inclusiones de
formas subangulares, angulares y subredondeadas, de color blanco, con un tamafo que
oscilé entre 0,5-3mm de longitud y presentes en 10-20%; asi como las mismas inclusiones
redondeados identificadas en la cerdmica asociada a El Bosque. Las de La Selva tuvieron un
ordenamiento bueno, justo y pobre; con tamafios entre 0,5-2mm; presentes en un
porcentaje entre 10-20%; y no reaccionaron al agregarles HCl al 10%. Asimismo, se
observaron de cristales de piriboles de un tamafio entre 0,5-1mm de longitud, presentes en
un porcentaje de 5-10% y de formas subangulares y angulares, con la excepcién del tipo

ceramico Anita Morado Fino, descrita en los Resultados.

Las diferencias en el orden, tamafio y cantidad de las inclusiones de los tres conjuntos
podrian indicar diferencias en la forma de preparar las arcillas ya fuera por el
aprovechamiento de fuentes de materia prima diferentes, como lo sugieren las diferencias
en la composicién fisicoquimica de las pastas, y la necesidad de mejorar la trabajabilidad
(facilidad de fabricacién) o por cumplir con las propiedades adecuadas para la funcionalidad

del objeto elaborado.

6.2.2.3. Método de formado de las piezas

En los tres conjuntos cerdmicos, la técnica de rollos fue la mas recurrente, sin embargo, no
se pudo identificar la variante o variantes utilizadas, lo mismo fue registrado por Garcia y
Arce (2012) para el tipo ceramico Mercedes Linea Blanca, asociado a La Unidn. Esto referiria
a una tradicion en el uso de los rollos para formar las vasijas por parte de los artesanos de

Nuevo Corinto, la cual se extendié desde El Bosque hasta la Unidn, o fechas mas tardias.
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6.2.2.4. Acabado de superficie

Los acabados de superficie, organicos?® e inorganicos, tienen un papel importante en el
desempeiio y rendimiento de los recipientes, ya que influyen en la resistencia al choque
térmico, permeabilidad y eficacia del calentamiento (Rice, 1987; Skibo, 2013:47-48; Skibo
et al., 1997).

En Nuevo Corinto (L-72 NC), la superficie externa del material cerdmico de los tres conjuntos
fue pulido, alisado y bruiido. En la superficie interna de toda la ceramica, el alisado fue el

acabado mas recurrente, seguido del pulido.

Los que otorgan permeabilidad a las superficies, como el alisado, son mas resistentes al
choque térmico debido a que reduce las diferencias en las temperaturas externas e interna
de las vasijas y disminuyen el estrés térmico, a la vez que afectan directamente la eficacia
del calentamiento y enfriamiento. Las vasijas con superficies impermeables (pulido, bruiiido
o la presencia de engobe) tienen mayor eficacia en la conservacidn de las temperaturas
durante la coccidén, mientras que la evaporacién del agua en el exterior de los recipientes
elimina el calor, manteniendo al recipiente y su contenido, mas frescos (Rice, 1987; Schiffer,

1990; Skibo, 2013).

6.2.2.5. Decoracion

En los tres conjuntos ceramicos, las decoraciones cubrieron parcialmente la superficie
externa del fragmento y consistieron en técnicas que agregaron, desplazaron o eliminaron
material. Ademas, existié una preferencia por el uso de pigmentos purpura sobre engobes
de color naranja o rojo-naranja, rebordes delimitando bicromo y decoraciones de

pastillajes.

28 Resinas o grasas que pueden ser aplicados en las superficies como impermeabilizante. En Nuevo Corinto no
se han identificado debido a que por lo general no se conservan posterior a la deposicién (Skibo 2013; Skibo
et al., 1997). Necesidad de hacer andlisis de trazas para identificar el uso de resinas o grasas para
impermeabilizar las superficies en Nuevo Corinto.
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Las decoraciones en la ceramica de El Bosque fueron ejecutadas con mucha destreza, algo
que Snarskis (1984, p. 99) identificd en Severo Ledesma y asocié al dominio de la tecnologia
alfarera, sin embargo, en la Transicién y La Selva, disminuyé la calidad en la ejecucidn de las
decoraciones. En La Selva la aplicacidon del estampado de ruleta dentada y de carrizo
disminuyd considerablemente, de igual manera, algunas se mantuvieron constantes como
el acanalado y las lineas de pintura morada sobre engobes naranjas; mientras que otras
surgieron, como la pintura negativa, la pintura blanca, el entresacado y las impresiones
triangulares. Se sugiere que la pintura morada y la pintura blanca fueron aplicadas previo a

la coccion para que los pigmentos se adhirieran bien a la superficie de las vasijas.

6.2.2.6. Secado

Los datos arqueolégicos no permitieron recolectar informacién sobre esta operacién, sin
embargo, se infiere que se realizd a la sombra, evitando el sol directo ya que un secado muy
rapido generaria grietas en la superficie y el deterioro del artefacto (Garcia y Arce, 2013;
Rice, 1987) y que, probablemente, el proceso de secado presentd la misma estabilidad

temporal de la coccidn de las vasijas.

6.2.2.7. Coccion

La presencia o ausencia de nucleos de oxidacidn incompleta en las pastas se relaciona con
el ambiente, el tiempo y las temperaturas de coccidn (Rice, 1987; Gosselain, 1992; Skibo,
2013). Debido a la predominancia de tiestos con oxidacién completa en la cerdmica de El
Bosque, La Selva y Transicidn, es probable que la coccién de las vasijas se haya realizado en
condiciones en donde se controlaron el ambiente, el tiempo y las temperaturas; la misma
situacion reportaron Garcia y Arce (2012, p. 174) para la ceramica Mercedes Linea Blanca.
Sobre las temperaturas, es probable, que, dada la similitud temporal en el tipo de coccion,
éstas fueran iguales o similares a las de las piezas del tipo cerdmico Mercedes Linea Blanca,
en donde la temperatura no superd los 573°C por la presencia de cuarzo alfa y de fibras

vegetal en las pastas ceramicas (Garcia y Arce, 2012).
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En las unidades de excavacidn utilizadas no se localizaron espacios de coccién de la
ceramica, lo que limita hablar sobre el tipo de estructura empleada para esta tarea, sin
embargo, debe tomarse en cuenta que la cocciéon completa implicd la constante y adecuada
circulacion del aire y un buen control de las temperaturas y tiempos de cocciéon generando
pastas sin nudcleos; mientas que los nucleos oscurecidos indicaron que los materiales
organicos de la pasta no se oxidaron, debido a una atmdsfera con insuficiente cantidad de

oxigeno, cortos periodos de quemado o bajas temperaturas (Rice, 1987, p. 343).

La presencia de la atmédsfera oxidante o coccién completa, desde El Bosque hasta La Unidn,
puede interpretarse como una “tradicion de coccion” en el sitio, en la cual los artesanos o
artesanas lograron controlar el quemado de las vasijas para evitar la presencia de los
nucleos oscuros en las pastas. Ademas, contradice lo que propuso Snarskis (1978, 1983b)
sobre la predominancia de nucleos de oxidacidén incompleta en la cerdmica de El Bosque, y
mas bien referiria a que la forma controlada de cocinar las vasijas (tipo de horno, ambiente,

temperaturas alcanzadas) cambid poco a través del tiempo en Nuevo Corinto (L-72 NC).

6.2.2.8. Uso inferido

Inferir el uso de una vasija a partir de fragmentos cerdmicos puede resultar complicado
debido a que la funcidon para la que fue pensada el recipiente pudo ser diferente al uso
dado. Los elementos morfoldgicos que indicarian el posible uso o funcidn corresponden a
la forma del recipiente, didmetro y direccién del borde (accesibilidad al contenido),
presencia o ausencia de asas u otros elementos que faciliten el manejo o transporte de la
vasija (la portabilidad o transportabilidad), forma de la base del recipiente y presencia o
ausencia de soportes o bases anulares (estabilidad del recipiente) y huellas de uso. Y los
tecnoldgicos corresponden a los acabados de superficie e inclusiones (la resistencia al

choque térmico, la eficacia de enfriamiento, resistencia a la abrasion. Skibo, 2013).

En El Bosque los elementos morfoldgicos fueron las formas abiertas y cerradas, con
didmetros entre 8 cm a 40 cm y bordes exversos, inversos y rectos que facilitaron el acceso

al contenido (Figura 20); sin asas u otros elementos para su manipulacion; y con fondos
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planos, con soportes y sin bases anulares. Los tecnoldgicos correspondieron al alisado
(permeable) en la cara interna y pulido en la externa (impermeable) e inclusiones con
tamafios entre 0,5-1mm presentes entre 10-20% y 2-3mm presentes entre 5%, lo cual

otorga mayor resistencia al choque térmico y eficacia en el enfriamiento del contenido.

La ceramica Transicional presentd formas abiertas y cerradas con didmetros entre 12-22cm,
y bordes exversos, inversos y rectos, que restringieron un poco el acceso al contenido; sin
asas u otros u otros elementos para su manipulacion; con soportes y sin bases anulares. Los
tecnoldgicos correspondieron al alisado (permeable) en la cara interna y pulido en la
externa (impermeable), con inclusiones con tamafios entre 0,5-2mm presentes entre 10-
20%y 0,5-3mm presentes entre 10-20%, lo cual otorga menor resistencia al choque térmico

y eficacia en el enfriamiento del contenido.

La Selva presentdé formas abiertas, con didmetros entre 10-34cm y bordes exversos e
inversos que facilitaron el acceso al contenido (Figura 22); con asas que facilitaron su
manejo y transporte; con soportes y bases anulares que contribuyeron a la estabilidad de
la vasija, y alisado y pulido en la superficie interna y pulido en la externa, con inclusiones
minerales de tamafo entre 0,5-2mm vy presentes entre 5-20%, mostrando menor
resistencia al choque térmico, la textura arenosa de las pastas pudo facilitar la abrasién de

las superficies.

De forma general se propone que la mayoria de la cerdmica de El Bosque, Transicional y La
Selva fue utilizada para servir, almacenar a corto plazo o transportar cantidades moderadas
de alimentos, liquidos o productos; los orificios grandes facilitaron el acceso al contenido, y
usos que no implicaran la aplicacion directa de fuego en la superficie de la vasija; sin
embargo, debido a la presencia de hollin, ahumado y carbdn en el interior de algunos
fragmentos, no se descarta la presencia de vasijas utilizadas para la coccién o preparacién

de alimentos.
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La cadena tecnoldgica operativa mostrd que el conocimiento de los artesanos y artesanas
se fue modificando o transformando, de manera consciente o inconsciente; respondiendo
a cambios a nivel politico, cultural, ideolégico, econdmico o social, cambios en la
transmisidn del conocimiento (saberes, mitos historias, creencias, que se van transmitiendo
y que condicionan al individuo) o por el libre albedrio, con el fin de satisfacer necesidades y
resolver problemas que enfrentaron las personas; generando discontinuidad o continuidad
de las elecciones tecnolégicas tomadas por los artesanos en el proceso de manufactura, las
cuales afectaron al producto final. De esta manera, al ser una légica practica, el habitus
debe pensarse como dinamico y recursivo, ya que las personas no fueron maquinas que
aplicaron las normas sociales inconscientemente sin ningun tipo de reflexién, por lo que, a
través del tiempo, la accion social fue ejerciendo procesos de transformacidn tanto en el

plano objetivo como en el subjetivo (Hodder y Hutson, 2003).

6.2.3. Cambios y continuidades del conjunto ceramico de Nuevo Corinto

Las diferentes operaciones de las cadenas tecnoldgicas operativas tienden a presentar
diferentes velocidades de cambio a través del tiempo, aquellas mas visibles podrian ser
modificadas o influenciadas por otras personas, en diferentes niveles de la produccién, por
lo que serian mas susceptibles al cambio; aquellas menos visibles serian menos cambiantes
debido a que las decisiones tomadas por el alfarero o la alfarera durante la manufactura no
estarian influenciadas, directamente, por factores externos (Gosselain, 1992, 2000; Roux,
2003; Garcia Roselld, 2010; Herndndez, 2010; Calvo Trias y Garcia Roselld, 2011; Pérez
Pieroni, 2013). La reconstruccidon presentada, permitié apreciar que en Nuevo Corinto
algunas operaciones visibles cambiaron y otras presentaron una relativa estabilidad en la

produccién ceramica de El Bosque, La Selva y la Transicion.

Entre las que cambiaron se sefialan la textura de la matriz arcillosa (la ceramica de La Selva
presentd mas diversidad de texturas que las de Transiciéon y El Bosque); los puntos de
inflexidon y angulos en los bordes de las vasijas de El Bosque (Figura 20) y la ausencia de los

mismos en las formas de Transicidon (Figura 21) y de La Selva (Figura 22); la calidad de los
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acabados de superficie y las decoraciones; el color de los engobes; la aparicién de nuevas
variables decorativas (la pintura negativa en el interior, el entresacado y las impresiones
triangulares, en La Selva) o el desuso de otras (el estampado de carrizo y el de ruleta
dentada, recurrentes en El Bosque, fueron menos utilizadas en la Transicién y en La Selva).
Por el contrario, persistio el uso de las decoraciones de pintura morada, el acanalado y los
rebordes delimitando bicromo, asi como la aplicacion de pulido en las superficies externas
y alisado en las internas, probablemente asociados a la similitud en el uso y funcién de las

vasijas.

La obtencién y la preparacion de las materias primas (composicion fisicoquimica de las
pastas), el método de formado y la coccién de las piezas son considerados como
“operaciones estratégicas” que cambian muy poco al considerarse que cualquier
modificacion puede poner en riesgo al proceso productivo y producto final, sin embargo,
en el rango temporal de interés hubo diferencias significativas en la composicién
fisicoquimica de las pastas (diferencias en la cantidad de silicio) y en la preparacion de las
mismas (por el tamafio, cantidad y orden de las inclusiones). Al contrario, el formado y la

coccion fueron elementos muy estables en el tiempo.

A través del andlisis estadistico se reconocieron diferencias significativas en algunas
caracteristicas tecnolégicas y funcionales entre los tres conjuntos ceramicos identificados,
las cuales se pueden complementar con los datos obtenidos del analisis macroscépico. Las
caracteristicas tecnoldgicas que tuvieron cambios mas significativos fueron los observados
en el ordenamiento de las inclusiones; la ceramica asociada a El Bosque mostrd una
tendencia mas alta en el orden bueno y justo que en la ceramica de La Selva y Transicional;
también se identificé una tendencia mas alta de engobes externos e internos deteriorados
para La Selva que disminuyd en la ceramica de la Transicion y de El Bosque. Esta informacién
indicd que la tecnoldgica ceramica asociada a El Bosque, Transicional y La Selva, presentd

diferencias, pero con una tradicion similar en la coccion de las piezas.

La divergencia en la tecnologia alfarera podria asociarse a diferencias en las necesidades y

practicas sociales y de consumo de las personas que habitaron Nuevo Corinto o reflejar Ia
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existencia de distintos talleres o unidades de produccion cerdmica en El Bosque, Transicion
y La Selva. Sin embargo, estos datos solo sugieren la posible producciéon y consumo
diferenciados entre los habitantes o usuarios de cada tipo de estructura, y para poder
establecer si hubo o no diferencias en las practicas o si la cerdmica fue producida en
distintos talleres, es necesario realizar investigaciones dirigidas a responder
especificamente estas cuestiones. Las continuidades, por su parte, podrian reflejar
tradiciones tecnolégicas que perduraron debido a la existencia una misma identidad

cultural, al habitus y al saber-hacer o conocimiento especializado.

Entendiendo la produccién especializada como un sistema de produccion regularizado y
permanente; que presenta un importante nivel de interdependencia socioecondmica entre
productores y consumidores debido a que los primeros dependen de relaciones
intercambio desarrolladas mas alld del contexto doméstico (supradomésticas), al menos
para su sustento, mientras que los segundos dependen de los productores para adquirir los
bienes que no elaboran, involucrando la variabilidad en las actividades productivas; y que
responde a diferentes necesidades econdmicas, ecoldgicas, sociales y politicas (Costin 1991,
p. 03; Aranda 2010, p. 78). Consecuentemente, la especializacién generaria un
mejoramiento de los bienes producidos debido al conocimiento adquirido por el artesano

durante trabajo (Bernier 2009, p. 160).

Se propone que, como una posible respuesta a los cambios en las condiciones sociales,
politicas, econdmicas y ambientales que se dieron en el asentamiento, en Nuevo Corinto,
durante El Bosque, Transicidon y La Selva se desarrollé una produccidn alfarera especializada,
la cual, junto con el inicio de la construccion de obras publicas en El Bosque, indicaria una
mejor organizacion y distribucion del trabajo por parte de una élite social emergente (Costin

1991, p. 42-43).

Asi, segln Costin (1999, p. 31), los bienes producidos dentro de un sistema de produccién
especializada, en algunas circunstancias, mostrarian ciertas caracteristicas tales como la
estandarizacion (reconocimiento de articulos mas o menos idénticos o estandarizados:

similitud interna en cada conjunto cerdmicos identificado: El Bosque, Transicional y La
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Selva; uso recurrente de pintura morada sobre engobes naranjas), la eficiencia en la
fabricacion (cantidad de tiempo que se dedica a la actividad, cultura material abundante,
presencia huellas de uso), la habilidad en la fabricacion (destreza técnica, preparacion de
las pastas, calidad de los acabados de superficie, decoraciones) y las variaciones regionales,
espacialmente discretas (diferencias entre la cerdmica de El Bosque de Nuevo Corinto y

Severo Ledesma).

6.2.4. Cambios y continuidades entre el conjunto ceramico de Nuevo Corinto y Severo
Ledesma

La revisidn y analisis de la ceramica de Severo Ledesma condujo a identificar, de manera

general, algunas semejanzas y diferencias en la tecnologia alfarera con respecto a la

ceramica de El Bosque de Nuevo Corinto.

Con respecto a las semejanzas, nivel tecnoldgico, en el material de ambos sitios destaco la
similitud en la textura y color de las pastas y el tamafo, cantidad y orden de las inclusiones
o desgrasantes. La ejecucién de las decoraciones fue otro punto de convergencia, ya que
éstas se aplicaron previo a la coccién y cubriendo parcialmente las superficies externas;
ademas del uso extendido de la pintura morada, estampado de concha y estampado de
carrizo. Asimismo, se identificaron vasijas con formas similares en ambos sitios,

correspondientes a escudillas de silueta compuesta, tecomates, tazones y platos.

En cuanto a las diferencias, la cerdmica de Severo Ledesma se caracterizd por presentar
engobes de color rojo y rojo oscuro, mientras que en la de Nuevo Corinto los tonos de
engobe fueron el rojo, el naranja y rojo-naranja, el grosor de las paredes fue mas ancho en
Severo Ledesma, posiblemente favoreciendo la oxidacién incompleta, reflejado en el alto
porcentaje de fragmentos con nucleos de coccién; también, presenté mas decoraciones
plasticas de representaciones faunisticas en comparacién a los pastillajes en forma de botén

y de tiras en la cerdmica de Nuevo Corinto.
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La comparacion entre Nuevo Corinto y Severo Ledesma debe ser abordada con cautela
debido al tamafio de la muestra revisada en ambos sitios, al tipo de analisis ceramico
realizado y a las diferencias en los contextos arqueoldgicos de procedencia del material (la
ceramica analizada procedente Severo Ledesma se asocio a contextos funerarios y la Nuevo
Corinto a contextos domésticos). De acuerdo a Snarskis (1983b, p. 94), en Severo Ledesma
los contextos funerarios reflejaron “la explosion demografica y la tendencia a formar
sociedades jerarquizadas, evidenciadas por una serie de artefactos apetecidos por la élite”;
mientras que el contexto doméstico en Severo Ledesma se refiridé a una casa rectangular
multifamiliar, construida con cantos rodados y un poco elevada del suelo (Snarskis, 1978),
y en Nuevo Corinto el area doméstica se traté de una estructura ovalada con apisonados,

sin mayor elaboraciéon (Garcia Rodriguez, 2016).

En la accién de los artesanos y artesanas de Nuevo Corinto, pudieron actuar o ejercer
influencia multiples factores como la disponibilidad de recursos, el medio ambiente vy el
contexto espacial (e.g. la ubicacién del sitio entre los rios Chirripd y Corinto, la cercania con
el volcan Irazd, las inundaciones, las precipitaciones, los deslizamientos o avalanchas
provenientes de la cordillera, de acuerdo a Acevedo, 2016), los precedentes histdricos y
sociales que los condicionaron (e.g. ocupacion del sitio desde la fase La Montafa), las
relaciones de poder establecidas en el espacio social (expresadas en las diferencias a nivel
espacial entre el material de El Bosque proveniente de estructuras elevadas y de suelo) y
otros agentes, grupos, afiliaciones o comunidades; en este sentido, la cercania de Nuevo
Corinto con el camino que comunica las tierras altas del Valle Central con las tierras bajas
del Caribe Central (Cavallini 2011, 2013; Salgado, Ibarra y Mesén 2016), |la presencia del tipo
Molino Acanalado, los engobes de tonos naranja y rojo amarillento y las decoraciones de
pintura morada sobre naranja caracteristicos de El Bosque en Nuevo Corinto (también
presentes en la Transicion y La Selva), relacionarian estilisticamente El Bosque con su
coetdneo del Valle Central, el complejo Pavas, descrito por Carlos Aguilar (1972, 1975), y
serian la materializacion de la interaccidén que pudo existir entre las poblaciones de ambas
zonas. Sin embargo, que las poblaciones que habitaron en diferentes zonas de la Region

Arqueoldgica Central compartieran elementos de diversa indole no los vuelve homogéneos,
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esto mas bien refiere a ideas comunes o compartidas que estarian relacionadas con la
interaccion social; lo cual invita a discutir “acerca de los modos en que se conformaban los
repertorios completos de variantes cerdmicas vigentes en cada época, y como las
tradiciones alfareras se fueron transformando” en los asentamientos precolombinos (Longo

y Nastri, 2018, p. 105).

Las diferencias arriba mencionadas indicarian una posible heterogeneidad regional en
cuanto a la tecnologia ceramica desarrollada durante la fase El Bosque en la Vertiente
Atlantica Central, similar a la subregionalizacidon que Snarskis (1978, 1981, 1983a) propuso
para la alfareria de La Selva. Esta heterogeneidad regional podria ser producida por

diferentes factores

1. Los aspectos identitarios de los grupos que la elaboraron la cerdmica: en el caso de
Nuevo Corinto y Severo Ledesma, las diferencias tecnoldgicas, decorativas y
morfoldgicas mostraria distintas afiliaciones identitarias, pero con elementos en
comun, que referirian a algunas tradiciones o practicas compartidas entre los
asentamientos,

2. Variedad de escenarios de manufactura y produccién: determinados por la
particularidad de cada asentamiento (diferencias en la decoracion, color del engobe,
grosor de las paredes) pero con practicas comunes (similitud en las pastas?,
acabados de superficie).

3. Diferencias politicas y de organizacion social.

El andlisis de la cerdmica de Nuevo Corinto y Severo Ledesma permitié ampliar el panorama
cualitativo respecto a la produccidn ceramica de Nuevo Corinto y del Caribe Central; a la
vez demostré que fue una practica flexible, que exhibié una variedad de cambios y
continuidades en las técnicas y en las elecciones, que desembocaron en la transformacion

de tradiciones tecnolégicas en el tiempo y el espacio.

2% Compartir o custodiar recetas de pastas entre distintas comunidades (Peuramaki-Brown 2012:182).
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Capitulo 7. Conclusiones y recomendaciones

7.1. Conclusiones

El presente trabajo, y aquellos mencionados en los antecedentes (Camacho 2013; Garcia 'y
Arce, 2012; Herrera, 2001) han demostrado que las generalizaciones no deben ser una
practica comun si lo que se quiere es ver las particularidades en el registro arqueoldgico,
para generar un mejor acercamiento a las personas que crearon los materiales y objetos
que se localizan en el registro arqueoldgico. Las cambios espaciales y temporales en la
produccién cerdmica (materia, energia, objetos, gestos, saber-hacer) de Nuevo Corinto asi
lo demuestra, misma situacién se produjo entre la alfareria de El Bosque de Nuevo Corinto

y Severo Ledesma.

Con respecto a los objetivos de investigacion, la distribucién estratigrafica de la cerdmica
establecié que en los contextos arqueolégicos utilizados hubo superposicién de la ceramica
de La Selva sobre El Bosque: la cala 2-2-7, a pesar de ser mayoritariamente de La Selva en
los niveles superiores, presentd, en los niveles mas profundos, cerdmica con caracteristicas
asociadas a El Bosque; en las calas 2-2-8 y 2-3-2-2-1-SE la estratigrafia mostrd una ocupacion
continua desde El Bosque hasta La Unidn y, en consecuencia, la superposicién de La Selva

sobre El Bosque.

Adicionalmente, fue posible identificar un conjunto cerdmico Transicional entre El Bosque
y La Selva, traslapado, estratigraficamente, entre El Bosque y La Selva. La presencia de
dichos conjuntos ceramicos en un mismo contexto arqueoldgico no significaria la
contemporaneidad o coetaneidad de los mismos, mas bien se relacionaria con la ocupacién
continua en el tiempo de los mismos rasgos, con una transicién ocasionada por el cambio

paulatino y gradual que experimentaron las poblaciones.

La investigacion interdisciplinaria en arqueologia consiste en crear puentes que permitan
acceder a otras lineas de conocimiento para realizar un abordaje mas completo y

comprender mejor los grupos sociales, sus practicas y dinamicas culturales. Profundizar en



138

la caracterizacidon de la ceramica asociada a contextos de El Bosque y La Selva mediante la
observacion estadistica de los datos obtenidos en el analisis macroscépico y por la
aplicacion de FRX permitié abordar la dinamica de produccion ceramica de las poblaciones
que habitaron Nuevo Corinto, en este caso, la evidencia arqueoldgica dio cuenta de la

variabilidad dentro y entre los conjuntos fragmentarios de El Bosque, Transicién y La Selva.

A través de la estadistica se respaldaron los resultados del analisis macroscépico y se
reconocieron diferencias a lo interno de cada conjunto ceramico (El Bosque, Transicional y
La Selva) proveniente de las unidades de excavacién que se localizaron en estructuras
elevadas (monticulos) y a nivel del suelo. Esta informacién no permitié identificar usos y
producciones diferenciadas ni relacionar esas diferencias con la jerarquizacién social, pero
invita a que se aborde en futuras investigaciones. Por su parte, con la aplicacién de FRX fue
posible conocer la composicién fisicoquimica de las pastas ceramicas e identificar
diferencias estadisticamente significativas en la concentracién de silicio entre El Bosque y
La Selva, lo cual llevé a proponer el uso o aprovechamiento de distintas fuentes de materia

prima por las personas que se involucraron en la produccién cerdmica en Nuevo Corinto.

La diversidad también quedé de manifiesto con la elaboracién de las cadenas operativas de
El Bosque, Transicion y La Selva, al permitir la reconstruccion de gran parte del proceso de
produccién de la ceramica, al evidenciar situaciones de cambio y continuidad en las
elecciones tecnoldgicas de los artesanos, reflejadas en las caracteristicas tecnoldgicas,
morfofuncionales y decorativas del conjunto analizado, lo que generd, a su vez, una mejor
comprensién de la tecnologia ceramica elaborada entre 300 a.n.e. — 700 n.e. en Nuevo
Corinto. Entre las caracteristicas que presentaron cambios, a lo interno de Nuevo Corinto,
se encontraron los puntos de inflexidon y angulos en los bordes de las vasijas de El Bosque y
la ausencia de los mismos en las formas de Transicion y de La Selva, la calidad en la ejecucién
de los acabados de superficie y las decoraciones; el color de los engobes; la aparicidn de
decoraciones (la pintura negativa en el interior, el entresacado y las impresiones
triangulares, en La Selva) o el desuso de otras (el estampado de carrizo y el de ruleta
dentada, recurrentes en El Bosque, fueron menos utilizadas en la Transicidn y en La Selva),

posible aprovechamiento de distintas fuentes de materia prima, la textura de la matriz
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arcillosa (la cerdmica de La Selva presentd mas diversidad de texturas que las de Transicidn
y El Bosque) y en la preparacién de las mismas (por el tamafiio, cantidad, forma, orden y
esfericidad de las inclusiones); mientras las que continuaron en el tiempo fueron las
decoraciones de pintura morada sobre anaranjado, el acanalado y los rebordes delimitando
bicromo, asi como la aplicacién de pulido en las superficies externas y alisado en las

internas, el método de formado por rollos y la coccidon en atmosfera oxidante.

Corrales y Vargas (2015), mediante el andlisis de contextos funerarios, identificaron
importantes variaciones en el tratamiento mortuorio durante La Selva, variaciones que
Michael Snarskis (1978) también identificd en el conjunto alfarero de la misma fase y que
explicd como la subregionalizacidn de las tradiciones tecnolégicas (gran variedad en un
espacio menor), el cual se pudo reconocer en cerdmica de El Bosque de Nuevo Corinto (en
comparacion con Severo Ledesma, pero no para La Selva debido a que no fue posible

analizar la cerdmica de Finca Numancia.

De igual manera, fue posible reconocer que la ceramica de El Bosque mostré una
heterogeneidad regional, ya que hasta el momento se pensaba que El Bosque era muy
similar internamente, pero la caracterizacién de El Bosque en Nuevo Corinto y la revisidon
de la cerdmica de Severo Ledesma permitieron reconocer la variabilidad de este conjunto
ceramico y sefalar los puntos de convergencia y divergencia entre la cultura material de

ambos sitios arqueoldgicos.

En la ceramica de Nuevo Corinto y Severo Ledesma destacé la similitud en la textura y color
de las pastas y el tamafio, cantidad, esfericidad y orden de las inclusiones; la ejecucién de
las decoraciones previo a la coccién y cubriendo parcialmente las superficies externas; el
uso extendido de la pintura morada, estampado de concha y estampado de carrizo; y las
formas de las vasijas, similares en los dos asentamientos, escudillas de silueta compuesta,
tecomates, tazones y platos. En cuanto a las diferencias, la cerdmica de Severo Ledesma
presentd mayor cantidad de decoraciones plasticas de representaciones faunisticas,
engobes de color rojo y rojo oscuro, paredes de las vasijas fueron gruesas y con nuicleos de

coccion; mientras que en Nuevo Corinto los pastillajes fueron en forma de botdn y de tiras,
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los engobes de color rojo, naranja y rojo-naranja, las paredes fueron delgadas y medianas

Yy, €n su mayoria, sin nucleos de coccién.

La variabilidad observada entre cada conjunto ceramico y cada sitio puede ser indicativo de
la flexibilidad cultural (Corrales y Vargas, 2015, p. 160) en las practicas sociales, influenciada
por el contexto particular de cada poblacion (ambiente, sistema de creencias, historia,
organizacién sociopolitica, interaccion con otras poblaciones o grupos sociales) y de cada
individuo, sea este el productor o consumidor de la alfareria, (gustos, experiencias,
adquisicion del conocimiento), y direccionada en satisfacer las necesidades de los miembros

del grupo.

Para finalizar, como se ha mencionado a lo largo del trabajo, si bien existieron regularidades
en la tecnologia cerdmica, también hubo variaciones, y al reconocer estas situaciones, en
tiempo y espacio, surgieron preguntas que pueden ser abordadas como propuestas o temas

de futuras investigaciones:

¢Cuales fueron cambios en la organizacidn social de los grupos que se reflejaron en la
produccién ceramica?

Con la evidencia de los cambios en las texturas de las pasta e inclusiones a nivel temporal,
¢Cambiod la receta de las pastas por necesidades particulares o hubo un cambio forzado
en las fuentes de materia prima?

¢El aprovechamiento de distintas fuentes de materia prima se debid al agotamiento de las
fuentes conocidas, a cambios politicos y territoriales que impidieron que las personas
accedieran a las fuentes conocidas?

¢Existieron en el Caribe Central, escuelas de produccién similares a las que propusieron
Bishop y Lange (2013) para la cerdmica de Guanacaste?

¢Existié una produccion y consumo diferenciados (ceramica, bienes de prestigio, dieta,
otros), asociado a la jerarquia, entre los grupos que habitaron el centro nucleado (élite) y
los que se ubicaron en sectores cercanos a las estructuras o en la periferia?

Snarskis (1984) propuso que la complejidad social afecté la calidad de la cerdmica de La

Selva, pero complementando esta propuesta, se debe plantear una pregunta de
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investigacion que se enfoque en identificar cuales son los aspectos sociales que pudieron
influir en la calidad de las piezas, ejemplo: conflictos internos, disponibilidad de recursos,

interaccion con otros grupos, entre otros.

7.2. Recomendaciones

- Resulta necesario explorar posibles fuentes de materia prima (arcillas, inclusiones)
cercanas al sitio, caracterizarlas y compararlas con la ceramica de Corinto y sitios aledafios
para poder establecer posibles fuentes de materia prima utilizadas durante tiempos
prehispanicos en Nuevo Corinto.

- La revision de la cerdmica demostrd una tradicién en el uso de pintura morada, como
decoracion, en la cerdmica de El Bosque, Transicional y La Selva, por lo que resulta
necesario aplicar analisis especializados (espectroscopia Raman o el Infrarrojo) sobre los
pigmentos de color morado, tan recurrentes en Nuevo Corinto, para conocer la
composicién de los mismos y caracterizar mejor el uso de estos pigmentos.

- Dentro del estudio del uso y la funcionalidad de las vasijas se recomienda la identificacion
de los restos de carbon y hollin (is6topos, almidones, polen, acidos grasos, fitolitos)
adheridos a las superficies internas de los fragmentos para conocer los alimentos o
recursos que se estaban preparando. A esto se suma aplicar técnicas especializadas en el
interior de los fragmentos para identificar posibles restos de resinas o aceites aplicados a
las superficies como impermeabilizantes; ademas es necesario incluir analisis enfocados
en estudiar las propiedades mecanicas de los artefactos como la resistencia a la abrasion,
golpes y al choque térmico, la porosidad.

- Abordar, desde un enfoque interdisciplinario, la posible produccién y utilizacion

diferenciada relacionada con el centro nucleado y la periferia de Nuevo Corinto.
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APENDICE A. Tabla de analisis macroscépico de la ceramica de Severo Ledesma

Tipo

Temporalidad

# Nivel Operacion
Pasta Inclusiones Forma | Modo Snarskis | Didmetro | Manufactura
Coccion | Color | Textura | Cantidad | Orden
Acabado de superficie Decoracion
Externo Interno Externa Interna
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APENDICE B. Tabla de analisis macroscépico de la ceramica de Nuevo Corinto

Consecutivo | # FRAGMENTO | Unidad | Nivel 2011 | Nivel 2012 | Linea | Cuadrante 2011 | Cuadrante
Pasta Inclusiones Formado Huellas de manufactura
Oxidante | Reductora | Coccion | Matriz | Orden | Cantidad y tamafio | HCI Externa Interna
Decoracion externa Observaciones Decoracion interna Observaciones
A Huellas d
Engobe cabad.o.de Forma Paredes uetlas de
superficie uso
Exte | Inter | Extern | Intern | For Modo | Didmetro | Lab| Espesor Espesor | Par | Exte | Inter
rno | no o) o] ma | Snarskis (cm) io | Maximo Minimo | ed | rna | nas
Posible temporalidad/Pasta Tipo OBSERVACIONES Foto Otros
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APENDICE C. Instructivo de ensayo para preparacion de muestras

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Centro de Investigacion en Ciencias @CAN UM

Atémicas, Nucleares y Moleculares

Versiéon 01

Preparacion de muestras para analisis
CICANUM-I-E-FRX-01 P estras p Pagina 1de 1
de ceramicas

Consecutivo:

1. OBIETIVO

1.1 Estandarizar la preparaciéon de muestras de cerdmica para el estudio de las
concentraciones de elementos del material interno de piezas de ceramica.

1.2 Adaptar el método establecido por CICANUM-I-ME-FRX-01 INSTRUCTIVO PREPARACION
DE MUESTRAS “PASTILLAS DE MATERIAL” a muestras de interés arqueoldgico.

2. ALCANCE

2.1 Todas las muestras de ceramica de cualquier origen que requieran comparar
composicién superficial con composicién interna.

3. REFERENCIAS

3.1 CICANUM-I-ME-FRX-01 INSTRUCTIVO PREPARACION DE MUESTRAS “PASTILLAS DE
MATERIAL”

3.2 CICANUM-I-EQ-FRX-02 INSTRUCTIVO SOBRE EL USO Y MANTENIMIENTO DEL TROQUEL

3.3 CICANUM-I-EQ-FRX-03 INSTRUCTIVO SOBRE EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA PRENSA
HIDRAULICA.

4. DEFINICIONES

4.1 Muestra ceramica solida: pieza entera de ceramica proveniente de vasijas ollas u otro
utensilio o también fragmento del mismo.

4.2 Mototool: Herramienta multiuso a base de un motor rotacional con accesorios
intercambiables que permite el pulido y el corte en la pieza en preparacion.

5. RESPONSABILIDADES
5.1 Encargado
e 1. Velar por el cumplimiento de este manual

e 2. Brindar la asesoria respectiva para la elaboracién de las muestras a los asistentes, asi
como el de comunicar el contenido de este ejemplar.

5.2 Asistentes.
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e Cumplir con lo estipulado en este manual

e Informar al encargado si existe algln inconveniente a la hora de llevar a cabo la preparacion
y elaboracién del procedimiento.

6. PRERREQUISITOS
6.1 Conocer cada uno de los procedimientos de los equipos que se utilizaran en todo el proceso.
6.2 Cada equipo y utensilio debe ser lavado con agua y con alcohol, se debe secar con papel toalla.

6.3 Al preparar la pastilla se tiene que usar equipo de seguridad minima, guantes, mascarilla y lentes
de proteccién.

7. INSTRUCCIONES
7.1 Preparacién

Se preparardn las muestras en la medida de lo posible siguiendo el orden y codificacién de
cada muestra. De cada una de las muestras se obtendra al menos una pastilla, ya que debido
al tamafio de la muestra de origen se imposibilita obtener mas pastillas.

De forma que a cada una de las piezas se les limpiarda la superficie usando el Mototool con
un DISCO DE CORTE DE DIAMANTE (SC545) para evitar cualquier contaminacion tanto de
pate del accesorio para pulir como de la superficie. De ser necesario se utilizard una MUELA
DE DIAMANTE 2,4 MM (7144) para pulir cualquier lugar donde se complique el acceso con
el disco SC545. Se pulird un area superficial de no mdas de 2 mm de profundidad segun el
caso, de forma que se pueda eliminar toda la capa que visiblemente sea identificada como
similar a la superficie. Debe pulirse una cantidad de superficie suficiente que sea equivalente
aun 1,1500 g, lo cual se ha visto que corresponde a un volumen aproximado entre 500 mm?3
y 600 mm3.

Posteriormente del proceso de pulido se procedera a corta el fragmento pulido, para esto se
utilizara el Mototool con el disco SC545. El extracto cortado se colocara en un mortero
pequeiio, para molerse manualmente de forma que se evita la mayor pérdida del material
posible. Para homogenizar la muestra se procedera a pasar el polvo molido por un tamiz de
53 um de apertura.

Para pesar el material se utilizara una balanza analitica de cuatro decimales de precision. En
la balanza primero se medira un papel encerado para conocer la masa del papel solo, luego
se depositard en el papel la muestra molida hasta alcanzar una masa que exceda la masa del
papel solo por 1,1500 g. El exceso en la masa a un gramo se deja previendo que puede haber
pérdida en el momento de la compactacién de la pastilla. Debe tomarse en cuenta que la
balanza registra la masa del papel mas la muestra, por lo cual se debe sustraer al valor
indicado por el equipo el valor inicialmente registrado de la masa del papel solo para poder
indicar la masa de la muestra.

Se utilizard posteriormente el troquel para la preparacion de la pastilla. Para lo cual se
procederd ordenadamente a colocar primero la pastilla metdlica de base, luego se vertera el
total del contenido en el interior del troquel, por ultimo, se colocara la pastilla de metalica
gue presiona al material. Este proceso se debe realizar de forma cuidadosa para evitar que
se pierda la menor cantidad de material por derramos. Una vez montado el troquel se
procedera a aplicar presion por medio de una prensa hidraulica hasta alcanzar una presion
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de 6 toneladas. Se le dejara la presién alcanzada por unos 5 minutos. Posteriormente se
utilizard una base para sacar la pastilla por medio de la prensa hidraulica.

Para finalizar se procedera a pesar la masa final de la pastilla prensada usando la balanza
analitica con cuatro decimales de precisidén. De forma tal que se reporte el valor final de la
pastilla.

7.2 Almacenaje

Para almacenar la pastilla se utilizara una bolsa plastica la cual se separard por
compartimentos por medio de una selladora de plasticos, de forma que se crearan columnas
en las cuales se depositara una pastilla por columna, luego se sellard cada fila completada
para asi ir completando cada bolsa. En la superficie de cada celda se escribira con marcador
permanente fino el cédigo especifico de cada pastilla, por el anverso se escribira la masa de
cada pastilla.

8. BIBLIOGRAFIA

No aplica en este material.
9. REGISTROS

No aplica.

Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Luis Fernando Umaiia Castro
Asistente FRX



APENDICE D. Resultados de la aplicacién de FRX en ceramica de El Bosque y La Selva de Nuevo Corinto
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Elementos presentes (%)

Muestra

Aluminio Silicio Calcio Titanio Cromo Manganeso Hierro Cobre Estroncio

1A 10,67981 + 19,25266 + 0,58705 + 0,81654 + 0,01123 + 0,07570 = 14,29321 + 0,01009 + 0,02841 +
2,88518 1,16133 0,02383 0,02447 0,00330 0,00769 0,07810 0,00142 0,00289

A 11,41573 + 15,04274 + 1,27341 1,00894 + 0,02254 + 0,02759 + 15,10688 + 0,01152 + 0,04950 +
2,95820 1,03122 0,03109 0,02862 0,00398 0,00579 0,08167 0,00158 0,00451

3A 9,84259 + 18,79258 + 2,14561 + 0,86124 + 0,01662 + 0,04293 + 14,38034 + 0,01034 + 0,06204 +
2,73991 1,13879 0,04258 0,02561 0,00362 0,00628 0,07853 0,00143 0,00545

A 10,29659 + 18,57423 + 1,54185 + 1,00834 + 0,02094 + 0,03633 15,23876 + 0,01148 + 0,04434 +
2,81657 1,13367 0,03481 0,02867 0,00390 0,00611 0,08210 0,00156 0,00408

A 10,62782 + 21,01623 0,61082 0,87222 + 0,01014 + 0,01675 * 12,66076 0,01163 0,02644 +
2,84886 1,22573 0,02256 0,02558 0,00313 0,00513 0,07059 0,00148 0,00268

6A 9,59427 + 19,60052 + 1,04205 + 0,87475 + 0,01572 + 0,06038 14,27128 + 0,01038 + 0,03328 +
2,71408 1,16412 0,02879 0,02569 0,00350 0,00687 0,07761 0,00144 0,00323

7A 10,17104 + 20,38555 + 1,19895 + 0,84968 + 0,01532 + 0,04416 + 12,65772 + 0,01063 + 0,04279 +
2,76018 1,18763 0,03102 0,02509 0,00345 0,00608 0,07040 0,00140 0,00391

8A 11,37238 + 17,79621 + 1,23603 + 0,90778 0,01679 + 0,02627 + 14,22824 + 0,01114 + 0,05180 +
2,95409 1,12327 0,03091 0,02631 0,00354 0,00559 0,07729 0,0015 0,00466

9A 11,01648 17,36367 + 0,72705 * 0,97024 + 0,01914 + 0,05814 + 17,00184 + 0,01243 + 0,02685 +
2,95245 1,10121 0,02331 0,02756 0,00370 0,00707 0,08931 0,0017 0,00284

10A 11,11914 + 21,0008 + 0,75935 + 0,87184 + 0,01676 0,13526 14,57739 + 0,01159 0,02491 +
2,99507 1,22546 0,02440 0,02528 0,00363 0,01069 0,07903 0,00153 0,00261

11B 11,2509 + 19,9865 + 1,1587 0,9878 + 0,0211 + 0,1002 + 15,9779 + 0,0120 + 0,0388 +
3,0403 1,1980 0,0300 0,0282 0,0039 0,0090 0,0843 0,0016 0,0037

128 9,6366 * 20,514 + 1,189 1,7238 + 0,8379 + 0,0194 + 0,0381 + 12,8018 + 0,0109 + 0,0522 +
2,6991 0,0373 0,0248 0,0038 0,0057 0,0711 0,0014 0,0046

138 9,2740 17,0994 + 1,7644 + 0,9151 + 0,0209 + 0,0953 + 14,3049 + 0,0118 + 0,0562 +
2,6487 1,0700 0,0375 0,0266 0,0039 0,0086 0,0779 0,0016 0,0050

148 10,6601 + 19,9593 + 1,3831 ¢ 0,9672 + 0,0157 0,3507 + 14,7022 + 0,0118 + 0,0468 +
2,9107 1,1924 0,0329 0,0278 0,0037 0,0237 0,0794 0,0016 0,0043

158 10,9440 + 20,7363 £ 1,7131 ¢ 0,9913 + 0,0258 + 0,0641 + 16,0728 + 0,0099 + 0,0395+
2,9916 1,2166 0,0369 0,0283 0,0043 0,0072 0,0854 0,0014 0,0037
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Elementos presentes (%)

Muestra

Aluminio Silicio Calcio Titanio Cromo Manganeso Hierro Cobre Estroncio

16C 12,6543 + 16,9835 + 0,4636 + 0,9308 + 0,0127 0,0233 + 15,7761 0,0151 + 0,0241 +
3,2120 1,1017 0,0193 0,0267 0,0032 0,0056 0,0838 0,0019 0,0026

17¢ 11,6781 + 22,1810 1,9126 + 0,9495 + 0,0236 0,0516 + 13,3606 + 0,0116 + 0,0511 +
3,0488 1,2669 0,0399 0,0276 0,0041 0,0064 0,0735 0,0015 0,0045

18¢ 10,9077 21,9902 + 0,7463 + 0,8809 + 0,0173 0,0270 + 14,0691 + 0,0114 + 0,0260 +
2,9559 1,2585 0,0241 0,0255 0,0035 0,0054 0,0769 0,0015 0,0027

19¢ 10,2324 + 21,6129 + 1,1667 0,7682 + 0,0119 ¢ 0,0805 + 13,3875+ 0,0109 + 0,0385 +
2,8254 1,2398 0,0304 0,0231 0,0032 0,0077 0,0735 0,0014 0,0036

20C 9,7402 20,5787 0,6062 + 1,3082 + 0,0205 + 0,0177 + 8,1898 + 0,0103 + 0,0289 +
2,5928 1,1920 0,0227 0,0359 0,004 0,0043 0,0510 0,0013 0,0028

210 12,1104 + 20,4377 £ 1,0394 + 0,9747 0,0204 + 0,0528 + 16,1257 + 0,0126 + 0,0340 +
3,1756 1,2236 0,0283 0,0279 0,0039 0,0067 0,0853 0,0017 0,0033

22¢ 10,3948 + 19,8973 + 1,2013 + 1,0529 + 0,0234 + 0,0250 + 15,8931 + 0,0125 + 0,0413 +
2,8880 1,1935 0,0303 0,0298 0,0041 0,0057 0,0846 0,0017 0,0039

23C 10,8872 + 20,3148 1,3191 + 0,9278 + 0,0180 0,4732 15,0789 + 0,0125 £ 0,0463
2,9575 1,2032 0,0321 0,0269 0,004 0,0314 0,0810 0,0016 0,0042

24D 10,5092 + 17,7484 + 1,9866 + 0,8963 * 0,0184 + 0,0420 13,2724 + 0,0124 0,0615 *
2,7997 1,1078 0,0405 0,0264 0,0037 0,0061 0,0734 0,0016 0,0054

25D 11,2486 + 16,2201 + 1,3996 + 0,9479 + 0,0186 0,0293 + 15,3278 + 0,0118 + 0,0501 +
2,9547 1,0585 0,0330 0,0273 0,0037 0,0059 0,0827 0,0016 0,0046

26D 9,1138 + 18,3581 + 0,9314 + 0,8948 + 0,0173 0,0401 + 15,2767 + 0,0109 + 0,0349 +
2,6418 1,1191 0,0271 0,0261 0,0036 0,0062 0,0821 0,0015 0,0034

27D 10,4237 + 19,5485 + 1,0213 0,8947 + 0,009 + 0,0248 + 15,1022 + 0,0130+ 0,0383 +
2,8678 1,1739 0,0291 0,0264 0,0031 0,0058 0,0817 0,0017 0,0036

28D 11,0127 + 19,5249 + 1,149 0,9902 + 0,0229 0,0286 15,1385 + 0,0120 = 0,0471
2,9479 1,1717 0,0299 0,0283 0,0041 0,0059 0,0817 0,0016 0,0043

29D 10,2261 + 19,5925 + 1,2063 0,9698 + 0,0196 0,0684 + 15,5657 + 0,0123 + 0,0411+
2,8414 1,1674 0,0307 0,0278 0,0038 0,0075 0,0834 0,0016 0,0039

30D 9,3157 ¢ 26,0654 + 1,3139 ¢ 1,0149+ 0,0114 + 0,0369 + 6,9645 + 0,008 £ 0,001 0,0474 +
2,5334 1,3616 0,0337 0,0295 0,0034 0,0048 0,0453 0,0041




APENDICE E. Resultados de FRX del tipo Mercedes Linea Blanca en Nuevo Corinto

(Garcia y Arce 2012:127, 129)
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Elementos mayores (%)

Elementos traza (partes por millon)

Superficie
Ca Ti Fe Mn Cr Cu Zn Rb Sr Zr
1,32 0,23 1,28 10,64 0,08 | 135 62 228 178 509 445
1,08 019 0,9 10550 0,09 | 157 317 402 194 353 438
0,90 0,21 1,01 7,71 0,08 73 57 212 114 276 388
1,19 0,34 0,96 6,36 0,12 34 69 263 81 281 465
1,70 0,35 1,08 8,00 0,11 | 107 93 433 160 381 405
1,41 0,11 1,13 13,30 0,07 | 163 134 337 307 512 782
0,90 0,17 1,11 9,98 0,12 | 199 70 146 163 455 370
1,30 0,23 0,95 7,83 0,07 | 153 77 541 141 324 387
Externa 1,45 0,30 1,24 10,99 0,08 85 79 684 170 362 507
1,06 055 1,27 9,03 0,12 | 137 77 101 110 506 423
1,04 0,17 1,02 8,24 0,08 82 75 396 147 289 435
0,74 0,17 148 13,64 0,10 | 118 65 199 260 564 463
0,98 0,25 1,14 9,41 0,06 87 68 249 125 298 595
1,02 045 1,32 8,99 0,18 83 77 233 145 320 505
1,75 031 145 11,43 0,08 | 125 85 459 197 503 526
0,99 0,20 1,30 9,77 0,09 86 64 157 130 310 474
1,17 0,26 1,16 9,73 0,09 | 114 91 315 163 390 475
1,22 042 1,29 8,01 0,11 77 54 187 110 450 478
0,99 10,23 0,90 7,57 0,06 79 88 439 109 297 448
0,88 0,24 1,13 8,39 0,08 85 68 247 127 305 397
1,36 0,34 0,92 6,87 0,23 61 66 386 101 242 565
1,10 0,29 0,92 6,03 0,11 51 71 384 109 285 370
1,46 0,25 0,93 7,00 0,07 83 94 279 105 278 574
1,24 045 0,95 7,73 0,27 | 152 80 156 121 384 383
1,08 0,25 0,97 6,65 0,10 68 74 555 103 305 422
Interna 1,26 0,35 1,06 8,99 0,07 82 76 541 118 291 477
1,19 049 1,10 7,83 0,11 | 149 87 141 89 453 381
1,20 0,27 0,88 7,07 0,09 | 131 79 397 119 327 413
1,23 052 1,41 1081 0,27 | 116 87 157 160 464 520
0,89 0,23 1,01 7,80 0,06 | 129 84 305 95 299 582
1,25 0,28 1,00 6,79 0,10 | 161 55 275 110 251 447
1,39 0,37 1,74 10,77 0,10 | 104 70 284 177 509 575
1,09 0,28 1,14 9,70 0,11 | 116 76 152 130 369 411
1,17 0,32 1,08 8,00 0,12 | 102 75 305 117 344 465
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APENDICE F. Color de la pasta segun conjunto ceramico de Nuevo Corinto

Color de la pasta, cédigo Munsell El Bosque Transicion La Selva Total
7.5YR 5/6 STRONG BROWN 137 15 57 209
7.5YR 4/6 STRONG BROWN 111 15 57 183

5YR 5/6 YELLOWISH RED 32 9 82 123
5YR 4/6 YELLOWISH RED 32 10 46 88
7.5YR 5/4 BROWN 38 4 30 72
7.5YR 4/4 BROWN 20 6 22 48
7.5YR 4/3 BROWN 20 9 19 48
7.5YR 6/6 REDDISH YELLOW 34 1 12 47
5YR 4/4 REDDISH BROWN 12 3 24 39
7.5YR 3/2 DARK BROWN 11 6 15 32
2.5YR 5/6 RED 8 6 16 30
5YR 5/8 YELLOWISH RED 7 2 15 24
7.5YR 2.5/1 BLACK 15 1 8 24
10YR 5/4 YELLOWISH BROWN 9 2 12 23
10YR 6/4 LIGHT YELLOWISH BROWN 6 2 12 20
10YR 4/4 DARK YELLOWISH BROWN 8 - 7 15
2.5YR 5/8 RED 3 1 11 15
2.5YR 4/8 RED 3 3 8 14
7.5YR 3/3 DARK BROWN 5 2 6 13
10YR 3/2 VERY DARK GRAYISH BROWN 5 1 5 11
10YR 4/3 BROWN 6 1 2 9
7.5YR 6/4 LIGHT BROWN 4 - 5 9
5YR 6/6 REDDISH YELLOW 7 - 2 9
5YR 5/4 REDDISH BROWN 7 - 2 9
2.5YR 4/6 RED 1 2 4 7
7.5YR 3/4 DARK BROWN 2 1 4 7
10R 5/8 RED 5 5
2.5YR 6/6 LIGHT RED 2 1 1 4
10YR 2/1 BLACK 3 1 4
5YR 6/8 REDDISH YELLOW 2 2 4
10YR 5/3 BROWN 1 1 2 4
10YR 3/1 VERY DARK GRAY 1 - 2 3

5YR 6/4 LIGHT REDDISH BROWN 3 - 3
7.5YR 3/1 VERY DARK GRAY - 1 2 3
7.5YR 5/8 STRONG BROWN - - 3 3
5YR 4/3 REDDISH BROWN 2 - 2
2.5YR 5/4 REDDISH BROWN 1 1 - 2
5YR 5/3 REDDISH BROWN - 1 1 2

5YR 7/4 PINK 2 - - 2

7.5YR 7/4 PINK 1 - 1 2

7.5YR 4/2 BROWN 1 - - 1

7.5YR 5/2 BROWN 1 - - 1

10YR 4/2 DARK GRAYISH BROWN 1 - - 1
2.5YR 7/6 LIGHT RED - 1 - 1

2.5Y 2.5/1 BLACK 1 - - 1

7.5YR 2.5/2 VERY DARK BROWN - - 1 1
10R 6/6 LIGHT RED - - 1 1

10YR 5/6 YELLOWISH BROWN 1 - - 1
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2.5YR 4/4 REDDISH BROWN
2.5YR 4/2 WEAK RED
7.5YR 5/3 BROWN
2.5YR 6/4 LIGHT REDDISH BROWN
2.5YR 2.5/2 VERY DUSKY RED
10YR 3/3 DARK BROWN - - 1
7.5YR 6/3 LIGHT BROWN -
10YR 4/1 DARK GRAY - 1 -
10R 4/6 RED - 1
5YR 3/2 DARK REDDISH BROWN - - 1
10R 4/4 WEAK RED 1 - -
5YR 3/3 DARK REDDISH BROWN - - 1

[ T =
LI D .
o =
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Total 571 113 507 1191




APENDICE G. Orden de las inclusiones seguin conjunto ceramico de Nuevo Corinto

Ordenamiento El Bosque  Transicidn La Selva Total
Bueno 325 58 215 598
Justo 118 36 158 312

Muy bueno 108 9 58 175

Muy pobre - 8 9
Pobre 20 9 68 97
Total 571 113 507 1191

APENDICE H. Tamafio y cantidad segtin conjunto ceramico de Nuevo Corinto

Cantidad y tamafio El Transicion La Selva Total
Bosque
501 52 5 31 88
502 20 3 4 27
503 3 1 3 7
1001 172 27 94 293
1002 68 22 80 170
1003 6 3 19 28
2001 174 31 109 314
2002 33 11 110 154
2003 9 4 35 48
3001 34 5 13 52
3002 - - 6 6
3003 - 1 3 4
Total 571 113 507 1191

APENDICE I. Método de formado segtin conjunto ceramico de Nuevo Corinto

Método de formado El Bosque Transicion LaSelva Total
Posibles rollos 425 94 378 897
Modelado 136 18 110 264

Placa doblada 6 1 16 23

Placa doblada y modelado - - 1

Rollos y modelado 4 - 5

No se determina - - 1
Total 571 113 507 1191

161
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APENDICE J. Decoracion segun Snarskis (1978) y conjunto ceramico de Nuevo Corinto

Decoraciones El Bosque Transicion La Selva Total
D28 30 6 1 37
D25 21 4 12 37
Pintura morada 22 2 12 36
D23 7 3 4 14
D29a 3 - 11 14
D31 7 12
D45 -
DX5
D29
D22
D40 - 1
D31a
D26
Pintura blanca
D34
D31a, D25 - 1 1
Botdn aplicado en el labio - - 2
D31a, D25
D26 similar
F6
D29 similar
D42
Reborde 1 -
D293, D41
D31, D28
D22, D23
D44

=
o

D =N

w = U1 o
1
1

=N R N RN
1 1 =
1

1
Punzonado alargado - - 1
D29, D45 - - 1
D45, D59 - - 1
D29, pintura morada - - 1
D29 1 - -
D22, pintura morada - - 1
D25, D29a 1 - -

D16 - -
D44, pintura morada - - 1
D23, D28 - 1 -

D60 similar - -

D31 D37 - -

R R R R R R R R R R R R R R NNNNDNNNDNNNNNWGOGOOO O N 0 ©



D22, D25
D31y pintura morada

Pintura negra, entresacado

D23-D34, D22, D25
Reborde ancho

D31, D34, punzonado, pintura morada

D25, D41
D31, D41, pintura morada
D44 similar

D31, D60a, pintura morada
Botdn muescado aplicado en el labio

D31, DX2
D58
D31, pintura morada
Decoraciéon modelada
D23, D29
Entresacado circular
D21, pintura morada
D22, D25, D34
D25, D26
Pintura negra
D31a, D28
Pintura roja
D25, D28
D22, D45
D34, D48
D29, D40, D43
D38, pintura morada
Total

[ S SN

136

24

(S S =

=R

N

110

R R R R R R R R R R R R R R R R R RB R R R R R R R R R R

270
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APENDICE K. Color del engobe seguin conjunto ceramico de Nuevo Corinto

Color del engobe, codigo Munsell El Bosque Transicion LaSelva Total

2.5YR5/6 RED 78 13 45 136
2.5YR5/8 RED 59 10 30 99
5YR 5/6 YELLOWISH RED 16 1 22 39
2.5YR4/8 RED 25 2 7 34
2.5YR 4/6 RED 26 1 4 31
10R 5/8 RED 19 - 19
10R 4/6 RED 17
5YR 4/6 YELLOWISH RED
7.5YR 5/4 BROWN
7.5YR 5/6 STRONG BROWN
S5YR 4/4 REDDISH BROWN
2.5YR 6/8 LIGHT RED
2.5YR 4/4 REDDISH BROWN
10R 4/3 WEAK RED
10R 4/8 RED
7.5YR 6/6 REDDISH YELLOW
10R 4/4 WEAK RED
10YR 6/4 LIGHT YELLOWISH BROWN
5YR 5/8 YELLOWISH RED
7.5YR 4/3 BROWN
5YR 5/4 REDDISH BROWN
10YR 4/2 DARK GRAYISH BROWN
5YR 3/3 DARK REDDISH BROWN
7.5YR 6/4 LIGHT BROWN
5YR 6/8 REDDISH YELLOW
5YR 6/6 REDDISH YELLOW 1
5YR 4/3 REDDISH BROWN -
2.5YR 3/4 DARK REDDISH BROWN
10R 3/4 DUSKY RED
7.5YR 7/6 REDDISH YELLOW
7.5YR 4/2 BROWN
10YR 5/4 YELLOWISH BROWN - -
10YR 6/3 PALE BROWN - -
5YR 5/3 REDDISH BROWN - -
7.5YR 4/4 BROWN 1 -
7.5YR 3/1 VERY DARK GRAY - -
7.5YR 4/6 STRONG ROWN - -
Total 283 40 166 489

[EY
(9]
=

[y

w

S I =

P NP WP DdMWPERLNO
N WN AR RDMINDENNYNYO R

1
N

1 1
Rk
R RN R

[ G
1 1
[ [

RN RN
1
[EnY
R R R R R R R R RRNNNNNNWWDSDSOUCUOON OO OV

=




